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Le monocristal de glace est un mate´riau particulie`rement anisotrope dans le domaine
viscoplastique, qui se de´forme principalement par glissement des dislocations paralle`-
lement aux plans de base. Un mode`le de comportement du monocristal, base´ sur les
mode`les existants en me´tallurgie, est propose´ pour reproduire les essais de la litte´rature.
Dans la glace polycristalline, cette tre`s forte anisotropie viscoplastique provoque des in-
compatibilite´s de de´formation intergranulaires qui engendrent une tre`s forte he´te´roge´ne´ite´
de la de´formation intragranulaire.
Pour e´tudier les me´canismes conduisant a` cette localisation de la de´formation, des
expe´riences de fluage ont e´te´ re´alise´es en laboratoire froid, sur des e´prouvettes de glace
constitue´es d’un multicristal en inclusion dans une matrice de glace macroscopiquement
isotrope. La de´formation a e´te´ suivie a` l’aide de photographies des e´prouvettes prises
au cours de l’essai, une caracte´risation fine e´tant re´alise´e sous microscope optique apre`s
de´montage. Diffe´rentes configurations d’inclusions ont permis d’obtenir une de´formation
homoge`ne dans le grain, ou au contraire de provoquer la localisation de la de´formation
sous forme de bandes en genou, de bandes de flexion ou de polygonisation.
Une loi constitutive, conside´rant le grain de glace comme un mate´riau orthotrope de
re´volution posse´dant une faible re´sistance au cisaillement paralle`lement aux plans de base,
a e´te´ imple´mente´e dans un code aux e´le´ments finis pour simuler les expe´riences. Lorsque
la de´formation est homoge`ne (inclusion monocristalline), les simulations reproduisent
fide`lement les expe´riences. Dans le cas d’une inclusion multicristalline, les simulations
permettent de reproduire relativement bien la forme ge´ne´rale des grains et leur orien-





The ice single crystal possesses a strong viscoplastic anisotropy, it deforms mainly by
dislocation glide in the basal plane. A constitutive model for the single crystal behaviour,
based on existing models for metals, is proposed to reproduce the experimental results
cited in the literature. In polycrystalline ice, this strong viscoplastic anisotropy leads to
incompatibilities of deformation between the grains, which induce strain heterogeneities
inside the grains.
To study the mechanisms leading to the localization of the deformation, creep expe-
riments were carried out in cold room on laboratory-made ice specimens, constituted of
a multicrystal included in a macroscopically isotropic ice matrix. The deformation was
followed by photographs of the specimens taken at regular time intervals, a more precise
observation being done with an optical microscope after each test. Different configura-
tions of the inclusion allowed to obtain an homogeneous strain field in the inclusion, or
on the contrary to provoke the localization of deformation in the form of kink bands,
bending bands or polygonization.
A constitutive law, considering the ice grain as a transversely isotropic continuum pos-
sessing a weak resistance for shear parallel to the basal planes, was used in a finite-element
code to simulate the experiments. When the strain field is homogeneous (monocrystal-
line inclusion), the simulations reproduce with a good accuracy the experiments. In the
case of a multicrystalline inclusion, the simulations allow to reproduce relatively well the
global shape and the crystallographic orientation of the grains, and give informations on
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Introduction
Les calottes polaires constituent d’e´normes re´servoirs d’eau douce, dont les variations
de volume sont e´troitement lie´es aux variations des conditions climatiques. Les pre´le´ve-
ments de glace par carottage, en donnant acce`s a` de la glace tre`s ancienne dont l’aˆge
peut atteindre jusqu’a` 420 000 ans (Petit et al., 1999), repre´sentent une ve´ritable mine
d’informations sur l’histoire du climat passe´. Ce roˆle primordial des calottes polaires
dans le syste`me climatique justifie les efforts entrepris pour mode´liser leur e´volution.
Outre les difficulte´s lie´es a` la connaissance des conditions a` appliquer, qui peuvent
e´ventuellement de´pendre de couplages avec d’autres mode`les (circulation atmosphe´rique,
isostasie glaciaire, niveau des mers), une des difficulte´s de la mode´lisation des calottes po-
laires vient de la description du comportement me´canique de la glace polaire, dont la loi
constitutive doit eˆtre prise en compte dans le mode`le d’e´coulement. Des textures extreˆ-
mement marque´es ont e´te´ observe´es dans la glace des carottes extraites en diffe´rents sites
de l’Antarctique et du Groenland. Ces textures sont dues a` la rotation du re´seau cris-
tallographique associe´e a` la recristallisation continue (Duval et Castelnau, 1995). Elles
conduisent a` une anisotropie du comportement macroscopique qui influence fortement
l’e´coulement des calottes polaires, comme le de´montrent les analyses de l’inclinome´trie de
trous de forage (e.g. Russell-Head et Budd (1979)). La vitesse de de´formation d’un mo-
nocristal de glace varie de plusieurs ordres de grandeur selon que la sollicitation favorise
ou non le glissement dans les plans de base (plans perpendiculaires a` l’axe de syme´trie
hexagonale, dit axe c). Dans la glace froide de´forme´e sous faibles contraintes, l’accom-
modation des incompatibilite´s de de´formation entre les grains, engendre´es par cette tre`s
forte anisotropie, conduit a` une forte he´te´roge´ne´ite´ de la de´formation intragranulaire.
Une connaissance de´taille´e des me´canismes lie´s a` cette he´te´roge´ne´ite´ inter- et intragranu-
laire, et a` son e´volution, est essentielle pour comprendre l’influence de la microstructure
(forme des grains, orientations cristallographiques) sur le comportement macroscopique
du polycristal, sur l’e´volution de sa texture (recristallisation, rotation des grains) ainsi
que sur l’e´ventuelle extension de la localisation de la de´formation a` une e´chelle macro-
scopique, comme cela a pu eˆtre observe´ dans le bas de la carotte de GRIP (Groenland)
sous forme de plissements a` l’e´chelle de la carotte (Thorsteinsson et al., 1995), ou dans la
glace de Vostok (bandes de cisaillement horizontales d’e´paisseur de l’ordre du centime`tre,
soit une dizaine de grains).
Le but du travail pre´sente´ dans ce me´moire e´tait d’ame´liorer la compre´hension de la
localisation de la de´formation dans la glace polycristalline, et d’essayer de simuler ces
phe´nome`nes locaux a` l’aide d’un mode`le aux e´le´ments finis. Nous avons donc mis au point
un protocole d’essais permettant de fabriquer des e´prouvettes de glace polycristalline a`
structure controˆle´e, et de les tester en fluage pour e´tudier les interactions entre grains.
Les expe´riences ont e´te´ simule´es en utilisant une loi constitutive du grain, continue et
non line´aire, de´duite des observations du comportement du monocristal de glace. Paral-
le`lement, nous nous sommes inte´resse´s a` la dynamique des dislocations, responsables de
la de´formation viscoplastique de la glace en ge´ne´ral, et de la localisation en particulier.
Le plan de ce me´moire suit les diffe´rentes e´tapes de notre e´tude de la localisation, de
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2 Introduction
celle des de´fauts cristallographiques responsables de la de´formation, a` la simulation des
expe´riences sur des multicristaux de glace.
Une e´tude bibliographique des dislocations dans la glace est tout d’abord pre´sente´e
au Chapitre 1, afin de recenser de manie`re aussi exhaustive que possible les principaux
aspects de leur dynamique : ge´ne´ration, annihilation, glissement, interactions. Le proto-
cole expe´rimental a e´te´ choisi en connaissant les principaux essais de la litte´rature, qui
sont expose´s au Chapitre 2. Plusieurs mode`les de comportement applique´s a` la glace ou
plus ge´ne´ralement aux mate´riaux polycristallins sont e´galement pre´sente´s dans ce cha-
pitre. Un mode`le de comportement du monocristal est propose´ dans le Chapitre 3. Ce
mode`le, base´ sur une approche utilise´e en me´tallurgie et applique´e au cas du monocristal
de glace, permet de mettre en e´vidence les difficulte´s propres a` la glace.
Le Chapitre 4 pre´sente le dispositif expe´rimental, les techniques de fabrication des
e´prouvettes et les techniques de caracte´risation, qui ont permis d’obtenir les re´sultats
expe´rimentaux pre´sente´s dans le Chapitre 5.
La me´thode utilise´e pour simuler les essais est de´crite au Chapitre 6, le mode`le consti-
tutif de grain est de´taille´ et les spe´cificite´s de la me´thode des e´le´ments finis sont pre´sen-
te´es. Une pre´de´termination des parame`tres du mode`le est de´duite des donne´es bibliogra-
phiques. L’analyse des re´sultats nume´riques est effectue´e au Chapitre 7, par comparaison
avec les essais expe´rimentaux. Les parame`tres du mode`le sont de´termine´s a` partir des
expe´riences sur une inclusion avec une de´formation homoge`ne, puis le mode`le est appli-
que´ a` la simulation des multicristaux. Afin de pre´dire l’apparition de la localisation de la
de´formation, deux me´thodes sont propose´es, compare´es sur leur aptitude a` reproduire les
expe´riences de flexion 3 points de Nakaya (1958), et applique´es a` nos expe´riences sur des
multicristaux. Enfin, la sensibilite´ des simulations aux parame`tres du mode`le de grain
est e´tudie´e au Chapitre 8, et une interpre´tation de la localisation est propose´e du point
de vue de la dynamique des dislocations. Les limites du mode`le et de la simulation sont
expose´es, et des directions de recherche pour l’ame´liorer sont propose´es.
Chapitre 1
Me´canismes de la De´formation
Viscoplastique de la Glace
1.1 Introduction
Ce chapitre traite des caracte´ristiques physiques et me´caniques de la glace mono- et
polycristalline. La glace d’eau e´tudie´e est la glace Ih, la seule, des quatorze varie´te´s
allotropiques de l’e´tat solide de l’eau, stable dans des conditions de pression et de tempe´-
rature terrestres (Petrenko et Whitworth, 1999). Nous pre´sentons ses principales carac-
te´ristiques physico-chimiques et optiques ainsi qu’une description de son comportement
me´canique dans les domaines e´lastique et viscoplastique. L’Annexe D.1 synthe´tise les
re´sultats bibliographiques de ce chapitre sous forme d’un tableau.
1.2 Proprie´te´s physiques
1.2.1 Structure cristallographique
La glace Ih a une structure hexagonale de type wu¨rtzite (Fig. 1.1). Le plan de base est le
plan a` plus forte densite´ d’atomes d’oxyge`ne (Fig. 1.2). L’axe perpendiculaire a` ce plan
est appele´ axe c du cristal. Le rapport c/a de la glace (cf Fig.1.3), qui vaut 1.629, est
donc tre`s proche de la valeur 2
√
2/3 du re´seau hexagonal compact.
1.2.2 De´fauts cristallographiques
Contrairement aux atomes d’oxyge`ne arrange´s aux noeuds du re´seau wu¨rzite, les atomes
d’hydroge`ne de la mole´cule d’eau n’ont pas une structure ordonne´e (Fig. 1.2). Ils
obe´issent cependant aux re`gles de Bernal et Fowler (Petrenko et Whitworth, 1999) :
re`gle n◦1 : chaque atome d’oxyge`ne est voisin de deux atomes d’hydroge`ne a` 0.96 A˚ et
de deux atomes d’hydroge`ne a` 1.8 A˚,
re`gle n◦2 : il y a un seul atome d’hydroge`ne par liaison oxyge`ne–oxyge`ne.
Le non-respect de ces re`gles va provoquer l’apparition de de´fauts ioniques ou rotationnels,
les premiers correspondant a` la cre´ation d’ions hydroxyde OH− ou hydronium H3O+
(non-respect de la re`gle n◦1), les seconds, appele´s de´fauts de Bjerrum de type L (leer) ou
D (doppelt), correspondent respectivement a` une liaison oxyge`ne–oxyge`ne sans proton,
ou a` une liaison doublement occupe´e (non-respect de la re`gle n◦2).
Nous verrons plus tard les conse´quences possibles du de´sordre protonique sur le com-
portement viscoplastique du monocristal de glace (cf. § 1.3.5.3).
3
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Fig. 1.1 : Structure cristallographique de la glace Ih (Petrenko et Whitworth, 1999). Les
atomes d’oxyge`ne des mole´cules d’eau sont repre´sente´s par les cercles blancs ou grise´s,
les atomes d’hydroge`ne par les points noirs. La zone ABCDEFGH repre´sente la cellule
e´le´mentaire de la structure (les atomes d’oxyge`ne grise´s sont les atomes appartenant a`
cette cellule). Un des axes de syme´trie d’ordre six de la maille est figure´ par la ligne BF.
Fig. 1.2 : Projection du re´seau cristallographique de la glace Ih dans le plan (101¯0).
Cette figure montre le de´sordre des atomes d’hydroge`ne.
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De plus, comme les autres mate´riaux cristallins, un cristal de glace peut pre´senter
des de´fauts dus aux mauvais arrangements des atomes constituant son re´seau hexagonal,
c’est-a`-dire les atomes d’oxyge`ne. Ces de´fauts sont de trois types : ponctuels (lacunes,
intersticiels, substitution), line´aires (dislocations) ou planaires (de´fauts d’empilement).
Nous nous inte´resserons plus particulie`rement au deuxie`me type de de´fauts dans le pa-
ragraphe 1.3, le mouvement des dislocations e´tant le principal vecteur de la de´formation
viscoplastique de la glace.
1.2.3 Proprie´te´s optiques
Du point de vue optique, le monocristal de glace est un mate´riau parfaitement transpa-
rent (pe´ne´tration de la lumie`re supe´rieure a` 100m dans le visible ). Il posse`de la proprie´te´
de bire´fringence, due a` sa structure cristalline, et l’axe c de syme´trie hexagonale est aussi
l’axe optique de la glace. La bire´fringence permet, a` l’aide d’une observation entre pola-
riseurs croise´s, de distinguer les diffe´rents cristaux composant un polycristal et, graˆce a`
l’utilisation d’une platine universelle, d’en de´duire l’orientation des axes c, en recherchant
la position d’extinction du cristal, et donc la texture du polycristal. Une technique re´-
cente, base´e sur le traitement d’images, permet de mesurer les fabriques de fac¸on presque
automatique (Heilbronner et Herwegh, 1997; Wilen, 2000).
1.2.4 Comportement e´lastique
Le monocristal de glace pre´sente une faible anisotropie e´lastique, due a` sa structure
cristallographique tre`s proche d’une structure hexagonale compacte. Les constantes
e´lastiques de la glace, correspondant a` un mode`le de comportement line´aire ortho-
trope de re´volution, ont e´te´ de´termine´es par mesure ultrasonique ou par spectroscopie
Brillouin (Gammon et al., 1980). Dans un repe`re dont l’axe e3 co¨ıncide avec l’axe-c, les







































La diffe´rence entre les modules e´lastiques en compression paralle`lement a` l’axe c et dans
une direction quelconque du plan de base est infe´rieure a` 10%.
Les modules e´lastiques de la glace polycristalline macroscopiquement isotrope ont e´te´
calcule´s a` partir de ceux du monocristal par homoge´ne´isation (Sinha, 1989; Nanthike-
san et Shyam Sunder, 1994). Le module d’Young est e´value´ a` environ 9500MPa, et le
coefficient de Poisson est estime´ a` 0.3.
Le comportement fragile de la glace joue un roˆle important dans les interactions
glace-structures (plateformes off-shore, piles de pont, ouvrages soumis a` l’action des
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glaces de´rivantes) et fait donc l’objet d’e´tudes lie´es aux domaines de l’inge´nie´rie fluviale-
maritime et pe´trolie`re sur la fissuration de la glace et sur le frottement entre la glace
et une structure (Gold, 1994; Gratz et Schulson, 1994; Kuehn et Schulson, 1994; Ple´
et Meyssonnier, 1997; Schulson et al., 1997; Ple´, 1998; Fiorio, 2000; Weiss et Schulson,
2000).
1.3 Les dislocations dans la glace
L’objectif de ce paragraphe est d’effectuer une revue de la litte´rature sur les observations
des dislocations dans la glace, et sur les interpre´tations qui en sont faites. Nous nous
inte´resserons a` la ge´ne´ration des dislocations et a` leur annihilation, ainsi qu’a` caracte´riser
leur glissement.
1.3.1 Inventaire
La de´formation plastique de la glace est essentiellement due aux glissements des dislo-
cations. Les Tableaux 1.1 et 1.2 font un inventaire des diffe´rentes dislocations pouvant
exister dans le re´seau cristallographique hexagonal de la glace (Tatiboue¨t, 1978).
Les dislocations observe´es dans la glace sont dites basales si leur vecteur de Burgers
b est orthogonal a` l’axe c de syme´trie du re´seau, non-basales dans le cas contraire.
Excepte´ pour les dislocations vis, pour lesquelles il n’est pas de´termine´, le plan de
glissement de ces dislocations, de´fini par le vecteur de Burgers b et la ligne de dislocation
l, est dit basal, pyramidal ou prismatique selon qu’il co¨ıncide avec un plan basal,
pyramidal ou prismatique du re´seau hexagonal.
Les vecteurs de Burgers b dans le plan de base sont les trois vecteurs de la forme
(a/3)〈112¯0〉 (a est de´fini sur la Figure 1.3), ce qui correspond aux plus petites distances
interatomiques dans ce plan. En raison de la structure wu¨rzite du cristal de glace, les
dislocations les plus courantes sont les dislocations vis de vecteur de Burgers (a/3)〈112¯0〉
et celles dont les lignes sont a` 60◦ de leur vecteur de Burgers (a/3)〈112¯0〉, appele´es
dislocations 60◦. Le Tableau 1.3 pre´sente les e´nergies de distorsion de re´seau d’un certain
nombre de dislocations dans la glace. Les dislocations qui ont la plus faible e´nergie de
distorsion, donc les plus faciles a` cre´er, sont bien les dislocations vis de vecteur de Burgers
(a/3)〈112¯0〉 (6.15× 105J.m−1), ainsi que les dislocations 60◦, dont l’e´nergie de distorsion
de re´seau, calcule´e d’apre`s l’expression de l’e´nergie en fonction de l’orientation de la
dislocation donne´e par Weertman et Weertman (1970), vaut 8.93 × 105J.m−1. Afin de
minimiser son e´nergie et du fait de la tre`s faible e´nergie de faute d’empilement de la
glace (a` −20◦C, 0.31 × 10−3 J.m−2 pour une faute d’empilement (1/6)〈202¯3〉, Hondoh
et al. (1983)), une dislocation statique dans le plan basal se dissocie en deux dislocations
partielles se´pare´es par une faute d’empilement : par exemple, une dislocation vis se
dissocie en deux dislocations 30◦, et une dislocation 60◦ en une dislocation 30◦ et une
dislocation coin (Petrenko et Whitworth, 1994). Cependant, ces dislocations partielles
doivent se recombiner pour permettre un glissement cristallographique.
1.3.2 Observations des dislocations
Baker (1997) a effectue´ re´cemment une revue des diffe´rentes techniques utilise´es pour
l’observation des dislocations dans la glace. Les premie`res observations ont e´te´ re´ali-
se´es par figures d’attaque (Levi et al., 1965; Kuroiwa, 1969), puis Sinha (1978) et plus
re´cemment Wey et Dempsey (1994) ont observe´ les dislocations de syste`mes basaux et
non-basaux par re´pliques et figures d’attaque au MET. Falls et al. (1983) ont effectue´
au MET une e´tude des de´fauts pre´sents dans la glace Ih (dislocations basales et non-
basales, boucles et fautes d’empilement). Cependant, ce proce´de´ s’ave`re tre`s complique´ :














Fig. 1.3 : Vecteurs de Burgers dans le cristal de glace. a = |a1| = |a2| = |a3|, c = |c|,
p = |p|.
Type de Direction Direction Plan de
dislocation de la ligne de b glissement |b|
vis [112¯0] [112¯0] — a
vis [11¯00] [11¯00] —
√
3a
coin [2¯110] [011¯0] basal
√
3a
coin [11¯00] [112¯0] basal a
60◦ [2¯110] [112¯0] basal a
30◦ [11¯00] [2¯110] basal a
coin [0001] [112¯0] prismatique 1 a
coin [0001] [01¯10] prismatique 2
√
3a
vis [0001] [0001] — c
coin [11¯00] [0001] prismatique 2 c
coin [12¯10] [0001] prismatique 1 c
Tab. 1.1 : Dislocations entie`res dans le re´seau wu¨rzite, d’apre`s Tatiboue¨t (1978) (a et c
sont de´finis sur la Figure 1.3).
Type de Direction Direction
dislocation de la ligne de b |b|
Franck [21¯1¯0] 1/6[02¯23] a
Franck [11¯00] 1/6[22¯03] a
Shockley 30◦ [21¯1¯0] 1/3[11¯00] a/
√
3
Shockley 90◦ [21¯1¯0] 1/3[011¯0] a/
√
3
Shockley 60◦ [11¯00] 1/3[011¯0] a/
√
3
Shockley 0◦ [101¯0] 1/3[101¯0] a/
√
3
Shockley 30◦ [21¯1¯0] 2/3[11¯00] 2a/
√
3
Franck [202¯1] 1/3[2¯203] 2a
Tab. 1.2 : Dislocations partielles dans le re´seau wu¨rzite, d’apre`s Tatiboue¨t (1978) (a est
de´fini sur la Figure 1.3).
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Dislocations entie`res Dislocations partielles
Energie Energie
(J.m−1) (J.m−1)
Syste`me b Vis Coin Syste`me b Vis Coin
basal a/3[21¯1¯0] 6.15 9.85 basal a/3[011¯0] 2.05 3.28
prismatique 1 a/3[1¯21¯0] 6.15 9.86 pyramidal 2 a/6[202¯3] 6.82 10.01
pyramidal 1 a/3[1¯21¯0] 6.15 9.76
prismatique 1 c[0001] 15.30 27.30
prismatique [1¯21¯1] 24.56 35.54
pyramidal 1 [1¯1¯21] 24.56 36.80
Tab. 1.3 : Dislocations dans la glace Ih. Energies calcule´es dans l’approximation de
l’e´lasticite´, d’apre`s Tatiboue¨t (1978) (a, p et c sont de´finis sur la Figure 1.3).
la technique qui consiste a` amincir une lame du mate´riau, jusqu’a` produire un trou, est
difficile a` mettre en oeuvre sur une lame de glace. De plus, celle-ci fond tre`s vite sous le
faisceau d’e´lectrons.
Les principales observations de dislocations dans la glace ont e´te´ effectue´es par to-
pographie aux rayons X, technique qui permet de suivre aise´ment le mouvement des
dislocations dans des cristaux de quelques millime`tres d’e´paisseur (Webb et Hayes, 1967;
Higashi et al., 1985; Ahmad et Withworth, 1988; Shearwood et Whitworth, 1989; Hondoh
et al., 1990; Shearwood et Whitworth, 1991). En effet, d’une part, du fait de sa faible
masse atomique, la glace est suffisamment transparente aux rayons X de longueur d’onde
infe´rieure a` 0.9 A˚, et d’autre part il est possible d’obtenir des monocristaux avec une den-
site´ initiale de dislocations suffisamment faible (moins de 100 dislocations par cm2) pour
pouvoir distinguer les dislocations individuellement (Ohtomo et al., 1987). En outre,
la topographie X permet d’identifier chaque type de dislocation suivant le vecteur de
diffraction.
En ge´ne´ral, les dislocations basales associe´es a` un syste`me de glissement basal forment
de longues lignes qui peuvent traverser le cristal de glace de part en part (Ahmad et Wi-
thworth, 1988; Sinha, 1978). Liu et al. (1992) ont montre´, par topographie X, que les
dislocations basales entie`res de type vis, 60◦, et partielles de type 30◦, de vecteur de Bur-
gers b 〈112¯0〉, e´taient de loin les plus nombreuses (ce qui correspond aux conside´rations
e´ne´rge´tiques du paragraphe 1.3.1).
D’autres dislocations ont e´te´ mises en e´vidence dans la glace. Par exemple, des
dislocations formant des boucles dans le plan de base, et dont le vecteur b posse`de
une composante suivant l’axe c, ont e´te´ observe´es. Ces boucles sont appele´es boucles
prismatiques et sont forme´es par la condensation de de´fauts ponctuels (Jones et Glen,
1969). Cependant, elles ne semblent pas glisser et donc provoquer une de´formation
macroscopique perpendiculairement au plan de base. D’autres dislocations, en particulier
de vecteur de Burgers 〈1¯1¯23〉, ont e´te´ observe´es par Wey et Dempsey (1994). Hondoh
et al. (1990), Shearwood et Whitworth (1989), Shearwood et Whitworth (1991) se sont
aussi interesse´s au glissement des dislocations non-basales. Les dislocations non-basales,
ou basales associe´es a` un syste`me de glissement non-basal, ont toujours e´te´ observe´es
sous forme de courts segments.
Il est important de noter que, dans la majeure partie des cas, ces observations ont
e´te´ effectue´es lors des premiers stades de la de´formation (ε < 0.001). Au dela`, la densite´
de dislocations devient trop importante et les observations de dislocations individuelles
ne sont plus possibles.
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Fig. 1.4 : Source de dislocations ge´ne´rant des boucles hexagonales dans deux plans basaux
(Ahmad et al., 1986)
1.3.3 Ge´ne´ration et multiplication des dislocations
La multiplication des dislocations est un phe´nome`ne majeur de la de´formation des mate´-
riaux cristallins. Ahmad et al. (1986) ont observe´ la multiplication des dislocations dans
la glace par l’activation d’une source de Franck-Read. Ces observations ont e´te´ effectue´es
par topographie X sur des monocristaux a` -20◦C, sous une cission re´solue dans les plans
de base de 0.16MPa. Les boucles de dislocations ge´ne´re´es sont en fait des spirales dans
deux plans de glissement voisins (Fig. 1.4).
Shearwood et Whitworth (1993) ont montre´ par la meˆme technique que de nouvelles
dislocations vis peuvent eˆtre ge´ne´re´es dans le plan de glissement basal par le glissement
rapide de segments de dislocations coins dans des plans non-basaux. Ces segments coins
non-basaux rapides, de vecteur b de direction [21¯1¯0], “traˆınent” derrie`re eux deux dislo-
cations vis de meˆme vecteur de Burgers, dans deux plans basaux plus ou moins proches
suivant la longueur du segment coin conside´re´. Ahmad et Withworth (1988) ont de´duit
de leurs observations que les plans de glissement de ces dislocations coins non-basales se-
raient plutoˆt les plans pyramidaux que les plans prismatiques, mais le syste`me actif doit
sans doute de´pendre de l’e´tat de contrainte local et donc de la valeur de la cission re´solue
dans chaque plan cristallographique. De plus, un segment coin dans un plan non-basal
qui arrive a` la surface de la glace peut se comporter comme une source de Franck-Read
en ge´ne´rant des dislocations dans son plan de glissement, mais aussi dans un plan basal
se´cant (Shearwood et Whitworth, 1993).
Parmi les processus de multiplication propose´s ci-dessus, la multiplication des disloca-
tions par le mouvement rapide des dislocations coins non-basales est de loin le phe´nome`ne
pre´ponde´rant lors de la de´formation de monocristaux de glace (Fukuda et Higashi, 1973;
Fukuda et al., 1987; Shearwood et Whitworth, 1993).
Liu et al. (1993) se sont interesse´s a` la ge´ne´ration des dislocations dans la glace poly-
cristalline. Ils ont observe´ que les zones proches des joints de grains se de´formaient avant
l’inte´rieur des grains et que la multiplication des dislocations aux joints de grains est
plus intense que celle observe´e dans les monocristaux. En effet, dans la glace polycris-
talline, les contraintes internes lie´es aux incompatibilite´s de de´formation entre les grains
de´passent en intensite´ les contraintes applique´es sur l’e´prouvette. Les joints de grains
dans les polycristaux n’e´tant pas parfaitement rectilignes mais constitue´s d’une succes-
sion de plans et de marches, l’application d’une contrainte macroscopique provoque du
glissement microscopique au joint de grains. Ce glissement induit des concentrations de
contrainte d’origine ge´ome´trique au niveau des marches. La multiplication des disloca-
tions dans le polycristal va donc eˆtre gouverne´e par ces concentrations de contrainte, des
dislocations e´tant ge´ne´re´es de`s que l’e´nergie emmagasine´e est suffisante, ce qui a pour
effet de relaˆcher les contraintes internes. Ainsi, les joints de grains ge´ne´rent continuel-
lement de nouvelles dislocations sous la forme de boucles semi-hexagonales dans le plan
de base (Fig. 1.5).
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joint de grain
b
Fig. 1.5: Boucles semi-hexagonales aux joints de grain.
Les interactions entre les joints de grains et les dislocations de´pendent fortement
des orientations du joint, des plans de base des grains adjacents et de la direction de
chargement. Liu et al. (1993) ont observe´ que dans un grain dont l’axe c est paralle`le a`
la direction de chargement, adjacent a` un plan de joint perpendiculaire a` cette direction,
il n’y a ni empilement, ni absorption des dislocations au joint, meˆme pour une contrainte
applique´e de 3.5MPa. D’autres observations par topographie X in situ lors du fluage
ont e´te´ effectue´es par Liu et al. (1995a), sur 25 e´chantillons, pour e´tudier l’influence
des joints de grains sur les dislocations. Leurs conclusions approfondissent les re´sultats
pre´ce´dents : dans un polycristal, le grain le plus favorablement oriente´ pour le glissement
basal (cission re´solue la plus forte) se de´forme en premier, sans influence de l’orientation
des joints de grains. Le joint de grains est toujours reconnu comme source de dislocations,
mais ceci est surtout vrai au de´but de la de´formation. Ensuite, il peut devenir un
obstacle au mouvement des dislocations d’un grain a` l’autre, ce qui permet d’observer
des empilements : la transmission du glissement d’un grain a` l’autre ne´cessite sans doute
de fortes contraintes, mais ne semble pas eˆtre uniquement de´pendante de l’empilement ou
de l’absorption de dislocations au joint. On a vu pre´ce´demment que les joints de grains
produisaient des semi-boucles hexagonales de dislocations basales (Liu et al., 1993). Ces
frontie`res ge´ne´rent aussi des segments de dislocations non-basales, en faible quantite´,
qui “traˆınent” aussi derrie`re eux des dislocations vis basales. Cependant, la densite´ de
ces dislocations vis ge´ne´re´es par les segments coins non-basaux rapides, e´jecte´s du joint
de grain, reste ne´gligeable par rapport a` la densite´ de dislocations basales directement
ge´ne´re´es par le joint de grain sous forme de semi-boucles hexagonales.
Hondoh et Higashi (1983) ont e´tudie´ l’influence de l’orientation du joint de grains
dans un bicristal de glace. Dans le cas d’une configuration des deux grains proches du
CSL (Coincidence Site Lattice), si la cission dans le plan du joint est non-nulle, il y a, au
de´but de la de´formation, ge´ne´ration de dislocations dans les grains adjacents ; si la cission
dans le plan du joint est nulle, celui-ci absorbe les dislocations des cristaux adjacents qui
ont une cission re´solue dans le plan de base non nulle.
Enfin, Liu et al. (1992, 1995b) ont mis en e´vidence, par observation aux rayons X,
la nucle´ation et l’expansion de boucles prismatiques lors de chocs thermiques subis par
la glace. Le refroidissement rapide des e´chantillons provoque l’apparition de dipoˆles de
dislocations.
En conclusion, le phe´nome`ne pre´ponde´rant pour la ge´ne´ration et la multiplication
des dislocations dans la glace polycristalline est la production de semi-boucles hexago-
nales aux joints de grains, les autres phe´nome`nes observe´s, en particulier le processus
1.3. Les dislocations dans la glace 11
de ge´ne´ration duˆ au mouvement rapide de segments coins non-basaux observe´ dans les
monocristaux, restant largement minoritaires.
1.3.4 Annihilation des dislocations
Un des processus d’annihilation des dislocations dans les mate´riaux polycristallins est le
glissement de´vie´ : lorsque deux dislocations vis de signes opppose´s, glissant dans deux
plans paralle`les, se trouvent l’une de l’autre a` une distance infe´rieure a` une distance
critique, elles s’attirent et changent de plan de glissement pour s’annuler entre elles.
Dans le cas de la glace, nous verrons au § 1.3.5.2 que le mouvement des dislocations vis
basales hors du plan de base est tre`s difficile. Le glissement de´vie´ pour l’annihilation de
ces dislocations semble donc peu probable et il n’a jamais e´te´ observe´ expe´rimentalement.
De meˆme, l’annihilation par monte´e de dislocations n’a pas non plus e´te´ observe´e.
Ceci est sans doute duˆ a` la structure wu¨rzite de la glace qui ge`ne la diffusion de la
dislocation perpendiculairement au plan de base.
La litte´rature ne faisant pas e´tat d’observations de disparition de dislocations au sein
du grain d’un polycristal de glace, il convient de s’inte´resser a` ce qui se passe aux limites
du grain, c’est-a`-dire aux joints de grains. Dans la glace polycristalline, les observations
par topographie X e´tant effectue´es aux tous premiers stades de la de´formation, la densite´
de dislocations et la vitesse de de´placement des dislocations e´tant tre`s faibles, la mise
en e´vidence d’empilement aux joints de grains puis de disparition des dislocations est
de´licate (Liu et al., 1993). Liu et al. (1995a) ont cependant observe´ l’existence de tels
empilements dans des conditions particulie`res d’orientation du joint et des grains adja-
cents. Trois phe´nome`nes interagissent : l’absorption des dislocations du re´seau par le
joint, l’empilement des dislocations contre ce meˆme joint, et l’activite´ du joint de grain
en tant que source de dislocations. L’absorption de dislocations par le joint de grain aug-
mente son e´nergie stocke´e. Cette e´nergie, lie´e a` la distorsion locale du re´seau cristallin,
de plus en plus e´leve´e au fur et a` mesure que le joint absorbe des dislocations, va entra-
ver l’absorption de dislocations supple´mentaires alors que le joint continue d’e´mettre des
semi-boucles hexagonales de dislocations. La densite´ d’e´nergie e´lastique stocke´e lie´e aux
empilements de dislocations, provoque la migration du joint de grain, ou la germination
de nouveaux grains lorsqu’elle atteint un seuil critique. Ces phe´nome`nes permettent de
relaˆcher l’e´nergie stocke´e en e´liminant les dislocations lors du re´arrangement du re´seau
cristallin.
Cependant, il est important de noter que le joint de grain n’est ni un obstacle infran-
chissable pour les dislocations (empilements syste´matiques), ni un puits parfait (absorp-
tion des dislocations dans le joint). La re´alite´ se trouve entre ces deux bornes et de´pend
sans doute des conditions locales d’orientation et de sollicitation.
1.3.5 Mouvement des dislocations
1.3.5.1 Dislocations basales associe´es a` un syste`me de glissement basal
La ve´locite´ des dislocations basales a e´te´ de´duite d’essais me´caniques sur des monocris-
taux de glace pure par Jones et Glen (1969), puis plus re´cemment mesure´e par topogra-
phie X par Fukuda et Higashi (1973), Ahmad et Withworth (1988) ou encore Shearwood
et Whitworth (1991). Ces auteurs de´duisent de leurs donne´es expe´rimentales une relation
line´aire entre la vitesse des dislocations basales vd et la cission re´solue dans le plan de
base τ :
(1.2) vd = cτ e
(− QkT )
avec k constante de Boltzmann, c une constante et Q une e´nergie d’activation. Cette ex-
pression a e´te´ ve´rifie´e par Fukuda et Higashi (1973), avec c=6.4m.Pa−1.s−1 et Q=9.9×
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10−20 J, pour une tempe´rature T comprise entre -69◦C et -1.6◦C, et une cission τ comprise
entre 0.02 et 0.6MPa. Les valeurs calcule´es par Jones et Glen (1969) pour T= -50◦C
sont du meˆme ordre de grandeur. De plus, les valeurs de vitesses mesure´es varient d’un
facteur 1.5 a` 2 selon que l’on conside`re la vitesse des dislocations vis ou 60◦, ces dernie`res
e´tant un peu plus rapides (Shearwood et Whitworth, 1991).
La vitesse des dislocations dans la glace est particulie`rement faible par rapport a`
la vitesse des dislocations dans les me´taux. Pour comparaison, pour une cission de
0.25MPa, la vitesse des dislocations basales dans la glace a` 255K (T/Tf = 0.93) est de
l’ordre de 1µm.s−1, alors que dans le cuivre a` 293K (T/Tf = 0.21), elle est de l’ordre de
10m.s−1 (Ashby et Jones, 1991).
1.3.5.2 Dislocations non-basales et dislocations basales associe´es a` un sys-
te`me de glissement non-basal
Les travaux de Hondoh et al. (1990) et de Shearwood et Whitworth (1989, 1991), concer-
nant l’e´tude du mouvement des dislocations non-basales ou des dislocations basales as-
socie´es a` un syste`me de glissement non-basal, ame`nent a` plusieurs conclusions :
• tout d’abord, la vitesse des dislocations coins basales hors du plan de base est,
suivant les auteurs, au moins 5 a` 10 fois supe´rieure a` la vitesse des dislocations
basales dans le plan de base pour une meˆme cission re´solue. Par exemple, Hon-
doh et al. (1990), pour le syste`me de glissement prismatique 2 〈112¯0〉{101¯0}, ob-
tiennent lors d’essais expe´rimentaux (sur 159 donne´es) une vitesse des dislocations
de 14.5±0.5µm.s−1.MPa−1 a` -20◦C pour le glissement non-basal, alors que la vi-
tesse unitaire pour le glissement basal des dislocations vis et 60◦ selon Fukuda et Hi-
gashi (1973) ou Shearwood et Whitworth (1991), est de l’ordre de 3µm.s−1.MPa−1.
Des valeurs encore plus importantes ont e´te´ obtenues par Shearwood et Whitworth
(1991), ou encore Ahmad et Withworth (1988) pour des dislocations coins de vec-
teur de Burgers 〈12¯10〉 dont la ligne est hors du plan de base ;
• de plus, le glissement des dislocations vis de vecteur de Burgers 〈112¯0〉 est tre`s
difficile hors du plan de base (Shearwood et Whitworth, 1989; Ahmad et Withworth,
1988). Maeno et Hondoh (1992) expliquent le mouvement difficile des dislocations
vis basales hors du plan de base par le fait qu’elles sont le plus souvent dissocie´es
en deux dislocations partielles se´pare´es par une faute d’empilement ;
• enfin, Wey et Dempsey (1992, 1994) ont montre´, par figures d’attaque, que le
mouvement de dislocations vis de vecteur de Burgers 〈112¯3〉 existait dans le plan
{112¯2}, mais e´tait fortement freine´ par la pre´sence de la foreˆt de dislocations du
plan de base. L’intersection entre une dislocation vis 〈112¯3〉{112¯2} et une disloca-
tion vis 〈112¯0〉{0001} provoque en effet un cran (jog) sous forme d’un segment de
dislocation vis 〈112¯0〉 qui ne peut ensuite plus glisser hors du plan de base et bloque
le mouvement de la dislocation non-basale initiale. En revanche, les dislocations
non-basales, sans doute en raison de leur densite´ beaucoup plus faible, ne semblent
pas freiner de manie`re significative les dislocations basales.
Une conclusion a` retenir de l’e´tude de la mobilite´ des dislocations hors du plan de base
est la grande vitesse des dislocations associe´es aux syste`mes de glissement non-basaux
par rapport aux dislocations des syte`mes basaux.
1.3.5.3 Mode`les et The´ories sur la vitesse des dislocations dans la Glace
Glen (1968) a e´mis une the´orie selon laquelle le de´sordre des protons dans la glace consti-
tuait un obstacle au mouvement des dislocations. A partir de ses calculs, Whitworth et al.














Fig. 1.6: Empilement des plans atomiques dans un cristal hexagonal.
(1976) ont propose´ un mode`le pour la vitesse des dislocations basales dans la glace, en
tenant compte du de´sordre protonique, et en imaginant une ligne de dislocation“flexible”
capable de se courber pour pouvoir suivre n’importe quel chemin permis par la the´orie
du de´sordre protonique. La vitesse de la ligne de´pend alors de la vitesse a` laquelle chaque
segment “flexible” va pouvoir se re´orienter pour trouver un chemin possible. Cette ligne
de dislocation parfaitement flexible est donc un cas extreˆme (en effet, on impose a` la
ligne de dislocations une tre`s grande facilite´ pour ge´ne´rer des kinks), et cependant, la
vitesse calcule´e est de plus d’un ordre de grandeur infe´rieure a` celles mesure´es dans la
glace. Frost et al. (1976), en utilisant un mode`le fonde´ sur les meˆmes hypothe`ses mais
avec un traitement statistique diffe´rent, trouvent e´galement une vitesse trop faible.
Peu apre`s, Whitworth (1980) a propose´ d’utiliser le mode`le de Whitworth et al. (1976)
en changeant les plans de glissement des dislocations. En conside´rant l’arrangement des
plans atomiques du type aAbBaA. . . . (Fig. 1.6), Whitworth et al. (1976) et Frost et al.
(1976) avaient pris comme hypothe`se que les dislocations glissent entre les paires de plans
les plus e´loigne´es (the shuﬄe set, les paires aA ou bB). Cependant, Whitworth (1980) a
montre´ qu’en utilisant les paires de plans les plus proches (the glide set, les paires Ab ou
Ba), la vitesse the´orique calcule´e augmente conside´rablement, devenant seulement 5 fois
plus faible que la vitesse observe´e, contre 50 fois avec le mode`le initial.
1.3.6 Anisotropie viscoplastique
Les observations de dislocations dans la glace montrent, en accord avec la minimisation
de l’e´ne´rgie de distorsion de re´seau, une supe´riorite´ nume´rique tre`s forte des dislocations
basales glissant dans le plan de base, par rapport a` tout autre type de dislocations (Sinha,
1978; Fukuda et al., 1987). De plus, malgre´ une vitesse de glissement beaucoup plus im-
portante, les dislocations non-basales du syste`me 〈112¯0〉{101¯0} ne sont pre´sentes que sous
forme de courts segments qui sont prolonge´s par deux lignes de dislocations vis basales
ne pouvant se de´placer hors du plan de base (Ahmad et Withworth, 1988; Shearwood et
Whitworth, 1989; Maeno et Hondoh, 1992): la conjugaison de ces deux handicaps fait
que ces boucles de dislocations ne peuvent s’e´tendre, et donc ne peuvent participer de
manie`re significative a` la de´formation macroscopique du cristal. Wey et Dempsey (1992,
1994) ont montre´ de meˆme que le syste`me 〈112¯3〉{112¯2}, susceptible de provoquer une
de´formation dans les plans pyramidaux, ne participe pas sensiblement a` la de´formation
macroscopique du fait des interactions existantes entre les champs de dislocations des
diffe´rents syste`mes (<pyramidaux–pyramidaux>, <pyramidaux–basaux>). Le mode de
de´formation pre´ponde´rant du cristal de glace est donc le glissement paralle`lement au
plan de base.
Dans le plan de base, les observations ne montrent pas de directions privile´gie´es de
glissement comme on pourrait l’attendre de la part d’un mate´riau a` syme´trie hexagonale.
Ceci s’explique si l’on conside`re la quasi-absence de seuil de contrainte pour le mouvement
des dislocations dans la glace : la direction de glissement d’un syste`me basal est a`
chaque instant une combinaison des trois directions syme´triques 〈12¯10〉 du plan de base.
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Cette direction de glissement, qui re´sulte du mouvement simultane´ de plusieurs lignes
de dislocations dans chaque direction a1, a2 et a3 du plan de base, semble coline´aire a`
la direction de la cission re´solue maximale dans le plan de base. Kamb (1961) a montre´,
en utilisant une loi de comportement de type Norton-Hoff (loi puissance propose´e pour
la glace par Glen et Perutz (1954); Glen (1955)), que la direction de glissement est
exactement coline´aire a` la cission re´solue pour un exposant n de la contrainte valant 1
et 3. Pour n compris entre 1 et 4, elle diffe`re si peu de la direction de cisaillement que
la de´viation est pratiquement inde´celable expe´rimentalement (moins de 3◦). Le plan de
base peut donc eˆtre conside´re´ comme isotrope.
1.4 Conclusion
Le monocristal de glace posse`de donc un comportement visco-plastique fortement ani-
sotrope, caracte´rise´ par un syste`me de glissement pre´ponde´rant, le syste`me basal, sans
direction privile´gie´e de glissement.
Cette forte anisotropie viscoplastique du cristal de glace est de la plus haute im-
portance vis-a`-vis du comportement viscoplastique du polycristal. En effet, elle a pour
conse´quences d’engendrer des incompatibilte´s de de´formation entre les grains posse´dant






Dans la premie`re partie de ce chapitre, nous essayons de faire une synthe`se des essais
me´caniques effectue´s sur des e´prouvettes de glace mono- ou polycristalline afin d’e´tablir
des lois de comportement ou d’e´tudier la sensibilite´ du comportement a` diffe´rents para-
me`tres tels que la texture, la taille des grains et la vitesse de de´formation. La plupart
des re´sultats de la litte´rature sont pre´sente´s sous forme d’un tableau dans l’Annexe D.2.
Dans la seconde partie, nous faisons le bilan des mode`les publie´s dans la litte´rature
pour le comportement du grain et du polycristal.
2.2 Essais me´caniques sur la glace
Les essais effectue´s sur des e´prouvettes de glace mono- ou polycristalline couvrent une
gamme de sollicitations e´tendue : traction, compression uni-, bi- et triaxiale, compression
sous pression hydrostatique , cisaillement pur, cisaillement simple avec ou sans pression
hydrostatique, ou compression, torsion et torsion-compression. Les sollicitations sont ap-
plique´es en imposant une force constante, ou une vitesse de plateau constante (rarement
une vitesse de de´formation impose´e).
Dans la suite, on se´parera les essais effectue´s sur des monocristaux, naturels ou fa-
brique´s en laboratoire, des essais effectue´s sur des e´prouvettes de glace polycristalline,
isotrope ou anisotrope.
2.2.1 Essais sur le monocristal
Diffe´rents types d’essais ont e´te´ utilise´s pour caracte´riser le comportement me´canique
des monocristaux : essais de traction uniaxiale (Glen et Perutz, 1954; Higashi et al.,
1964; Jones et Glen, 1969; Jacka et Maccagnan, 1984), essais de compression uniaxiale
(Trickett et al., 2000b; Readings et Bartlett, 1968, 1971; Jones et Glen, 1969; Cole, 1996)
ou essais de cisaillement (Steinemann, 1954).
Les essais a` vitesse impose´e mettent en e´vidence un pic de contrainte d’autant plus
e´leve´ que la vitesse de de´formation est importante (Higashi et al., 1964; Jones et Glen,
1969; Ramseier, 1972; Trickett et al., 2000b) (Fig. 2.1). La pente de monte´e de ce pic
augmente elle-aussi avec la vitesse de de´formation. Ensuite, on observe une de´croissance
de la contrainte, puis un plateau. Les essais de la litte´rature correspondent a` une de´-
formation finale de l’ordre de 2 a` 5% (Higashi et al., 1964; Trickett et al., 2000b), voire
8% (Jones et Glen, 1969). Cependant, le seul essai pour une de´formation plus importante
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Fig. 2.1 : Essai de compression a` vitesse impose´e (Ramseier, 1972). Evolution de la
contrainte de cisaillement en fonction de la de´formation. Les axes c des spe´cimens sont
initialement a` 45◦ ± 3◦ de l’axe de compression.
(≈ 20%) montre une augmentation de la contrainte au dela` de 13% de de´formation (Jones
et Glen, 1969), ce qui pourrait correspondre a` un e´crouissage du monocristal. Le pic de
contrainte peut s’expliquer par un phe´nome`ne de multiplication des dislocations provo-
quant un adoucissement. En effet, lors d’un essai a` vitesse impose´e, si la densite´ de
dislocations initiale est trop faible, les dislocations ne´cessitent une vitesse e´leve´e, et par
conse´quent une contrainte e´leve´e pour accommoder la de´formation impose´e 1. Si la vi-
tesse des dislocations est limite´e, comme c’est le cas dans les me´taux, l’augmentation
de contrainte conduit a` l’activation de nouvelles sources de dislocations. Au fur et a`
mesure que de nouvelles dislocations sont cre´e´es, la contrainte diminue selon une courbe
d’adoucissement. On atteint ensuite un e´tat d’e´quilibre entre disparition des dislocations
en surface et production qui conduit a` un palier de contrainte.
Lors des essais a` contrainte ou force impose´e (fluage), on constate une augmentation
continue de la vitesse de de´formation au cours du temps (Higashi et al., 1964; Jones
et Glen, 1969) (fig. 2.2), avec vraisemblablement la pre´sence d’un palier de vitesse de
de´formation pour une de´formation importante. Ceci peut s’expliquer par la production
continuelle de dislocations jusqu’a` atteindre un e´tat d’e´quilibre entre la production et la
disparition des dislocations en surface du monocristal (le palier de vitesse de de´formation
correspond au plateau de la courbe contrainte – de´formation de l’essai d’e´crouissage).
Nakaya (1958) a effectue´ des essais de flexion trois points sur des e´prouvettes mono-
cristallines extraites de monocristaux du glacier de Mendenhall (Alaska), mais ne propose
pas d’explication en terme de loi de comportement (cf. Annexe C).
Ces essais sur monocristaux sont souvent pratique´s “hors-axes”, sans correspondance
entre les axes d’orthotropie du cristal et les directions des contraintes principales (Cole,
1996; Jones et Glen, 1969; Lile, 1978; Miyamoto et al., 1999; Readings et Bartlett, 1968;
Trickett et al., 2000b), ce qui conduit a` un champ de de´formation non homoge`ne dans
l’e´prouvette. Il est donc difficile d’interpre´ter les observations en termes de champs
locaux de contrainte et de de´formation, et d’interpre´ter les courbes globales contrainte–
1Selon la loi d’Orowan : γ˙ = ρbv, avec ρ densite´ de dislocations mobiles, b vecteur de Burgers et v
vitesse de glissement des dislocations proportionnelle a` la cission dans le plan de glissement.
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Fig. 2.2 : Courbe de fluage de monocristaux de glace en compression (Griggs et Coles,
1954). L’axe c des spe´cimens teste´s e´tait initialement a` environ 45◦ de l’axe de compres-
sion.
de´formation pour en de´duire des lois de comportement.
2.2.2 Essais sur la glace polycristalline
Ces essais sont a` ranger en deux cate´gories suivant le type de glace : l’e´tude de la glace
macroscopiquement isotrope que l’on trouve dans les glaciers tempe´re´s 2 de type alpin,
et l’e´tude de la glace anisotrope telle la glace trouve´e en profondeur dans une calotte
polaire.
2.2.2.1 Glace isotrope
L’e´tude de la glace isotrope est chronologiquement la premie`re a` avoir e´te´ effectue´e.
Des essais de traction et de compression ont e´te´ re´alise´s par Glen (1955) et Steinemann
(1958) sur des e´prouvettes de glace fabrique´e en laboratoire. D’autres auteurs ont par la
suite effectue´ d’autres essais en compression, torsion, et torsion – compression sur la glace
isotrope (Barnes et al., 1971; Duval, 1976; Le Gac, 1980; Duval, 1981; Mellor et Cole,
1982; Jacka et Budd, 1989). Le fluage de la glace polycristalline isotrope se de´compose
en trois parties (Fig. 2.3) :
le fluage primaire : pendant cette pe´riode, aussi appele´e fluage transitoire, la vitesse
de de´formation de´croˆıt de manie`re continue. Cette partie de la courbe de fluage
suit la loi d’Andrade (Glen, 1955) : la vitesse de de´formation est proportionnelle
au temps e´coule´ depuis le de´but du chargement a` la puissance 1/3.
le fluage secondaire : dans les me´taux, cette phase correspond a` une de´formation a`
vitesse constante (on parle aussi de fluage stationnaire). Dans la glace, elle est tre`s
courte, voire inexistante, et correspond plus a` un point d’inflexion de la courbe
de de´formation et a` un minimum de la vitesse de fluage. La vitesse minimale de
fluage est toujours atteinte pour des de´formations proches de 1%. La recherche
de ce minimum conduit a` effectuer des expe´riences de longue dure´e, en particulier
lorsqu’on s’inte´resse aux faibles contraintes (Jacka, 1984b). Une partie de ces essais,
2Glace tempe´re´e : glace a` l’e´quilibre de fusion.












Fig. 2.3: Courbe typique de fluage d’une e´prouvette de glace isotrope.
compare´e aux donne´es sur des monocristaux, est synthe´tise´e sur la Figure 2.4 : on
constate une de´pendance line´aire entre le logarithme de la vitesse de de´formation
minimale et le logarithme de la contrainte.
le fluage tertiaire : cette phase couvre la fin de l’essai de fluage, apre`s passage par
le minimum de la vitesse de de´formation. Elle correspond a` une augmentation
de la vitesse de de´formation provoque´e par la recristallisation “discontinue”3 de
l’e´chantillon.
Duval (1974) a observe´, lors d’essais de torsion sur des e´prouvettes de glace poly-
cristalline naturelle ou fabrique´e en laboratoire les trois phases du fluage. Il a constate´
de plus l’apparition d’oscillations de vitesse lors du fluage tertiaire, attribue´es a` des
vagues de recristallisation, phe´nome`ne pre´ce´demment de´crit, en compression uniaxiale,
par Steinemann (1958) et Jonas et Mu¨ller (1969).
Le principal objectif des essais sur glace isotrope est la mise en e´vidence d’une relation
entre la contrainte et la vitesse de de´formation minimale. Glen (1955), Duval (1974),
Duval (1976), Duval (1981), Duval et al. (1983), Jacka (1984b), Mellor et Cole (1982),
Russell-Head et Budd (1979), Jacka et Budd (1989) ont ainsi e´tudie´ les trois phases du
fluage ainsi que la de´pendance en tempe´rature et contrainte de la relation contrainte–
vitesse de de´formation. Tous observent que la vitesse de de´formation minimale de´pend
suivant une loi puissance d’exposant trois de la contrainte applique´e, le pre´facteur e´tant
fonction uniquement de la tempe´rature (cf. § 2.4). L’e´tude de cette relation pour de tre`s
faibles niveaux de contrainte a conduit Jacka (1984b), Russell-Head et Budd (1979) et
3On distingue diffe´rents types de recristallisation :
grossissement normal des grains : re´duction de l’e´nergie spe´cifique des joints de grains (dans les
premie`res centaines de me`tres des calottes polaires) ;
recristallisation continue : polygonisation des grains lie´e a` l’he´te´roge´ne´ite´ de de´formation intragra-
nulaire (associe´e a` l’e´volution de la texture dans le corps des calottes) ;
recristallisation discontinue : germination de nouveaux grains et migration rapide des joints de grains
(dans les zones a` tempe´rature e´leve´e au voisinage du lit rocheux des calottes polaires) ;
recristallisation statique : germination et grossissement de grains observe´s lors du recuit d’un e´chan-
tillon apre`s suppression de la sollicitation.
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Fig. 2.4 : Synthe`se des re´sultats expe´rimentaux sur le fluage de la glace (Duval et al.,
1983)
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Mellor et Cole (1982) a` effectuer des essais sur des dure´es de plus de trois ans pour couvrir
la gamme de contraintes de 0.05 a` 1MPa, pour des tempe´ratures variant de -0.85◦C a`
-32.5◦C.
Les essais sur glace isotrope modifient en ge´ne´ral la texture cristallographique des
e´prouvettes : des phe´nome`nes de rotation de re´seau et de recristallisation induisent la
formation d’une nouvelle texture qui de´pend du type de sollicitation impose´. Cette
texture rend le comportement du polycristal anisotrope.
2.2.2.2 Glace anisotrope
La glace des calottes polaires pre´sente diffe´rentes textures selon le site de forage et la
profondeur d’ou` elle est extraite. Ainsi, on peut observer des fabriques avec tous les
axes c des grains dans un plan vertical (e.g. Vostok, Antarctique, 2039m), a` un seul
maximum (e.g. Doˆme C, Antarctique, Law Dome, Antarctique, a` 60 km du doˆme), ou a`
plusieurs maximums 4 (e.g. Cape Folger, Antarctique).
Plusieurs e´tudes ont e´te´ effectue´es sur le comportement me´canique d’e´chantillons de
glace polaire anisotrope (Duval, 1974; Russell-Head et Budd, 1979; Duval et Le Gac,
1982; Jacka et Budd, 1989; Miyamoto et al., 1999). Les re´sultats montrent l’importance
de la texture sur la re´ponse a` une sollicitation me´canique, et donc son influence sur
l’e´coulement des calottes polaires. Par exemple, Duval et Le Gac (1982) ont montre´
qu’un e´chantillon de glace posse´dant une texture a` un seul maximum (tous les axes c
paralle`les) se de´formait dix fois plus vite en cisaillement perpendiculairement aux axes c
qu’un e´chantillon de glace isotrope, ceci pour une meˆme cission e´quivalente.
Pour e´tudier la texture de la glace et son e´volution au cours de la de´formation,
Bouchez et Duval (1982), Jacka (1984b), Budd et Jacka (1989), Jacka et Budd (1989),
Jun et Jacka (1998) ont effectue´ des essais me´caniques sur des e´prouvettes de glace
polycristalline initiallement macroscopiquement isotrope ou anisotrope. Ils ont observe´
l’e´volution de la texture en fonction du type de sollicitation et de la texture initiale.
Cependant, dans les conditions du laboratoire, la texture se forme principalement par
recristallisation discontinue (Duval, 1981) : la tre`s grande vitesse de migration des joints
de grains permet a` la texture du polycristal de s’adapter a` l’e´tat de contrainte impose´. Au
contraire, dans une calotte polaire, la texture est fonction de l’histoire de la de´formation
subie par le polycristal de glace. Les e´volutions de texture observe´es “a` chaud”, lors
d’essais effectue´s en laboratoire a` des vitesses de de´formation relativement e´leve´es, ne
peuvent donc eˆtre directement invoque´es pour expliquer l’e´volution de l’anisotropie de
la glace polaire au cours de son e´coulement dans la calotte.
2.2.2.3 E´tude de la localisation
Wilson et al. (1986) et Wilson et Zhang (1994, 1996) ont effectue´ des essais de com-
pression en de´formation plane sur des e´prouvettes de glace fabrique´e en laboratoire, afin
d’e´tudier la localisation de la de´formation. Les e´prouvettes de glace utilise´es e´taient soit
macroscopiquement isotropes, constitue´es de grains ale´atoirement oriente´s sans controˆle
de l’arrangement des grains, soit anisotropes, constitue´es d’un assemblage de bandes de
grains paralle`les (cf. Figure 2.5). Les axes c des grains des bandes n’e´taient pas tous
dans le plan d’e´tude. Ils ont observe´ la nucle´ation de bandes en genou dans les grains, la
migration des joints de grains et des phe´nome`nes de nucle´ation de nouveaux grains, ainsi
que l’apparition de fonte pour les essais a` -1◦C. L’apparition de la localisation a e´te´ ana-
lyse´e en fonction de l’orientation cristallographique des grains par rapport a` la direction
du chargement macroscopique, et la stabilite´ des bandes de localisation a e´te´ e´galement
4Texture due a` la recristallisation discontinue a` chaud, observe´e au fond du forage (T > −12◦C).
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Fig. 2.5 : Essai de compression sur une e´prouvette de glace anisotrope, Wilson et Zhang
(1996)
e´tudie´e. Les bandes de localisation situe´es dans les grains dont l’axe c e´tait presque per-
pendiculaire a` la direction de compression se de´veloppaient tre`s rapidement et n’e´taient
pas affecte´es par la recristallisation, alors que dans les grains oriente´s favorablement pour
la de´formation par glissement basal, les bandes se formaient plus tardivement, e´taient
beaucoup plus instables et sensibles a` la recristallisation.
Wilson et Zhang (1994) ont utilise´ un mode`le a` un syste`me de glissement pour simuler
leurs expe´riences, ce mode`le sera de´crit au paragraphe 2.5.3.2.
Tous ces re´sultats expe´rimentaux montrent, comme l’ont e´crit Lliboutry et Duval
(1985), qu’il est illusoire de vouloir de´terminer “le” comportement me´canique de la glace,
chaque texture de glace impliquant un comportement propre. Ils montrent bien l’impor-
tance de la texture sur le comportement viscoplastique. Il est donc primordial de tenir
compte de son e´volution lors de la mode´lisation des calottes polaires, e´tant donne´ les
fortes variations de textures qui ont pu eˆtre observe´es sur une meˆme ligne de courant
(e.g. a` Law Dome, Jacka et Budd (1989)).
Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous inte´resser aux diffe´rents mode`les propo-
se´s et utilise´s pour repre´senter le comportement d’un monocristal ou d’un polycristal. On
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s’attachera en ge´ne´ral a` pre´senter des mode`les applique´s a` la glace, mais des extensions
seront faites vers des mode`les utilise´s en me´tallurgie pouvant s’adapter au cas de la glace.
Nous parlerons tout d’abord de deux types de mode`les de´veloppe´s paralle`lement, les mo-
de`les a` densite´(s) de dislocations, pour mode´liser le comportement des monocristaux,
et les mode`les phe´nome´nologiques, pour la glace isotrope. Enfin, nous nous inte´resse-
rons aux mode`les de comportement de´veloppe´s spe´cifiquement pour la mode´lisation des
calottes polaires.
2.3 Mode`les a` densite´s de dislocations pour le monocristal
Ces mode`les s’appuient directement sur l’observation des phe´nome`nes responsables de
la de´formation plastique, c’est-a`-dire la dynamique des dislocations, pour en de´duire des
lois de comportement du monocristal. Quelques mode`les de´veloppe´s pour les applications
me´tallurgiques sont pre´sente´s, puis des mode`les pour la glace sont expose´s.
Dans les me´taux, l’e´tude de l’e´volution de la densite´ et de la structure des disloca-
tions repose souvent sur la ne´cessite´ de mieux connaˆıtre et mode´liser les phe´nome`nes
d’e´crouissage lors de la de´formation plastique. La plupart des mode`les existants visent
a` repre´senter l’e´volution de la densite´ de dislocations ρ en fonction de la de´formation en
cisaillement γ pour les diffe´rentes e´tapes de la de´formation plastique des me´taux :
• re´gime I (re´gime transitoire) : un seul syste`me de glissement est active´, le taux de
production de dislocations est suppose´ constant ;
• re´gime II (re´gime stationnaire) : un deuxie`me syste`me est active´, il apparaˆıt donc
des interactions entre les dislocations des deux syste`mes qui durcissent le mate´-
riau. La densite´ de dislocations mobiles (seules responsables de la de´formation) est
conside´re´e quasi-constante ;
• re´gime III (re´gime de restauration dynamique) : des processus d’annihilation entrent
en jeu, par glissement de´vie´ en particulier, et la densite´ de dislocations de´croˆıt.
Dans la suite, on se´parera les mode`les prenant en compte l’e´volution d’un seul para-
me`tre repre´sentant les dislocations, des mode`les prenant en compte les interactions entre
plusieurs syste`mes de glissement.
2.3.1 Mode`les a` une variable interne
Les mode`les pre´sente´s dans ce paragraphe ne tiennent compte que d’une seule variable
interne, qui est souvent la densite´ totale de dislocations.
Le mode`le de Kocks–Mecking (Kocks, 1976; Mecking et Kocks, 1981; Mecking, 1981)
est baˆti sur l’hypothe`se que la cine´tique de l’e´coulement plastique d’un mate´riau est
de´termine´e par un seul parame`tre structural S repre´sentant la structure actuelle. Deux
e´quations permettent alors de de´crire le comportement plastique :
• une e´quation cine´matique reliant la contrainte d’e´coulement σ au parame`tre struc-
tural S, au taux de de´formation ε˙ et a` la tempe´rature T :
(2.1) σ = σ(S, ε˙,T),
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Dans le mode`le initial, le parame`tre structural est la densite´ totale de dislocations ρ.
Ce mode`le a e´te´ de´veloppe´ pour mode´liser l’e´crouissage a` basse tempe´rature (T <
0.5Tfusion). Le taux d’e´crouissage θ =
∂σ
∂ε de´pend line´airement de la contrainte sur
une partie de la courbe σ − ε, sur un intervalle de de´formation qui diminue au fur et a`
mesure que la tempe´rature augmente.
Pour les tempe´ratures moyennes et e´leve´es (T > 0.5Tfusion), Roberts (1984) a pro-
pose´ un mode`le s’appuyant sur l’observation d’une line´arite´ entre le taux d’e´crouissage
θ et l’inverse de la contrainte σ−1. Ce mode`le est correctement corre´le´ en dehors des
premiers stades de la de´formation (σ → 0 entraˆıne θ → ∞). Le mode`le de Roberts
utilise aussi un seul parame`tre structural, la densite´ totale de dislocations.
Liu (1996) a propose´ un mode`le unifie´, valable quelle que soit la tempe´rature, prenant
en compte l’influence des structures de dislocations sur le comportement. Ce mode`le
inte´gre un parame`tre n lie´ a` la mobilite´ des dislocations dans une bande de dislocations.
n augmente avec la tempe´rature de fac¸on a` simuler soit un mate´riau a` basse tempe´rature
(mode`le de Kocks, n=0), soit un mate´riau a` haute tempe´rature (mode`le de Roberts,
















avec α et β constantes, µ module de cisaillement du mate´riau, ρs densite´ de dislocations
au stade stationnaire de la de´formation.
2.3.2 Mode`les multi-variables
La formulation a` un seul parame`tre structural donne une bonne repre´sentation du com-
portement lorsqu’on conside`re des grandes de´formations monotones continues. Cepen-
dant les mode`les de ce type correspondent a` un e´crouissage isotrope et ne permettent pas
de simuler les phe´nome`nes locaux d’instabilite´, ni le de´but de la de´formation plastique
pour lequel un seul syste`me de glissement est actif. De meˆme, lorsque l’objectif est de
mode´liser un comportement cyclique, ou un comportement avec des changements rapides
dans les conditions de de´formation, les mode`les monovariables sont mal adapte´s.
Des mode`les multi-variables sont alors apparus pour aller au-dela` des limites de la
formulation a` un seul parame`tre (Estrin et Kubin, 1986; Jain, 1990; Teodosiu et al.,
1993). Suivant les auteurs et suivant les phe´nome`nes e´tudie´s, les parame`tres structuraux
peuvent eˆtre :
• la densite´ de dislocations vis et la densite´ de dislocations coins (Essmann et Mugh-
rabi, 1979) ;
• la densite´ de dislocations mobiles totale et la densite´ de dislocations fixes totale (Es-
trin et Kubin, 1986) ;
• les densite´s de dislocations mobiles d’un signe et de l’autre (Jain, 1990) ;
• ou encore les densite´s de dislocations mobiles et totales de chaque syste`me (Teodosiu
et al., 1993).
Ces mode`les sont en ge´ne´ral de´finis a` l’aide d’e´quations de trois types (Estrin et Kubin,
1986; Jain, 1990; Teodosiu et al., 1993) :
• une loi d’e´coulement, qui relie la contrainte a` la vitesse de de´formation et tient
compte des parame`tres structuraux directement ou indirectement ;
• une loi d’e´crouissage cine´matique traduisant l’e´volution de la re´sistance au cisaille-
ment des syste`mes de glissement en fonction des parame`tres structuraux ;
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• des lois d’e´volution, qui traduisent l’e´volution des parame`tres structuraux en fonc-
tion de la de´formation ou de la vitesse de de´formation, et/ou des autres parame`tres
structuraux. Ces lois sont souvent couple´es, les dislocations des diffe´rents syste`mes
interagissant entre elles.
Ces mode`les permettent d’e´valuer les populations de dislocations statistiques et/ou les po-
pulations de dislocations ge´ome´triquement ne´cessaires. Les dislocations statistiques sont
responsables de la de´formation “moyenne” du cristal, il s’agit par exemple de la densite´
totale de dislocations mobiles d’un syste`me, sans tenir compte du signe des dislocations
(c’est la densite´ qui intervient dans la loi d’Orowan). Les dislocations ge´ome´triquement
ne´cessaires sont les dislocations responsables des courbures locales du re´seau cristallo-
graphique : ce sont les dislocations d’un signe en exce`s par rapport aux dislocations du
signe oppose´ dans un syste`me de glissement (Jain, 1990).
Quelques auteurs ont propose´ des mode`les physiques pour la glace. Ainsi, le premier
mode`le e´labore´ pour simuler un essai sur monocristal de glace a` vitesse de de´formation
impose´e est celui de Jones et Glen (1969). Il s’appuie sur les travaux de Johnston (1962)
sur le fluorure de lithium (LiF), qui a obtenu expe´rimentalement le meˆme type de re´sultats
que ceux obtenus avec les monocristaux de glace. Jones et Glen ont applique´ le mode`le
propose´ par Johnston et ont pu reproduire les re´sultats expe´rimentaux. Cependant,
les hypothe`ses faites sont incompatibles avec les observations effectue´es ulte´rieurement
sur la glace. En particulier, le mode`le pre´voit une de´pendance en τ 3 de la vitesse des
dislocations, alors que les observations ont montre´ une de´pendance en τ (Fukuda et
Higashi, 1973; Ahmad et Withworth, 1988; Shearwood et Whitworth, 1991). De plus, ce
mode`le ne permet pas non plus d’expliquer la variation de la pente observe´e a` l’origine
des courbes σ − ε en fonction de la vitesse de de´formation (dans le cas de LiF, la pente
initiale est constante et inde´pendante de la vitesse de de´formation).
Le mode`le de Brown (1991) est fonde´ sur l’e´volution des densite´s de dislocations des
syste`mes de glissement basaux, prismatiques et pyramidaux. Il conside`re tous les sys-
te`mes potentiellement actifs, avec cependant des densite´s de dislocations faibles sur les
syste`mes prismatiques et pyramidaux par rapport a` celles du syste`me basal. Pour chaque
syste`me, les densite´s de dislocations positives et ne´gatives sont prises en compte, per-
mettant ainsi d’e´tudier l’e´volution des dislocations ge´ome´triquement ne´cessaires. Brown
(1991) a effectue´ quatre applications de son mode`le : un essai de fluage de longue dure´e,
suivi d’un de´chargement, un essai d’inversion de la contrainte, un essai a` vitesse impo-
se´e et un essai de relaxation. Ses simulations montrent un bon accord avec la forme
des courbes expe´rimentales, la difficulte´ principale du mode`le e´tant la de´termination des
densite´s initiales de dislocations sur chaque syste`me de glissement.
Le mode`le propose´ par Fukuda et Shoji (1981) traite surtout de la re´sistance au
mouvement des dislocations. Sur la base d’observations par diffraction X (Fukuda et
Higashi, 1969), les dislocations sont suppose´es eˆtre structure´es en range´es de dipoˆles,
chaque dipoˆle e´tant constitue´ d’un couple de dislocations de signes oppose´es. Ces dipoˆles
sont stables graˆce a` l’absence de glissement de´vie´ qui permettrait de faire s’annihiler
les dislocations qui les composent. Les parame`tres du mode`le sont l’e´cartement entre les
dislocations d’un dipoˆle et l’espacement entre deux dipoˆles d’une meˆme range´e. Ils ont e´te´
e´value´s a` partir des observations de l’e´cartement des lignes de glissement. Selon Nakaya
(1958), Rigsby (1957) ou Steinemann (1954), celles-ci sont espace´es de 50 a` 60µm quel
que soit le taux de de´formation. Cependant, d’autres auteurs ont observe´ des plans de
glissement beaucoup plus espace´s (Steinemann (1958) : 600µm) ou, pour de plus fortes
cissions re´solues, plus proches (Wakahama (1962) : 15µm). Selon Wakahama (1962),
l’espacement entre deux plans de glissement voisins serait inversement proportionnel a`
la cission re´solue dans ces plans.
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2.4 Mode`le phe´nome´nologique de Glen pour le polycristal
isotrope
Le mode`le phe´nome´nologique de Glen (1955) est utilise´ pour simuler le fluage de la glace
polycristalline isotrope sous e´tat de chargement uniaxial. Dans sa ge´ne´ralisation au cas
multiaxial, la vitesse minimale du fluage est bien de´crite par une loi puissance de type
Norton-Hoff (appele´e loi de Glen en glaciologie) reliant la vitesse de de´formation d au






ou` τ est la contrainte de cisaillement efficace de´finie par τ 2 = sijsij/2 (2
e invariant de la
contrainte de´viatoire), et Bn(T ) est un parame`tre de fluidite´ de´pendant de la tempe´rature
T suivant la loi d’Arrhenius :









ou` R est la constante des gaz parfaits, Q l’e´nergie d’activation et T la tempe´rature
absolue. Cette forme multiaxiale a e´te´ ve´rifie´e expe´rimentalement (essais de torsion –
compression) par Duval (1981). D’apre`s Le Gac (1980) et Lliboutry et Duval (1985), Q
vaut 78 kJ.mol−1 pour des tempe´ratures infe´rieures a` -8◦C. Au-dela` de -8◦C, on mesure
une e´nergie apparente qui ne fait qu’augmenter lorsqu’on se rapproche de la tempe´rature
de fusion (il y a probablement apparition de fusion au niveau des joints de grains).
L’exposant n de la loi puissance vaut 3 pour des contraintes τ supe´rieures a` 0.2MPa, et
les valeurs de B3(−10◦C) cite´es dans la litte´rature se situent entre 14 et 22MPa−3.a−1,
avec une moyenne de 18.6MPa−3.a−1 (Budd et Jacka, 1989; Duval et al., 1983; Lliboutry
et Duval, 1985; Jacka, 1984b; Jacka et Maccagnan, 1984; Meyssonnier et Goubert, 1994).
Pour des valeurs de τ infe´rieures a` 0.2MPa, Pimienta et al. (1987) obtiennent une valeur
de n infe´rieure a` 2.
Ce mode`le est utilise´ pour la simulation de l’e´coulement des glaciers tempe´re´s (en
particulier les glaciers alpins), lorsque la glace ne posse`de pas de fabrique prononce´e.
De`s qu’on observe une fabrique plus marque´e, le comportement du polycristal devient
anisotrope (cf. § 2.2.2.2) et cette version de la loi de Glen ne devrait plus eˆtre utilise´e.
2.5 Mode´lisation de la glace des calottes polaires
Dans les calottes polaires, la de´formation induit une e´volution de la fabrique le long des
trajectoires d’e´coulement de la glace. Pour mode´liser cet e´coulement, on doit de´velopper
des outils capables de tenir compte de cette texture. Actuellement sont de´veloppe´s des
mode`les de comportement pour la glace anisotrope (polycristal) base´s sur des me´thodes
d’homoge´ne´isation qui supposent connu le comportement du grain (me´thodes micro–
macro).
2.5.1 Mode`les de grain
Nous allons dans cette section de´crire les mode`les de grain utilise´s en glaciologie (du
plus complexe au plus simple). Ces mode`les sont essentiellement phe´nome´nologiques. Ils
tiennent compte du fait que le processus pre´dominant dans la de´formation du monocristal
de glace est le glissement basal, et d’autre part que ce plan de glissement ne posse`de pas
de directions de glissement privile´gie´es (Kamb, 1961).
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2.5.1.1 Mode`les a` syste`mes de glissement
Lliboutry (1993), Van der Veen et Whillans (1994), Azuma et Goto-Azuma (1996),
Svendsen et Hutter (1996), Castelnau et al. (1996) ont propose´ des mode`les pour le
grain s’appuyant sur ces hypothe`ses. Par exemple, Lliboutry (1993) propose une loi de
comportement pour le grain se de´formant uniquement par glissement basal. La cission
re´solue dans le plan de base τb est lie´e a` la vitesse de cisaillement paralle`lement au plan
de base γ˙b par
(2.6) γ˙b = ψbτb +Bbτ
3
b ,
ou` ψb et Bb sont les fluidite´s en cisaillement paralle`lement au plan de base dans les cas
line´aire et non-line´aire respectivement. Cependant, ce type d’approche ne permet pas
d’accommoder la de´formation du grain dans toutes les directions.
Pour pallier cet inconve´nient et obtenir un mode`le pour le grain posse´dant un plus
grand nombre de degre´s de liberte´, Castelnau et al. (1996) conside`rent les glissements
prismatiques et pyramidaux en plus du glissement basal. Afin de rester cohe´rent avec les
observations, le glissement de chaque syste`me est gouverne´ par une durete´ d’autant plus
e´leve´e qu’il est peu probable.
2.5.1.2 Mode`le continu
Meyssonnier et Philip (1996) conside`rent que la principale caracte´ristique du monocristal
de glace est sa faible re´sistance au cisaillement paralle`lement au plan de base. Ils pro-
posent ainsi une loi de comportement continue orthotrope de re´volution comme mode`le
pour le grain. Ce mode`le sera de´crit en de´tail dans le Chapitre 6 dans les cas line´aire et
non-line´aire. Il est caracte´rise´ par deux parame`tres permettant de passer d’un grain se
de´formant uniquement par glissement basal a` un comportement de grain isotrope.
Les mode`les de grain pre´sente´s sont ensuite utilise´s pour mode´liser le comportement
de polycristaux. Ils sont donc inte´gre´s dans des mode`les d’homoge´ne´isation ou des mo-
de`les discre´tise´s pour simuler le comportement de la glace polycristalline.
2.5.2 Mode`les d’homoge´ne´isation pour le polycristal
Le but de l’homoge´ne´isation est de de´duire le comportement d’un polycristal a` partir
de la connaissance du comportement des grains qui le composent et de lois re´gissant
leurs interactions. Ide´alement, l’e´quation d’e´quilibre pour chaque grain et l’e´quation de
compatibilite´ des de´formations entre les grains doivent eˆtre ve´rifie´es dans le polycristal.
Cependant, les mode`les d’homoge´ne´isation propose´s ne ve´rifient pas force´ment ces deux
conditions.
Le mode`le de Taylor est fonde´ sur l’hypothe`se que les de´formations sont homoge`nes
dans le polycristal, c’est-a`-dire que la de´formation de chaque grain est identique a` celle du
polycristal. La continuite´ des de´formations est donc ve´rifie´e. En revanche, les e´quations
d’e´quilibre ne le sont pas. Comme le cristal de glace se de´forme principalement par glisse-
ment basal, et qu’il faut cinq syste`mes inde´pendants pour accommoder une de´formation
quelconque (Taylor, 1938), ce mode`le ne peut eˆtre applique´ de manie`re convaincante a`
la simulation du comportement d’un polycristal de glace.
Le mode`le statique, appele´ aussi mode`le a` contraintes homoge`nes, repose sur l’hypo-
the`se que les contraintes sont uniformes dans le polycristal. On ve´rifie donc implicitement
l’e´quation d’e´quilibre dans chaque grain. La de´formation du polycristal va donc eˆtre he´-
te´roge`ne, et celle de chaque grain va de´pendre de son orientation cristallographique par
rapport a` la direction de sollicitation. Les e´quations de compatibilite´s ne sont pas ve´ri-
fie´es.
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Ces deux mode`les donnent respectivement les bornes supe´rieures (de type Voigt) et
infe´rieures (de type Reuss) pour la viscosite´. Le comportement re´el du polycristal se
situe entre ces deux limites. Ces deux bornes sont d’autant plus proches que le grain est
faiblement anisotrope.
Au contraire des mode`les pre´ce´dents, les mode`les de type auto-cohe´rent prennent en
compte l’interaction entre un grain et son environnement. Dans la formulation “1 site”,
le grain de glace est conside´re´ comme une inclusion dans un milieu homoge`ne e´quivalent
dont le comportement est celui du polycristal. Lorsque l’inclusion est ellipso¨ıdale et
le comportement line´aire, la contrainte et la de´formation sont homoge`nes dans chaque
grain (Eshelby, 1957). Castelnau (1996) a adapte´ le mode`le auto-cohe´rent viscoplas-
tique de Molinari et al. (1987), modifie´ pour un mate´riau pre´sentant une anisotropie
quelconque par Lebensohn et Tome´ (1993), pour simuler le comportement du polycristal
en tenant compte des glissements prismatiques et pyramidaux. Meyssonnier et Philip
(1996) ont utilise´ le mode`le continu orthotrope de re´volution (cf. § 2.5.1.2) pour de´crire
le comportement du grain du polycristal dans une approche auto-cohe´rente, restreinte
au cas d’un polycristal macroscopiquement orthotrope de re´volution.
Ces mode`les d’homoge´ne´isation sont performants pour simuler le comportement glo-
bal d’un agre´gat polycristallin et l’e´volution de sa texture, mais ils ne permettent pas de
de´crire les he´te´roge´ne´ite´s de de´formation intragranulaires.
2.5.3 Mode`les discre´tise´s
Dans ces mode`les, le polycristal est discre´tise´ en un certain nombre de grains, chaque
grain e´tant lui-meˆme discre´tise´ afin de re´soudre au mieux les e´quations d’e´quilibre et de
compatibilite´s des de´formations. Ces mode`les permettent d’obtenir une description fine
des champs de contrainte et de de´formation du grain de glace, et de reproduire fide`lement
la ge´ome´trie de polycristaux e´tudie´s expe´rimentalement. La description des phe´nome`nes
locaux est donc ame´liore´e par rapport aux mode`les auto-cohe´rents. Cependant, ces
me´thodes demandent des temps de calcul et des volumes de stockage de donne´es tre`s
importants et donc sont limite´s en nombre de grains et en raffinement de la discre´tisation
des grains du polycristal.
Deux des mode`les ci-dessous sont inte´gre´s dans un code aux e´le´ments finis, le troisie`me
s’appuie sur un sche´ma aux diffe´rences finies.
2.5.3.1 Mode`les de dislocations (non utilise´ pour la glace)
Les lois de comportement imple´mente´es dans les codes aux e´le´ments finis peuvent inte´grer
un certain nombre de variables internes afin d’ame´liorer la description du comportement
du polycristal. Ainsi, Teodosiu et al. (1993) inte`grent le mode`le de´veloppe´ pour le mono-
cristal (cf. § 2.3.2) dans un code aux e´le´ments finis utilise´ pour simuler le comportement
de polycristaux en grandes de´formations. Il n’est pas tenu compte, dans la loi de com-
portement applique´e a` l’e´le´ment, du roˆle et des caracte´ristiques du joint de grains sur
la dynamique des dislocations. La mode´lisation montre un bon accord avec l’expe´rience
dans le cas ou` les grains du polycristal ont une discre´tisation suffisante : il faut qu’une
partie des e´le´ments composant le grain soit isole´e des frontie`res par au moins une range´e
d’e´le´ments pour obtenir une simulation correcte (Tabourot, communication personnelle).
2.5.3.2 Mode`le continu e´lastique-parfaitement-plastique
Wilson et Zhang (1994, 1996) ont utilise´ un code aux diffe´rences finies bidimensionnel
pour simuler le comportement de polycristaux sollicite´s en compression a` vitesse impose´e
avec une condition de de´formation plane. Le mode`le conside`re le grain comme un milieu
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continu, e´lastique-parfaitement-plastique. Le comportement e´lastique est isotrope, tandis
que le comportement plastique est controˆle´ par un faible seuil de plasticite´ en cisaillement
paralle`lement aux plans de base. Ce mode`le permet d’avoir une de´formation du grain
dans toutes les directions tout en conservant un plan de de´formation privile´gie´. Il permet
de plus d’e´tudier la localisation de la de´formation lie´e aux rotations de re´seau a` l’inte´rieur
d’un grain.
2.5.3.3 Mode`le continu viscoplastique
Le mode`le continu orthotrope de re´volution de´veloppe´ par Meyssonnier et Philip (1996)
a e´te´ imple´mente´ dans les cas line´aire et non-line´aire dans un code aux e´le´ments finis
(formulation “vitesse – pression”) de´veloppe´ au Laboratoire de Glaciologie (Meyssonnier,
1983; Mansuy et al., 2000). L’e´quation de compatibilite´ des de´formations est impose´e
par la continuite´ du de´placement d’un grain a` l’autre. La solution du proble`me ve´rifie
de manie`re approche´e l’e´quation d’e´quilibre. Dans le Chapitre 6, nous de´crirons plus
pre´cise´ment le mode`le utilise´, et nous discuterons les avantages et inconve´nients de la
me´thode.
2.6 Discussion
L’analyse des diffe´rents types d’essais cite´s dans la litte´rature montre le soin qu’il faut
apporter aux expe´riences pour pouvoir en de´duire des lois de comportement ou des
interpre´tations cohe´rentes avec la re´alite´. Les essais sur monocristaux sont de´licats a`
re´aliser du fait de la difficulte´ a` se placer pre´cise´ment dans les axes d’orthotropie, les essais
“hors axes” ne conservant pas l’homoge´ne´ite´ du champ de de´formation, meˆme dans la
partie centrale de l’e´prouvette. Ces remarques sont e´galement approprie´es pour les glaces
a` texture prononce´e. Les essais sur glace polycristalline isotrope, plus faciles a` mettre
en oeuvre et pratique´s depuis plus longtemps, ont conduit a` une bonne connaissance du
comportement de la glace isotrope et de l’e´volution de la texture (de recristallisation)
suivant le type de sollicitation.
L’observation du comportement local du grain d’un polycristal est en revanche un
champ d’investigation assez re´cent, ne´cessitant d’avoir acce`s aux de´formations intragra-
nulaires.
Les mode`les d’homoge´ne´isation utilise´s actuellement pour e´tudier le comportement
de la glace polycristalline et l’e´volution de sa texture ne prennent pas en compte les
he´te´roge´ne´ite´s de de´formation du grain, fortement influence´es par les incompatibilite´s
de de´formation intergranulaire. Ces mode`les permettent en revanche une simulation du
comportement de polycristaux avec un tre`s grand nombre de grains, et des temps de
calcul re´duits.
Afin de simuler finement les phe´nome`nes locaux tels que la localisation de la de´-
formation, il est donc ne´cessaire d’utiliser un mode`le discre´tise´, capable de donner une
repre´sentation spatiale fine du comportement du grain dans ses interactions avec ses voi-
sins. De plus, il est possible d’inte´grer dans ce type de mode`le les variables internes les




du Monocristal de Glace, base´e
sur la Dynamique des Dislocations
3.1 Introduction
Nous allons exposer dans ce chapitre les tentatives d’e´laboration d’un mode`le tenant
compte de la dynamique des dislocations en vue de mode´liser le comportement du mono-
cristal de glace homoge`ne, et de pouvoir, a` plus long terme, simuler le de´veloppement des
he´te´roge´ne´ite´s de de´formation. Les objectifs de cette e´tude e´taient e´galement d’e´tudier
les possibilite´s d’adaptation des mode`les utilise´s en me´tallurgie au cas particulier de la
glace.
3.2 E´laboration du mode`le
La de´formation plastique de la glace e´tant due au glissement des dislocations, il nous a
semble´ inte´ressant d’essayer de construire un mode`le de comportement tenant compte
de la dynamique des dislocations, de leur production et annihilation, et des interactions
entre dislocations des diffe´rents syste`mes de glissement. Cependant, peu de donne´es
existent sur les interactions entre dislocations dans la glace : comme on a pu le voir
au Chapitre 1, les observations par topographie X ne sont plus possibles au-dela` d’une
de´formation de l’ordre de 10−3, et donc bien avant qu’on atteigne une saturation de la
densite´ de dislocations. En conse´quence, on supposera dans la suite que les me´canismes
de´duits des observations effectue´es au de´but de la de´formation sont toujours valables
pour le fluage stationnaire.
Le mode`le pre´sente´ dans la suite a e´te´ e´labore´ a` partir des travaux the´oriques de
Teodosiu (1975) sur le comportement e´lasto-viscoplastique des monocristaux. Le de´pla-
cement d’une dislocation par glissement est controˆle´ par deux types d’obstacles :
• les obstacles e´tendus, par exemple les empilements de dislocations, les pre´cipite´s de
grande taille, les particules d’une autre phase ;
• les obstacles locaux, qui sont les impurete´s, les dislocations de la foreˆt, des de´croche-
ments des dislocations en mouvement, et en particulier, pour la glace, le de´sordre
protonique.
Les obstacles e´tendus produisent un champ de contrainte a` longue distance, dont la
contrainte de cisaillement re´solue τµ est proportionnelle au module de cisaillement iso-
trope µ et tre`s peu de´pendante de la tempe´rature T . On parle d’obstacles athermiques.
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champ de contrainte duˆ aux obstacles e´tendus
champ de contrainte duˆ aux obstacles locaux
τ⋆
Fig. 3.1 : Cission re´solue agissant sur une dislocation glissante (Teodosiu, 1975). Λ
repre´sente la longueur d’onde du champ de contrainte des obstacles e´tendus.
En revanche, les obstacles locaux, influenc¸ant le glissement des dislocations a` courte
distance, sont thermiquement active´s. La cission effective ne´cessaire pour franchir ces
obstacles diminue donc lorsque la tempe´rature augmente. Par conse´quent, la cission
re´solue maximale τ0 a` de´passer pour que la dislocation soit mobile correspond a` une
tempe´rature nulle. Ainsi, si τ est supe´rieur a` τ0, alors la dislocation peut franchir l’obs-
tacle sans aide de la tempe´rature (Fig. 3.1). Le re´gime de contrainte correspondant a` un
glissement des dislocations thermiquement active´ est de´fini par :
(3.1) τµ < τ < τ0,
ou
(3.2) 0 < τ ⋆ < τ⋆0 avec τ
⋆ = τ − τµ, et τ⋆0 = τ0 − τµ.
La vitesse moyenne d’un dislocation est de´finie par
(3.3) v = lF /(tW + tF ),
ou` lF est la distance moyenne entre deux obstacles successifs, tW est le temps mis pour
franchir un obstacle (temps d’attente) et tF est le temps mis pour parcourir la distance
se´parant deux obstacles successifs (temps de vol). En utilisant cette approche, Teodosiu




e−∆g(1−τ⋆/τ⋆0 )/kT − e−∆g(1+τ⋆/τ⋆0 )/kT )−1 +BνD/τ⋆ ,
ou` b est le vecteur de Burgers, νD la fre´quence de Debye, B un coefficient de traˆıne´e, k la
constante de Boltzmann et ∆g une enthalpie libre lie´e aux de´sordres cristallographiques
duˆs aux obstacles locaux. Le premier terme sous le de´nominateur est lie´ au temps
d’attente, le second terme caracte´rise le temps de vol.
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A partir de l’expression 3.4, et en utilisant la loi d’Orowan pour le calcul du taux de




e−∆g(1−τ⋆/τ⋆0 )/kT − e−∆g(1+τ⋆/τ⋆0 )/kT )−1 +BνD/τ⋆ ,
ou` ρm est la densite´ de dislocations mobiles.
Cette expression se simplifie selon que le glissement est controˆle´ seulement par les
obstacles locaux, ou e´tendus, et selon l’intensite´ de la contrainte effective. Dans le mono-
cristal de glace, les effets des obstacles e´tendus sont ne´gligeables par rapport aux effets
des obstacles locaux, le glissement des dislocations e´tant essentiellement controˆle´ par le
de´sordre protonique (Glen, 1968; Whitworth et al., 1976; Whitworth, 1980). Le temps
de vol d’une dislocation peut donc eˆtre ne´glige´ par rapport au temps d’attente, les re´-
orientations des liaisons hydroge`ne, ne´cessaires pour permettre son glissement, arreˆtant
a` chaque instant des portions de ligne. La relation 3.5 se simplifie alors sous la forme










Pour les hautes tempe´ratures et/ou les faibles vitesses de de´formation, la contrainte
effective τ ⋆ ne´cessaire pour franchir les obstacles locaux est tre`s faible par rapport a`
la contrainte effective τ ⋆0 a` 0K. Le sinus hyperbolique de la relation 3.6 peut alors eˆtre
remplace´ par son argument, suivant Teodosiu (1975), et cette relation devient









Dans la suite, nous nous situerons a` tempe´rature constante, ce qui permet de simplifier
l’e´quation 3.7 en :
(3.8) γ˙ = Γb2ρmτ
⋆,
avec






L’expression de la contrainte limite d’e´coulement τµ est une autre difficulte´ de la
construction du mode`le. En effet, le type de loi re´gissant ce terme est bien connu dans
le cas ou` il existe une foreˆt de dislocations formant des obstacles au glissement des
dislocations du syste`me conside´re´ (Rauch, 1993; Tabourot et al., 1997). On peut alors
e´crire la contrainte limite d’e´coulement en utilisant l’expression du mode`le de Teodosiu
et al. (1993) (mode`le TRT) :






ou` µ est le module de cisaillement isotrope, ρ(u) la densite´ de dislocations du syste`me
(u) et A(su) une matrice d’e´crouissage tenant compte des diffe´rents types d’interactions
entre dislocations des diffe´rents syste`mes. L’application directe de l’e´quation 3.10 n’est
pas e´vidente puisque les observations de dislocations dans la glace n’ont pas permis de
mettre en e´vidence l’existence d’une modification de vitesse des dislocations basales par
des dislocations d’une foreˆt (cf. § 1.3.5.2). Cependant, dans le monocristal, puisque
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les dislocations vis basales sont essentiellement produites par le mouvement rapide de
segments coins non-basaux (formant une foreˆt pour les dislocations basales), de tels
segments sont donc susceptibles de freiner ou bloquer les dislocations basales situe´es dans
la zone comprise entre les plans de base des dislocations vis qu’ils produisent (Fig. 3.2).
Par suite, pour un seul syste`me de glissement, l’e´quation 3.10 devient





ou` αauto0 et α
foreˆt
0 sont les coefficients d’auto-e´crouissage et d’e´crouissage des syste`mes
croise´s respectivement, ρcoin la densite´ de dislocations coins non basales et ρ la densite´
de dislocations basales totale. Si on se re´fe`re aux travaux de Fukuda et Shoji (1981) (cf.
§ 2.3.2), l’auto-e´crouissage pourrait eˆtre duˆ au rapprochement des range´es de dislocations
de signes oppose´es lorsque la densite´ de dislocations augmente, ce rapprochement aug-
mentant la re´sistance au glissement. En conside´rant que la densite´ de segments coins
non-basaux est proportionnelle a` la densite´ de dislocations vis basales :
(3.12) ρcoin = ζρ,
on peut simplifier la relation 3.11 sous la forme :
(3.13) τµ = µb
√
α0ρ.
Etant donne´ l’allure des courbes contrainte – de´formation du monocristal et la densite´ de
dislocations de la foreˆt, on peut s’attendre a` ce que la contrainte limite d’e´coulement τµ
soit ne´gligeable par rapport a` la contrainte applique´e τ .
La loi d’e´volution de la densite´ totale de dislocations se de´compose en un terme de
production et un terme d’annihilation. Jusqu’a` pre´sent, l’annihilation des dislocations
n’a pas e´te´ observe´e dans la glace, en raison des limites de l’observation en diffraction
X (au dela` d’une de´formation de 10−3, la densite´ de dislocations est trop importante et
les dislocations ne sont plus discernables individuellement). Cependant, les courbes des
essais a` vitesse de de´formation impose´e, trouve´es dans la litte´rature, pre´sentent un palier
de contrainte non nulle, qui correspond a` une densite´ de dislocations a` saturation (Higashi
et al., 1964; Jones et Glen, 1969; Ramseier, 1972; Trickett et al., 2000b). Ce type de
comportement ne´cessite donc un terme d’annihilation pour e´quilibrer la production des
dislocations. Nous avons donc choisi comme loi d’e´volution l’expression utilise´e par
Teodosiu et al. (1993) pour les me´taux, qui suppose qu’une dislocation est produite a`
chaque fois qu’une dislocation s’arreˆte apre`s avoir parcouru son libre parcours, et que
l’annihilation se fait lorsque deux dislocations de signes oppose´s se trouvent a` une distance










ou` a0 est un coefficient adimensionnel, K sert a` de´finir le libre parcours moyen (il cor-
respond au nombre d’obstacles a` franchir avant que la dislocation ne s’arreˆte), et ρi est
la densite´ de dislocations immobiles.
On a suppose´ que la densite´ de dislocations de la foreˆt e´tait proportionnelle a` la
densite´ totale de dislocations basales (Eq. 3.12). On peut donc supposer que la densite´
de dislocations basales immobiles, arreˆte´es par la foreˆt, est e´galement proportionnelle a`
la densite´ de dislocations basales :
(3.15) ρi = λρ (λ = constante),







intersection de la dislocation vis mobile et du segment coin rapide
(c)
Fig. 3.2 : Intersection entre une dislocation vis mobile et un court segment de dislocation
coin ge´ne´rant deux dislocations vis dans deux plans proches. Le plan de glissement de la
dislocation vis mobile est compris entre ces deux plans. vvis et vcoin indiquent respective-
ment les vecteurs vitesse de la dislocation basale vis mobile et du segment non-basal coin
rapide (cf. Ch. 1).
34 Chapitre 3. Mode´lisation du Monocristal de Glace
et par conse´quent
(3.16) ρm = (1− λ)ρ.
L’e´quation d’e´volution 3.14, couple´e a` la relation 3.15, s’inte`gre en utilisant le changement
de variable x =
√
ρ. On obtient finalement l’e´volution de la densite´ totale de dislocations



















ou` ρ0 est la densite´ initiale totale de dislocations basales. Ensuite, l’expression de τµ en




















Lorsque γ tend vers l’infini, la densite´ de dislocations totale et la contrainte limite












Si on remplace maintenant les valeurs obtenues pour τµ (Eq. 3.18) et ρm (Eq. 3.16 et






































Cette e´quation peut eˆtre utilise´e pour de´crire le comportement du monocristal lors d’un
essai a` contrainte constante (fluage) ou a` vitesse de de´formation constante.
Remarque : les inte´grations des e´quations diffe´rentielles ne´cessaires a` la construction
du mode`le sont effectue´es en supposant que les diffe´rents parame`tres utilise´s sont inde´-
pendants de la de´formation et de la vitesse de de´formation. Nous verrons dans la suite
les limitations entraˆıne´es par cette hypothe`se.
3.3 Mode´lisation du comportement du monocristal de´forme´
a` vitesse impose´e
3.3.1 Mode`le e´lasto-viscoplastique
La courbe contrainte – de´formation d’un monocristal de glace de´forme´ a` vitesse impo-
se´e pre´sente un pic de contrainte au de´but du chargement, suivi d’un adoucissement
(Fig. 2.1). La valeur du pic de contrainte est d’autant plus grande que la vitesse impo-
se´e est e´leve´e. De plus, la pente de monte´e varie e´galement dans le meˆme sens que la
vitesse impose´e. Nous avons utilise´ les courbes de Ramseier (1972) pour de´terminer les
parame`tres du mode`le 1. Ces courbes ont e´te´ obtenues en compression uniaxiale sur un
monocristal de glace dont l’axe c e´tait initialement a` 45◦ de la direction de compression.
1Ces re´sultats ont e´te´ choisis car la proce´dure expe´rimentale est bien de´crite, par rapport aux autres
essais de la litte´rature.
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γ˙ = 1.24× 10−3 s−1 (Ramseier, 1972)
Courbe d’e´lasticite´ (C44=2959MPa)
Fig. 3.3 : Courbes contrainte – de´formation, comparaison de la pente initiale avec la
courbe d’e´lasticite´ en cisaillement.
Le pic de contrainte des courbes contrainte – de´formation est sans doute en partie
duˆ a` l’e´lasticite´ de la glace. En effet, pour la vitesse la plus e´leve´e sur les courbes de
Ramseier (1972), la pente a` l’origine est particulie`rement proche de la droite contrainte –
de´formation e´lastique en cisaillement paralle`lement aux plans de base (Fig. 3.3). Nous
avons donc essaye´ de construire un mode`le e´lasto-viscoplastique, en utilisant un mode`le
de Maxwell : la de´formation totale impose´e est de´compose´e en la somme de la de´forma-
tion e´lastique et de la de´formation plastique. La relation contrainte – de´formation s’e´crit
alors :
(3.22) τ = C44(γt − γp)
ou` C44 est le module de cisaillement du monocristal de glace paralle`lement aux plans de
base (cf. Ch. 1), γt est la de´formation totale impose´e et γp la de´formation plastique.
Dans l’e´quation 3.21, γ (qui est une de´formation plastique) doit eˆtre remplace´ par
γp = γt− τ/C44 (d’apre`s 3.22), γ˙ (vitesse de de´formation plastique) par γ˙p et µ par C44.
Dans la suite, γt sera note´ γ. En remplac¸ant γ˙p par son expression tire´e de 3.21 dans la
de´rive´e par rapport au temps de l’e´quation 3.22
(3.23) τ˙ = C44(γ˙ − γ˙p),




























































γ˙ = 1.24× 10−3 s−1, Ramseier (1972)
γ˙ = 1.32× 10−4 s−1, Ramseier (1972)
γ˙ = 1.50× 10−5 s−1, Ramseier (1972)
simulation avec jeu n◦1
simulation avec jeu n◦2
simulation avec jeu n◦3
Fig. 3.4 : Courbes contrainte – de´formation pour le mode`le e´lasto-viscoplastique avec
e´crouissage et annihilation (Eq. 3.24).
Le Tableau 3.1 donne les jeux de parame`tres permettant de caler le mode`le sur les
courbes expe´rimentales de Ramseier (1972). On remarque qu’il n’y a pas un jeu de pa-
rame`tres unique permettant de reproduire les essais effectue´s a` vitesses de de´formation
impose´es diffe´rentes 2. La comparaison des courbes simule´es et expe´rimentales est mon-
tre´e sur la Figure 3.4. La forme des courbes est bien reproduite, ainsi que les valeurs
des pics de contrainte. La de´croissance de contrainte est un peu trop rapide, de meˆme
que la pente initiale est trop forte pour les vitesses de de´formation 1.32 × 10−4 s−1 et
1.50× 10−5 s−1.
La distance d’annihilation Yc utilise´e est infe´rieure a` la pre´cision des observations en
topographie X (20µm). Elle est donc compatible avec le fait que le glissement de´vie´ n’a
jamais e´te´ observe´. La densite´ de dislocations initiales ρ0 correspond a` la densite´ initiale
d’un monocristal fabrique´ avec soin en laboratoire (de l’ordre de 106 a` 108m−2, cf. Ch. 1
et § 5.5). Les autres parame`tres ne sont pas du tout documente´s pour le monocristal de
glace, il est donc difficile de juger de la pertinence de leurs valeurs.
Le mode`le donne une de´pendance de Γ en γ˙0.4. La contrainte d’e´coulement a` satura-
tion τµsat donne´e par 3.20 vaut au plus 5× 10−3MPa : elle est ne´gligeable par rapport
a` la contrainte τ . En tenant compte de la de´pendance de Γ en vitesse de de´formation
dans l’e´quation 3.8, on obtient la relation
(3.25) ˙γsat ∝ τ1.67,
2La Figure 3.5 montre la comparaison entre les courbes expe´rimentales et les courbes simule´es avec
un jeu de parame`tres moyen (jeu n◦2 du tableau 3.1).
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jeu de parame`tres
1 2 3
γ˙impose´e 1.24×10−5 1.32× 10−4 1.50× 10−3
Y c (m) 1.65× 10−7 1.65× 10−7 1.65× 10−7
λ 0.40 0.46 0.52
a0 0.005 0.005 0.005
α0 0.3 0.3 0.3
K 100 100 100
Γ (MPa−1.s−1) 1.54× 108 7.14× 107 3.33× 107
ρ0 (m
−2) 4× 106 4× 106 4× 106
Tab. 3.1 : Parame`tres du mode`le e´lasto-viscoplastique avec e´crouissage en fonction de la
vitesse de de´formation (autres valeurs utilise´es : b = 4.5 A˚, C44 = 2952MPa).















γ˙ = 1.24× 10−3 s−1, exp.
γ˙ = 1.32× 10−4 s−1, exp.
γ˙ = 1.50× 10−5 s−1, exp.
γ˙ = 1.24× 10−3 s−1, simul.
γ˙ = 1.32× 10−4 s−1, simul.
γ˙ = 1.50× 10−5 s−1, simul.
Fig. 3.5 : Comparaison des courbes expe´rimentales de Ramseier (1972) et des courbes
simule´es pour le jeu de parame`tres “moyen” n◦2 du Tableau 3.1 (ajuste´ pour la vitesse de
de´formation γ˙ = 1.32× 10−3 s−1).
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qui est cohe´rente avec la relation de comportement du monocristal de´forme´ paralle`lement
aux plans de base γ˙ ∝ τn, obtenue par Higashi et al. (1964) et Higashi et al. (1965)
(n = 1.53 et n = 1.58) ou encore par Duval et al. (1983) (n = 2).
La variation de λ en fonction de la vitesse de de´formation peut s’expliquer par le
fait que l’hypothe`se de l’e´quation 3.16 est une des plus forte, si ce n’est la plus forte,
du mode`le. La me´connaissance de la relation entre la densite´ totale de dislocations et la
densite´ de dislocations mobiles est sans doute responsable de la variation de λ.
3.3.2 Sensibilite´ du mode`le e´lasto-viscoplastique
Nous avons e´tudie´ la sensibilite´ du mode`le analytique de´fini par l’e´quation 3.24 aux six
parame`tres inde´pendants qui sont α0, Yc, ρ0, λ, Γ et B = √a0/K (a0 et K ne sont pas
inde´pendants dans le mode`le). Dans la suite, nous appelons contrainte a` saturation la
contrainte limite lorsque la de´formation augmente (c’est-a`-dire la valeur asymptotique
de la contrainte), qui correspond a` la saturation de la densite´ de dislocations.
Le parame`tre α0, qui est repre´sentatif de l’e´crouissage du mate´riau, joue un roˆle
particulie`rement minime : sur l’intervalle [ 0–100 ], son influence sur la courbe contrainte –
de´formation se traduit par une variation de la valeur asymptotique de l’ordre de 5% (pour
γ > 0.04). Au regard de l’e´volution de τµ en fonction de γ, la contrainte d’e´coulement
devient tre`s rapidement ne´gligeable devant τ , meˆme pour les faibles valeurs de vitesse
impose´e : pour γ˙ = 1.5× 10−5s−1, τ/τµ ≈ 40 pour γ = 10−5.
La distance d’annihilation Yc modifie l’allure et l’amplitude de la courbe contrainte –
de´formation (Fig. 3.7). Son augmentation diminue la densite´ de dislocations a` satura-
tion (le terme d’annihilation augmentant a` production constante), et donc augmente la
contrainte re´sultant de la de´formation impose´e. L’augmentation du pic de contrainte
est e´galement due a` la compe´tition entre la production et l’annihilation des dislocations,
une production nette de dislocations plus faible conduisant a` une augmentation de la
contrainte.
La densite´ initiale de dislocations ρ0 intervient uniquement sur la phase transitoire
avant saturation (Fig. 3.6). Plus la densite´ de dislocations initale est e´leve´e, plus faible est
la contrainte ne´cessaire pour accommoder la de´formation impose´e (selon la loi d’Orowan
γ˙ = ρbv, v de´pendant line´airement de τ). Ainsi, pour une valeur suffisamment e´leve´e de
ρ0 (ici de l’ordre de 5×107m−2), le pic de contrainte disparaˆıt et on observe simplement
une lente monte´e en contrainte jusqu’a` atteindre la densite´ a` saturation. Cette valeur de
densite´ initiale reste de l’ordre des valeurs de densite´s de dislocations mesure´es dans les
monocristaux obtenus en laboratoire. La contribution e´lastique est toujours apparente
au de´part, mais elle se re´duit fortement (agrandissement sur la Figure 3.6). Inversement,
une faible densite´ initiale ne permet d’accommoder la de´formation impose´e que graˆce a`
une vitesse de glissement e´leve´e qui se traduit en retour par une contrainte de cisaillement
e´leve´e.
Le parame`tre λ, qui correspond a` la fraction de la densite´ totale de dislocations qui
sont immobiles, a e´te´ suppose´ constant a priori lors de l’e´laboration du mode`le. Il a une
influence sur la contrainte a` saturation : plus λ est e´leve´, plus la quantite´ de dislocations
susceptibles de glisser pour accommoder la de´formation est faible, et plus la contrainte a`
saturation est e´leve´e (Fig. 3.8). L’augmentation de ce parame`tre augmente e´galement la
valeur de la de´formation a` partir de laquelle la contrainte n’e´volue plus : λ contribuant
e´galement au terme d’annihilation, la densite´ de dislocations a` saturation augmente alors
que le terme de production reste constant, donc le temps de production augmente.
Le parame`tre Γ joue sur l’amplitude de la courbe contrainte – de´formation, sans mo-
difier sa forme (Fig. 3.9). Le rapport τsat × Γ reste constant a` saturation. Lorsque Γ,
qui a la dimension d’une fluidite´, augmente, la vitesse des dislocations augmente, et la
contrainte diminue en retour.
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Fig. 3.6 : Sensibilite´ du mode`le e´lasto-viscoplastique avec e´crouissage a` la densite´ initiale
de dislocations ρ0.
Enfin, le parame`tre B, qui est de´fini par B = √a0/2K, est lie´ au libre parcours moyen.
Son augmentation conduit a` produire plus de dislocations a` annihiliation constante : la
contrainte varie donc inversement avec B (Fig. 3.10).
3.3.3 Remarques
Cette e´tude de sensibilite´ confirme que la re´ponse du mode`le est qualitativement correcte
(i.e. elle correspond bien aux me´canismes physiques de la de´formation sur lesquels il est
base´). La de´termination des parame`tres du mode`le est relativement de´licate, la plupart
d’entre eux influenc¸ant plusieurs parties de la courbe contrainte – de´formation : on peut
donc s’attendre a` une multiplicite´ des jeux de parame`tres permettant de caler le mode`le
sur les re´sultats expe´rimentaux. Un plus grand nombre de donne´es expe´rimentales serait
ne´cessaire pour obtenir une meilleure description de ces parame`tres, et en particulier de
leur de´pendance en vitesse de de´formation.
L’annihilation des dislocations est un point cle´ du mode`le : son absence conduit a`
une contrainte tendant vers ze´ro lorsque la de´formation augmente, et ceci en raison de
l’augmentation continue de la densite´ de dislocations qui n’atteint jamais la saturation.
Cependant, le me´canisme d’annihilation que nous avons mode´lise´ n’a jamais e´te´ ve´rifie´
expe´rimentalemet dans la glace : les dislocations vis ne peuvent pas sortir du plan de
base ou` elles se trouvent, et l’annihilation par glissement de´vie´ n’a jamais e´te´ mis en
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Fig. 3.7 : Sensibilite´ du mode`le e´lasto-viscoplastique avec e´crouissage a` la distance limite
d’annihilation Yc.





















Fig. 3.8: Sensibilite´ du mode`le e´lasto-viscoplastique avec e´crouissage au parame`tre λ.





















Fig. 3.9 : Sensibilite´ du mode`le e´lasto-viscoplastique avec e´crouissage au parame`tre Γ (en
10 7MPa−1.s−1).
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Fig. 3.10 : Sensibilite´ du mode`le e´lasto-viscoplastique avec e´crouissage au facteur
B = √a0/K. La valeur de re´fe´rence B0 correspond aux valeurs ajuste´es sur les courbes
expe´rimentales de Ramseier (1972), a0 = 0.005 et K = 100.
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e´vidence dans un monocristal de glace. Ce me´canisme d’annihilation intervient peut-
eˆtre pour des de´formations telles que la densite´ de dislocations est trop e´leve´e pour
permettre des observations en topographie X, ou alors il s’agit d’un autre me´canisme qui
n’a pas encore e´te´ identifie´. Il est toutefois inte´ressant de remarquer que certaines courbes
expe´rimentales pre´sentent, pour les de´formations importantes, une pente non nulle et
ne´gative au lieu de tendre vers une asymptote. Ceci pourrait impliquer l’existence d’un
e´crouissage ne´gatif re´siduel (adoucissement), qui ferait tendre la contrainte vers ze´ro aux
grandes de´formations (Jones et Glen, 1969; Ramseier, 1972; Trickett et al., 2000b).
Le proble`me de la variation de pente a` l’origine de la courbe contrainte – de´formation
n’a pas e´te´ re´solu. La de´pendance en vitesse de cette pente n’a pu eˆtre mode´lise´e par
aucun auteur en utilisant un mode`le phe´nome´nologique plausible pour le monocristal de
glace. Des expe´riences re´centes de compression a` vitesse impose´e sur des monocristaux de
glace dope´e (Trickett et al., 2000a) montrent que, pour une teneur en impurete´s suffisante,
la pente a` l’origine du pic de contrainte diminue. Des observations en diffraction X de ces
spe´cimens, effectue´es avant sollicitation, montrent une densite´ de dislocations beaucoup
plus e´leve´e que dans les monocristaux purs. La densite´ initiale de dislocations jouerait
donc un roˆle, et par suite le taux de production initial de dislocations e´galement (celui-ci
devrait eˆtre fonction croissante de la densite´ initiale). Les observations de Trickett et al.
(2000a) nous ont conduit a` essayer d’inte´grer un taux de production de dislocation initial
dans l’e´quation d’e´volution 3.14. Cette e´quation est valable en re´gime quasi-stationnaire,
comme nous l’avons pre´cise´ au moment de son e´criture. Plusieurs tentatives ont e´te´
effectue´es, la premie`re avec un taux de production initial constant χγ venant s’ajouter
aux termes de production et d’annihilation du mode`le e´lasto-viscoplastique (Eq. 3.26),
la seconde avec une ponde´ration δ(γ) du terme de production stationnaire favorisant
la production des dislocations pour γ petit (Eq. 3.27), enfin en ajoutant un terme de





























γ˙ + χτ (τ).(3.28)
La dernie`re hypothe`se est base´e sur l’observation que la ge´ne´ration des dislocations ba-
sales dans le monocristal de glace se fait par glissement rapide de courts segments coins
non-basaux, et que ces segments sont produits a` la surface (Ahmad et al., 1992; Shear-
wood et Whitworth, 1993). Ce roˆle de la surface est confirme´e par les expe´riences de
Higashi et al. (1965), qui montrent, en fluage, des vitesses de de´formation stationnaires
deux fois plus e´leve´es pour une e´prouvette simplement usine´e par rapport a` une e´prou-
vette usine´e, puis polie : les de´fauts d’usinage sont autant de sources potentielles de
dislocations, induisant une “capacite´ de production” (nombre de sources potentielles) de
dislocations plus importante pour la surface usine´e que pour la surface polie. Cette diffe´-
rence de taux de production persiste au cours de la de´formation, ce qui semble indiquer
que ces sources doivent eˆtre pre´ponde´rantes par rapport aux autres me´canismes de pro-
duction. Plusieurs fonctions ont e´te´ teste´es pour l’expression du terme de production
χτ (τ) :
• une de´pendance line´aire entre le taux de production et la cission, en supposant que
le nombre de sources est constant (lie´ au mode d’obtention de la surface) et que
ces sources sont active´es par l’endommagement de la surface de l’e´chantillon ;
• une de´pendance quadratique, puis line´aire entre le taux de production et la cis-
sion, toujours en supposant que les sources sont active´es par l’endommagement
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proportionnellement a` la cission, mais aussi que le nombre de sources augmente
line´airement avec la cission jusqu’a` atteindre une valeur limite (nombre de sources
maximale), le nombre de sources restant constant ensuite (les sources cre´es ne dis-
paraissent pas) ;
• enfin, une de´pendance logarithmique entre le taux de production et la cission,
relation empirique de´duite de l’e´tude de la relation 3.24, afin de tenter de modifier
la pente initiale de la courbe contrainte – de´formation.
Aucune de ces tentatives n’a donne´ de re´sultats satisfaisants. La difficulte´ vient
principalement du manque de donne´es sur les taux de production de dislocations et leur
variation en fonction de la contrainte, de la vitesse de de´formation, de l’e´tat de surface
du mate´riau.
Enfin, une autre hypothe`se du mode`le, lie´e a` la quantite´ de dislocations susceptibles
d’accommoder la de´formation, me´rite d’eˆtre remise en cause : le parame`tre λ n’est sans
doute pas constant, en particulier au de´but de la de´formation, au moment de la mise en
mouvement des dislocations initialement immobiles.
3.4 Conclusion
Le mode`le pre´sente´ pose les bases des phe´nome`nes a` prendre en compte pour mode´liser
le comportement du monocristal de glace. En particulier, il semblerait que l’e´crouissage
soit un phe´nome`ne marginal, dont l’influence est faible sur le comportement du cristal.
L’ame´lioration du mode`le passe par une meilleure de´finition du rapport λ entre densite´
de dislocations immobiles et densite´ de dislocations totale et son e´volution au cours de
la de´formation.
Les principales hypothe`ses du mode`le concernent la loi d’e´volution de la densite´ de
dislocations. La loi d’e´volution utilise´e s’appuie sur une production de dislocations dans
le volume du cristal (principalement par sources de Franck-Read), controˆle´e par l’arreˆt
des dislocations sur des obstacles dont l’efficacite´ est fonction de la densite´ de disloca-
tions (dislocations de la foreˆt en particulier), comme c’est le cas pour les me´taux. Dans
le monocristal de glace, les me´canismes de production semblent fondamentalement dif-
fe´rents (cf. § 3.3.3). Le roˆle de la surface du monocristal comme source principale de
dislocations est essentiel et devra eˆtre pris en compte dans un mode`le plus adapte´ a` la
glace. Une campagne d’essais sur monocristaux peut eˆtre propose´e pour e´tudier l’in-
fluence de l’e´tat de surface et des dimensions des e´prouvettes, et en particulier ame´liorer
les connaissances des me´canismes de production et annihilation de dislocations et les
quantifier. La topographie X in-situ peut eˆtre un moyen d’investigation adapte´ a` cette
e´tude.




L’objectif de l’e´tude expe´rimentale est d’e´tudier comment s’effectue l’accommodation des
incompatibilite´s de de´formation lie´es a` la forte anisotropie viscoplastique du cristal de
glace, afin d’ame´liorer la description du comportement du grain (monocristal dans son
environnement). Dans ce chapitre, nous de´crivons en de´tail le dispositif expe´rimental
utilise´, ainsi que la me´thode de fabrication des e´prouvettes d’essai. Le protocole expe´ri-
mental est pre´sente´, ainsi que les diffe´rentes phases de l’observation des phe´nome`nes.
4.2 Cahier des charges du dispositif expe´rimental
La principale caracte´ristique demande´e a` la machine d’essais e´tait de pouvoir suivre
en temps re´el l’apparition et l’e´volution des phe´nome`nes lie´s a` l’accommodation de la
de´formation du polycristal. Il fallait donc avoir acce`s aux surfaces d’e´tude de l’e´chantillon
pour effectuer des observations, et pouvoir enregistrer des images de l’e´prouvette au cours
de l’essai.
La seconde clause du cahier des charges e´tait la re´alisation d’essais bidimensionnels,
afin de faciliter la comparaison entre les re´sultats expe´rimentaux et les simulations nume´-
riques. Cette condition devait aussi permettre de simplifier les possibilite´s d’interactions
entre grains par rapport a` un proble`me tridimensionnel, et donc d’interpre´ter plus faci-
lement les phe´nome`nes observe´s.
Le choix du type de sollicitation s’est porte´ sur l’application d’une contrainte de
compression par rapport a` une sollicitation de traction, en raison du caracte`re fragile de
la glace et de la difficulte´ de lier l’e´prouvette aux mors de manie`re convenable lors d’un
essai de traction. De plus, les essais de cisaillement ont e´te´ exclus dans un premier temps
a` cause de la complexite´ du me´canisme ne´cessaire pour controˆler tous les parame`tres de
l’essai.
Enfin, le me´canisme devait eˆtre le plus simple possible pour fonctionner de manie`re
fiable et durable en chambre froide. Pour cela, il fallait e´viter de mettre en oeuvre un
syste`me trop complexe (du type asservissement hydraulique ou e´lectronique).
Les autres conditions du cahier des charges sont liste´es ci-dessous :
• adaptabilite´ de la cellule de charge ;
• variabilite´ du chargement ;
• insensibilite´ a` la corrosion et au froid ;
• faible encombrement ;
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Fig. 4.1: Machine d’essai de fluage : sche´ma de principe.
• de´placement aise´ ;
• budget limite´ !
4.3 Dispositif expe´rimental
Ce cahier des charges a finalement conduit a` se tourner vers une expe´rience de fluage
(charge constante) d’une lame e´paisse de glace en compression, dans des conditions de
de´formation plane. Le dispositif expe´rimental a e´te´ construit prioritairement a` partir
d’e´le´ments standards (Fig. 4.2). La figure 4.1 pre´sente le principe du dispositif utilise´ : il
est constitue´ d’une cellule de charge A, contenant l’e´prouvette de glace, monte´e dans un
baˆti rigide mobile B. La structure porteuse a e´te´ re´alise´e a` partir de profile´s standards en
alliage d’aluminium (AU4G), alliant une bonne rigidite´ et une insensibilite´ a` la corrosion,
et conc¸ue de manie`re a` ce que les observations puissent se faire de manie`re confortable
(hauteur de la cellule de charge au niveau des yeux).
La cellule de charge A, elle-aussi re´alise´e en alliage d’aluminium, est assemble´e sur
les colonnes C en une partie arrie`re fixe et une partie avant de´montable afin de permettre
la mise en place et le retrait des e´prouvettes de glace qui sont des plaques rectangulaires.
Cette cellule est constitue´e de deux lames de verre de dimensions le´ge`rement supe´rieures
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a` celles de l’e´prouvette de glace, place´es entre deux plaques me´talliques rigides e´vide´es
pour permettre l’observation. L’e´prouvette de glace est place´e entre ces deux lames de
verre. La condition de de´formation plane est re´alise´e en disposant de part et d’autre
de l’e´prouvette des cales de meˆme e´paisseur que celle-ci, et en venant serrer le sandwich
lames de verre – e´prouvette de glace entre les feneˆtres me´talliques par l’interme´diaire de
quatre tirants. L’ensemble e´chantillon–plaques de verre–feneˆtres me´talliques est place´
dans le plan vertical de´fini par les colonnes C. Enfin, l’e´prouvette de glace repose sur une
enclume rigide fixe par rapport au baˆti. La cellule de charge est re´glable pour permettre
d’effectuer des essais sur des e´prouvettes de dimensions diffe´rentes.
La sollicitation est impose´e par l’interme´diaire d’un couteau D mobile verticalement,
guide´ sur les colonnes C par quatre ensembles de guidage a` roulements a` billes. La
charge est constitue´e d’une masse de plomb en lingots dispose´e sur un plateau suspendu
au couteau D (Photo 4.2(b)). Le couteau vient se glisser entre les plaques de verre pour
appliquer la contrainte de compression sur l’e´chantillon de glace. La charge maximale
admissible par la machine est de l’ordre de 2000N, ce qui correspond, pour une surface
de charge de 8×140mm2 a` une contrainte d’environ 1.75MPa sur l’e´prouvette. La mise
en charge est effectue´e en de´gonflant une chambre a` air dispose´e sous le plateau porteur
des lingots de plomb : ce dispositif tre`s simple et e´conomique permet un chargement
progressif qui pre´vient toute fissuration de l’e´chantillon de glace. La dure´e de mise en
charge est de l’ordre de cinq minutes.
Afin de limiter le frottement, les faces des lames de verre en contact avec la glace sont
lubrifie´es a` l’aide d’une graisse silicone, de meˆme que les interfaces entre la glace et le cou-
teau mobileD d’une part, la glace et l’enclume infe´rieure d’autre part. Les faces late´rales
de l’e´prouvette sont recouvertes elles-aussi de silicone pour limiter la sublimation.
Un dispositif d’e´clairage (table lumineuse pour diapositives) est place´ verticalement
derrie`re la cellule A. L’observation de la de´formation est effectue´e en lumie`re transmise,
filtre´e par un polariseur et un analyseur croise´s place´s de part et d’autre de la cellule
d’essai (Fig.4.3). Des photographies sont prises au cours de l’essai pour avoir un suivi
de la de´formation. De plus, le de´placement du couteau supe´rieur mobile est mesure´ a`
l’aide d’un capteur LVDT, donnant directement acce`s a` la de´formation macroscopique
de l’e´prouvette teste´e. La carte d’acquisition de ce capteur est place´e hors de la chambre
froide, dans une salle de mesure a` 20◦C. La pre´cision de la mesure est de ±µm et
correspond a` la re´solution du capteur.
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4.4.1 Glace monocristalline
Les multicristaux e´tudie´s sont re´alise´s a` partir de monocristaux obtenus au laboratoire.
La figure 4.4 pre´sente l’appareillage utilise´ pour leur fabrication. La technique de crois-
sance des monocristaux est la suivante :
• un germe monocristallin est place´ au fond d’un cristallisoir de 8 cm de diame`tre et
recouvert d’eau ultrapure de´bulle´e a` 0◦C. Un vide secondaire est effectue´ dans le
cristallisoir ;
• le cristallisoir est ensuite descendu lentement (1.2 cm/jour) dans un bain d’e´thanol
a` -20◦C place´ dans une enceinte thermostate´e a` 0◦C. La croissance du monocristal
se fait donc du bas vers le haut a` partir du germe.
On obtient finalement un monocristal de 8 cm de diame`tre et de 30 cm de long au bout
de 3 semaines environ. La qualite´ de ces monocristaux artificiels est tre`s bonne (i.e. pas
de sous-joints de´tectables), comme on le verra plus tard dans le paragraphe 5.5 consacre´
aux observations en diffraction X.
48 Chapitre 4. E´tude Expe´rimentale
(a) vue de face (b) vue de profil
Fig. 4.2: Machine d’essai de fluage en chambre froide.
Fig. 4.3: Cellule de charge de la machine d’essai de fluage.
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Fig. 4.4: Appareillage pour la croissance des monocristaux (dessin O. Brissaud).
50 Chapitre 4. E´tude Expe´rimentale
Bloc "brut" de glace columnaire
Enceinte maintenue
à 0°C




Fig. 4.5: Re´alisation de glace columnaire mode`le.
4.4.2 Glace columnaire S2
La glace columnaire S2 correspond a` la glace que l’on trouve sur les lacs, en l’absence de
courant d’eau permanent. Cette glace croˆıt sous forme de colonnes 1 dans un gradient
de tempe´rature vertical (la tempe´rature de l’air est ne´gative, celle de l’eau positive ou
nulle).
Pour obtenir ce type de glace en laboratoire, on fait geler un a` deux centime`tres
d’eau dans un bac a` fond me´tallique dont les parois late´rales sont isole´es thermiquement.
Ce bac est ensuite place´ dans une chambre froide thermostate´e a` 0◦C, sur une table
re´frige´rante dont la tempe´rature peut eˆtre fixe´e entre 0◦C et -30◦C. On remplit alors le
bac d’eau ultrapure de´bulle´e a` 0◦C : la croissance de la glace se fait du fond du bac vers
la surface, dans un gradient de tempe´rature vertical. Un agitateur est place´ au voisinage
de l’interface de solidification pour e´vacuer les bulles d’air rejete´es lors de la croissance
de la glace. La glace sans bulles ainsi obtenue posse`de une structure columnaire, dont les
colonnes, plus ou moins coniques, augmentent de diame`tre du fond vers le haut du bac.
En effet, le germe forme´ par solidification d’eau est constitue´ de cristaux ale´atoirement
oriente´s. Or, la croissance de la glace est anisotrope : elle est plus rapide suivant les
directions des axes a que suivant l’axe c. Certains grains vont donc croˆıtre aux de´pens
d’autres qui vont disparaˆıtre.
Afin d’obtenir des colonnes prismatiques, Ple´ et Meyssonnier (1997) ont propose´ une
me´thode de re´alisation de glace columnaire mode`le a` structure controˆle´e. La figure 4.5
pre´sente les principales e´tapes de l’obtention de ce type de glace. Un germe est re´alise´ en
collant coˆte a` coˆte des monocristaux d’orientation connue sur le fond me´tallique du bac,
en prenant bien soin que leurs axes c soient paralle`les au fond du bac. Ce bac est ensuite
rempli d’eau ultrapure de´bulle´e a` 0◦C et place´ sur la table re´frige´rante. La tempe´rature
de la table est asservie au cours du temps afin de conserver un gradient de tempe´rature a`
peu pre`s constant a` l’interface glace-eau, condition ne´cessaire pour avoir une croissance
controˆle´e. La glace obtenue posse`de des colonnes a` peu pre`s prismatiques dont la base
est de´finie par le multicristal de de´part, et les axes c des grains sont perpendiculaires au
grand axe des colonnes. En prenant des tranches perpendiculaires a` l’axe des colonnes,
on doit obtenir une structure quasiment constante quelle que soit la distance au germe.
Cette technique a e´te´ utilise´e pour re´aliser certains types d’e´prouvettes.
4.4.3 Glace macroscopiquement isotrope moule´e
La glace macroscopiquement isotrope, que nous avons utilise´e pour re´aliser la matrice
de certaines e´prouvettes, est fabrique´e a` partir de glace quelconque (une quantite´ d’eau
1D’ou` son nom : glace columnaire, Lliboutry (1965).
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est mise a` geler en chambre froide) ou de glace columnaire sans bulles. Cette glace est
broye´e, puis calibre´e afin d’avoir une taille de grains controˆle´e (entre 0.64 et 1.6mm dans
notre e´tude). On me´lange alors la glace broye´e a` saturation avec de l’eau a` 0◦C afin de
constituer une sorte de “me´lasse”de glace. Cette me´lasse est moule´e autour du multicris-
tal a` e´tudier, en e´vitant d’incorporer de grosses bulles d’air. Les petites bulles d’air qui
persistent sont suppose´es avoir peu d’influence sur le caracte`re isotrope recherche´. La
solidification de la glace isotrope est effectue´e dans un gradient de tempe´rature vertical,
toujours dans le but de limiter la pre´sence de bulles d’air.
4.5 Eprouvettes d’essai
4.5.1 Structure des e´prouvettes
Afin de conserver une correspondance entre les expe´riences et les simulations 2D, nous
avons dans la mesure du possible conc¸u des e´prouvettes qui soient elles aussi bidimen-
sionnelles du point de vue ge´ome´trique et cristallographique.
Afin de limiter les erreurs de parallaxe dues a` l’e´paisseur lors des observations in-
situ, il e´tait ne´cessaire d’avoir une e´prouvette la plus fine possible. Les conditions de
re´alisation n’ont pas permis de descendre en dessous d’une e´paisseur de 8mm, ce qui
correspond tout de meˆme a` un rapport d’e´lancement supe´rieur a` 25.
La structure ge´ne´rale des e´prouvettes est quasiment toujours la meˆme : un mono-
ou multicristal a` e´tudier est place´ en inclusion dans une matrice de dimensions large-
ment supe´rieures (Fig.4.6). Cette technique permet d’e´viter d’appliquer la sollicitation
directement sur le multicristal, ce qui aurait pour conse´quence d’engendrer des concen-
trations de contraintes importantes et ainsi d’entraˆıner une recristallisation pre´mature´e
de l’e´chantillon. Avec la technique de l’inclusion, la sollicitation est repousse´e “a` l’infini”,
la matrice agissant comme un tampon entre les couteaux et le multicristal. Dans ces
conditions, la connaissance des conditions aux limites autour de l’inclusion n’est plus
directe et ne´cessite l’utilisation d’une simulation nume´rique.
Afin de permettre des observations fines des me´canismes locaux a` l’e´chelle du grain
(mesure d’orientations, d’angles, releve´s de forme), la taille des grains du multicristal (ou
celle de l’inclusion) doit eˆtre relativement grande, au minimum 2 cm. Les dimensions
de la matrice sont choisies de fac¸on a` repousser la frontie`re ou` est applique´e la charge
au plus loin, tout en conservant des dimensions raisonnables pour la cellule de charge.
Avec une e´prouvette de 210mm de hauteur par 140mm de largeur, le rapport entre les
dimensions de l’e´prouvette et celles des grains e´tudie´s varie entre 3 et 7.
Les essais e´tant effectue´s avec une condition de de´formation plane, les e´prouvettes
d’essai devaient eˆtre construites de fac¸on a` ce que leur structure soit bidimensionnelle.
Nous avons utilise´ deux types d’e´prouvettes :
• un premier type de structure cristallographique inde´pendante de la position dans
l’e´paisseur aux erreurs de fabrication pre`s (glace columnaire S2 dont les axes des
colonnes sont perpendiculaires au plan de l’e´prouvette, les axes c e´tant situe´s dans
le plan de l’e´prouvette) ;
• un second type dont seul le multicristal e´tudie´ est positionne´ de fac¸on a` respecter
la syme´trie plane, c’est-a`-dire dont les axes c sont dans le plan de l’e´prouvette,
la matrice e´tant macroscopiquement isotrope (les comportements de la matrice
isotrope et du multicristal dans la direction perpendiculaire au plan d’e´tude sont
diffe´rents).





Fig. 4.6: Eprouvette d’essai type.
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4.5.2 Parame`tres e´tudie´s
En raison de la tre`s forte anisotropie viscoplastique du monocristal de glace, diffe´rents
parame`tres peuvent influencer le comportement d’un grain dans un multicristal.
Le parame`tre qui semble intuitivement avoir le plus d’importance est cristallogra-
phique. Il concerne les orientations des grains par rapport a` la direction de compression,
ainsi que les orientations relatives des grains voisins entre eux.
Le second parame`tre est ge´ome´trique. Il concerne la forme des grains et la ge´ome´trie
des joints de grains, en particulier dans le cas ou` leur surface pre´sente des discontinuite´s
de pente. Ces de´fauts de ge´ome´trie sont difficiles a` pre´voir lors de la croissance de la
glace, et donc difficiles a` e´tudier de manie`re syste´matique.
Un autre parame`tre important est la pre´sence des points triples et leur influence
sur la localisation. L’e´tude des conse´quences des points triples sera conduite en faisant
varier leur nombre a` la frontie`re et au sein du multicristal. Cette e´tude conduira aussi a`
interpre´ter l’influence de la taille des grains sur le comportement local.
Dans la mesure du possible, nous avons essaye´ de classer les expe´riences suivant les va-
riations d’un seul parame`tre, les autres restant aussi constants que possible. Cependant,
ceci n’a pas toujours e´te´ possible car certains parame`tres sont tre`s lie´s ou difficilement
controˆlables (par exemple l’orientation des grains lorsqu’ils deviennent petits).
4.5.3 Re´alisation des e´prouvettes
4.5.3.1 Eprouvettes a` matrice macroscopiquement isotrope
Le multicristal en inclusion, constitue´ de grains de forme circulaire, demi-circulaire ou
hexagonale, est re´alise´ a` partir de monocristaux fabrique´s en laboratoire (cf. § 4.4.1).
Chaque grain du multicristal est usine´ a` l’aide d’un tour (inclusion circulaire) ou d’une
fraiseuse place´s en chambre froide. La pre´cision sur les dimensions des grains est de
l’ordre de 0.05mm en tournage et 0.1mm en fraisage. Un dispositif permet de re´aliser
aise´ment des grains de forme hexagonale. Les orientations des grains sont de´termine´es,
a` ±2◦ pre`s, a` l’aide d’une platine universelle. L’assemblage du multicristal est effectue´
en plac¸ant ses grains dans un bac me´tallique dans la disposition de´sire´e et en les collant
entre eux et sur le fond du bac avec une goutte d’eau a` 0◦C. Les axes c des grains du
multicristal sont positionne´s dans le plan d’e´tude (c’est-a`-dire paralle`les au fond du bac).
La matrice isotrope (cf. §4.4.3) est alors moule´e autour du multicristal, puis mise a`
geler sur la table re´frige´rante.
Apre`s de´moulage, le bloc brut est usine´ aux dimensions voulues a` la fraiseuse. Mal-
heureusement, la faible rigidite´ de la glace et la pre´cision de la machine ne permettent
pas d’obtenir des faces parfaitement paralle`les (de´faut de paralle´lisme de 0.3mm pour
140mm de large), malgre´ l’utilisation d’un montage d’usinage ramenant l’erreur aux en-
virons de 0.1%. Les e´prouvettes pre´sentent des stries en surface dues aux de´fauts de
guidage de la machine qui entraˆınent des vibrations de la fraise.
4.5.3.2 Eprouvettes a` matrice columnaire
Les e´prouvettes a` matrice de type columnaire sont constitue´es a` partir de glace columnaire
S2 mode`le a` structure controˆle´e (cf. § 4.4.2). Le germe utilise´ est semblable a` une
e´prouvette a` matrice macroscopiquement isotrope et re´alise´ comme tel (cf. § 4.5.3.1),
puis colle´ sur le fond me´tallique d’un bac aux parois late´rales isole´es thermiquement. La
croissance de la glace est alors effectue´e selon la technique expose´e au paragraphe 4.4.2.
Dans la zone d’e´tude (i.e. la zone de´finie par le germe du multicristal a` e´tudier),
l’inclusion multicristalline obtenue posse`de des colonnes prismatiques. En revanche, la
matrice ne pre´sente pas une structure aussi re´gulie`re : ses grains sont pour la plupart
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coniques. Ceci s’explique par le fait que dans le germe, les grains de la matrice sont
oriente´s ale´atoirement, et n’ont donc pas tous leurs axes c dans son plan (cf. § 4.4.2).
Les colonnes ont, a` 1 cm du germe, un diame`tre de l’ordre de 3 a` 5mm pour une taille
de grains initiale de 0.64 a` 1.6mm. Malgre´ les pre´cautions prises, le diame`tre moyen des
colonnes continue d’augmenter avec l’e´paisseur, ce qui indique que les axes c des colonnes
restantes ne sont pas exactement dans le plan perpendiculaire aux colonnes.
Apre`s de´coupage d’une tranche dans le bloc brut paralle`lement au plan du germe
(Fig. 4.5), l’e´prouvette est mise aux dimensions finales par fraisage.
4.6 Protocole expe´rimental
L’organigramme 4.7 pre´sente le de´roulement d’un essai depuis l’usinage de l’e´prouvette
jusqu’a` son analyse post-mortem. On notera seulement que :
• apre`s usinage, les e´prouvettes sont laisse´es a` -10◦C (tempe´rature a` laquelle seront
effectue´s les essais) pendant une journe´e avant d’eˆtre mises en charge, afin de relaxer
au moins partiellement les contraintes internes dues a` l’usinage ;
• a` l’arreˆt de l’essai, la charge est retire´e progressivement du plateau infe´rieur, puis
l’e´prouvette est analyse´e (binoculaire + lame mince) le plus rapidement possible
apre`s la fin de l’essai.
4.7 Observations optiques
Les observations effectue´es sont de deux types : in-situ et post-mortem. Les premie`res
permettent de suivre de manie`re quasi-continue l’e´volution de la de´formation au cours
du temps, les secondes permettent de caracte´riser de manie`re plus fine les formes de
localisation et de mesurer pre´cise´ment les orientations cristallographiques des grains apre`s
l’essai.
4.7.1 Suivi de l’essai
Les observations du multicristal au cours de l’essai sont effectue´es en lumie`re transmise
et polarise´e. Un appareil-photo Nikon F90-X e´quipe´ d’un dos programmable et d’un
objectif Micro-Nikkor 60mm permet de prendre des images de l’e´prouvette a` intervalles
de temps re´guliers (Fig. 4.8). Un quadrillage a e´te´ ajoute´ sur la plaque de verre avant
(coˆte´ appareil-photo), sur la face en contact avec la glace, afin de pouvoir repe´rer des
de´placements relatifs. Initialement, ce quadrillage avait e´te´ grave´ dans le verre, mais
cette technique, en ge´ne´rant des concentrations de contrainte a` la surface de la glace au
niveau des gravures, produisait une recristallisation de surface (ge´ne´ration pe´riodique de
petits cristaux) qui rendait rapidement les photographies inutilisables pour l’observation
de la de´formation de l’inclusion (Essai A25-1). Le reme`de a e´te´ de marquer simplement
la vitre avec un feutre fin a` encre inde´le´bile. Les croix du re´seau sur la figure 4.8 sont
espace´es de 2 cm.
Les polariseurs croise´s place´s de part et d’autre de l’e´prouvette permettent d’observer
les diffe´rences d’orientations cristallographiques entre les zones de l’e´prouvette : celles-ci
sont mises en e´vidence par des diffe´rences de couleurs (dues a` la bire´fringeance de la
glace). De plus, le changement de couleur est e´galement lie´ aux variations d’e´paisseur
du cristal. Ainsi, le de´faut d’orientation de l’axe c de l’inclusion dans le plan de char-
gement est mis a` profit pour visualiser les lignes de glissement basal. Ce glissement
perpendiculaire au plan de l’e´prouvette conduit a` la formation de marches a` la surface
de l’e´prouvette (Fig. 4.9). Ces marches, qui ont une hauteur de l’ordre du 1/10e`me de
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Fig. 4.7: Organigramme du de´roulement d’un essai.
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 0.049
(c) ǫMacro = 0.091 (d) ǫMacro = 0.127
Fig. 4.8 : Suivi de l’e´volution de la forme d’une inclusion circulaire (Essai A45-2). Les





Fig. 4.9 : Variation d’e´paisseur e de l’e´prouvette due au de´faut d’alignement de l’axe c
dans le plan de chargement.
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(a) Platine porte-e´chantillon (b) Faisceau de rayons X et platine porte-
e´chantillon
Fig. 4.10 : Dispositif pour l’analyse des monocristaux par la me´thode de Laue refocalise´e
a` haute e´nergie.
millime`tre, correspondent a` des changements d’e´paisseur pour les rayons lumineux, qui
se traduisent par des ondulations de couleur.
4.7.2 Caracte´risation post-mortem
Une caracte´risation de l’e´prouvette est effectue´ee a` la suite de l’essai. Apre`s de´montage,
l’e´prouvette est observe´e a` l’œil nu et a` l’aide d’une loupe binoculaire en lumie`re polarise´e
transmise ou en re´flexion. Ces observations permettent de caracte´riser pre´cise´ment les
phe´nome`nes de localisation de de´formation. De plus, des lames minces sont re´alise´es a`
partir de l’e´prouvette, en ne gardant que la zone d’e´tude (environ 10×10 cm2). Ces lames
minces permettent de de´terminer l’orientation des grains a` l’aide d’une platine universelle,
d’observer les variations d’orientation au sein des grains et e´galement la recristallisation
du multicristal et de la matrice. Les lames minces et les e´prouvettes teste´es sont ensuite
stocke´es a` -40◦C, dans des pochettes plastiques soude´es pour e´viter la sublimation.
4.8 Observations en diffraction X
En collaboration avec P. Bastie du Laboratoire de Spectrome´trie Physique et B. Hamelin
de l’Institut Laue Langevin de Grenoble, nous avons effectue´ une caracte´risation par
diffraction X de la mosa¨ıcite´ de quelques monocristaux de glace de´forme´s et non-de´forme´s.
La me´thode utilise´e est la me´thode de Laue refocalise´e a` haute e´nergie (Bastie et Hamelin,
1996; Hamelin et Bastie, 1998). Elle permet d’analyser en volume des monocristaux de
plusieurs centime`tres d’e´paisseur, en mesurant les de´sorientations et la mosa¨ıcite´ des
diffe´rents plans cristallographiques avec une pre´cision d’une minute d’angle.
Le dispositif expe´rimental est constitue´ d’une platine re´frige´re´e P, orientable et mo-
torise´e, sur laquelle est colle´ l’e´chantillon E a` analyser, d’un ge´ne´rateurG de rayons X, et
d’un de´tecteur bidimensionnel (Fig. 4.10). Les e´chantillons analyse´s ont pour dimensions
environ 1× 1× 1 cm3.
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Fig. 4.11 : Correspondance des taches observe´es dans le cas d’un e´chantillon avec l’axe
c vertical (a` gauche) et horizontal (a` droite).
Le dispositif utilise´ permet d’obtenir les taches correspondant a` la diffraction du
rayon X incident sur les diffe´rents plans cristallographiques du cristal (basal, pyramidaux,
prismatiques, Fig. 4.11). Sur la Figure 4.11 repre´sentant le diagramme de diffraction d’un
cristal ide´al, la normale a` un plan correspond a` la normale a` la tache correspondante (cf.
axe c par exemple). La longueur de ces taches perpendiculairement a` la normale au plan
cristallographique correspond a` la dimension du faisceau incident (ou a` la dimension du
cristal si il est plus petit), l’e´paisseur dans la direction de la normale correspond a` la
de´sorientation de ce plan sur cette longueur (Fig. 4.11). La pre´cision sur la mesure de la
de´sorientation est de ±1 minute d’angle.
4.9 Conclusion
Le dispositif expe´rimental utilise´, simple et fiable, permet de re´aliser des essais de fluage
de longue dure´e sur des lames e´paisses de glace a` structure controˆle´e. L’observation des
e´prouvettes, en cours d’essai et apre`s de´montage, doit permettre de mieux comprendre





Dans ce chapitre, nous allons de´tailler les diffe´rents types d’e´prouvettes teste´s. Nous
de´crirons les me´canismes typiques de localisation de la de´formation observe´s, ainsi que
le comportement macroscopique des e´prouvettes au cours des essais de fluage.
5.2 Types d’e´prouvettes
5.2.1 La technique de l’inclusion
Deux proble`mes majeurs se posent lors d’un essai de compression directe (i.e. application
directe du chargement sur le multicristal a` e´tudier) :
• dans le cas d’un monocristal, si la direction de compression ne co¨ıncide pas avec
l’un des axes d’orthotropie de celui-ci, l’essai est “hors-axes” et il est tre`s difficile
d’obtenir des e´tats de contrainte et de de´formation homoge`nes dans l’e´prouvette ;
• plus ge´ne´ralement, les concentrations de contrainte cre´e´es par le dispositif d’appli-
cation de la charge sur l’e´prouvette de glace risquent de conduire tre`s rapidement
a` sa recristallisation. Les phe´nome`nes observe´s ne correspondent alors plus aux
interactions entre grains, mais a` l’influence du dispositif d’essai.
Un tel essai effectue´ sur un monocristal de glace, fabrique´ en laboratoire, suivant une
direction de compression a` 45◦ de la direction des plans de base, montre l’he´te´roge´ne´ite´
de la de´formation au sein du cristal (Fig. 5.1) : les lignes de glissement basal pre´sentent
une forme en “S”, ainsi que les faces late´rales, alors que l’orientation cristallographique
initiale du monocristal e´tait optimale pour le glissement basal. L’he´te´roge´ne´ite´ de la
de´formation ne permet donc pas de caracte´riser le comportement local du monocristal
dans ces conditions.
Tous les essais effectue´s ont donc e´te´ re´alise´s en utilisant la technique de l’inclusion,
consistant a` mettre le mono- ou multicristal a` e´tudier en inclusion dans une matrice de
glace macroscopiquement isotrope. Par conse´quent, l’interpre´tation des re´sultats expe´-
rimentaux ne peut se faire que par l’interme´diaire d’un mode`le et d’un calcul apparente´
aux travaux d’Eshelby (1957).
5.2.2 Descriptif des e´prouvettes
Le Tableau 5.2 illustre les diffe´rents types d’e´prouvettes teste´es pour e´tudier la localisa-
tion de la de´formation :
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Fig. 5.1 : Monocristal de glace de´forme´ a` 38.5% en compression directe et de´formations
planes (dimensions initiales : 50× 50mm2).
type A : inclusion monocristalline circulaire (φ = 30mm) dans une matrice de glace a`
petits grains (0.64 < φgrains < 1.6mm) macroscopiquement isotrope ;
type B : inclusion monocristalline a` peu pre`s circulaire (φmoyen ≈ 30 ou 50mm) dans
une matrice de glace columnaire (3 < φgrains < 8mm), orthotrope de re´volution,
isotrope dans le plan de chargement ;
type C : cluster de grains hexagonaux (φmoyen ≈ 20mm) dans une matrice de glace
columnaire ;
type D : inclusion monocristalline circulaire (φ = 40mm), entoure´e d’une couronne de
grains de taille interme´diaire (φ = 7mm), le tout place´ dans une matrice isotrope ;
type E : inclusion monocristalline circulaire (φ = 40mm) flanque´e de deux grains de
taille interme´diaire (φ = 7mm) diame`tralement oppose´s, le tout place´ dans une
matrice isotrope ;
type F : inclusion bicristalline, constitue´e de deux grains demi-cylindriques de meˆme
diame`tre (50mm) accole´s, place´e dans une matrice isotrope ;
type G : inclusion monocristalline circulaire (φ = 30mm) dans une matrice isotrope,
un cylindre de PVC de 3mm de diame`tre e´tant place´ en un point de la frontie`re
inclusion–matrice pour cre´er un “point dur” ;
types IF et IG : matrice homoge`ne, isotrope dans le cas IF et columnaire avec une
taille de grains de l’ordre de 5 a` 10mm dans le cas IG, sans inclusion.
Les e´prouvettes de type A sont la reproduction approche´e des conditions de calcul
d’Eshelby. Dans le cas d’une inclusion elliptique dans une matrice homoge`ne infinie et
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Fig. 5.2: Descriptif des principaux types d’e´prouvettes utilise´s.
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pour un comportement de la matrice et de l’inclusion line´aire, les champs de contrainte
et de de´formation the´oriques sont homoge`nes dans l’inclusion.
Le second type d’e´prouvettes, le type B, est obtenu en faisant croˆıtre un bloc de
glace a` partir d’un germe de type A (cf. § 4.4.2). La croissance de´sordonne´e des grains
de la matrice conduit a` une ge´ome´trie perturbe´e de l’inclusion par rapport a` la ge´ome´trie
initiale. Les premiers phe´nome`nes de localisation que nous avons observe´s l’ont e´te´ sur
une e´prouvette de ce type.
Le typeC a e´te´ e´labore´ pour e´tudier les conse´quences des de´sorientations entre grains,
ainsi que l’influence des points triples sur la localisation, avec une ge´ome´trie “ide´ale” :
points triples a` 120◦, joints rectilignes, grains de meˆme taille.
L’e´tude de l’influence du nombre de points triples a` la pe´riphe´rie d’un grain a e´te´
effectue´e en comparant les re´sultats des e´prouvettes de types D et E avec les re´sultats
des e´prouvettes de type A. De plus, le type E a e´te´ conc¸u pour essayer de de´clencher la
localisation de la de´formation en un point pre´de´termine´ par les conditions initiales.
Le type F a permis d’observer l’apparition ou non de localisation le long d’un joint
de grains rectiligne, ainsi que la transmission de la localisation d’un grain a` l’autre.
Enfin, Le type G a e´te´ le pre´curseur du type E. En effet, l’objectif de ce type d’essai
e´tait de cre´er un point dur a` la frontie`re inclusion–matrice pour essayer d’initier arti-
ficiellement la localisation (en s’appuyant sur les observations des essais de type B).
Malheureusement, les interactions PVC–glace n’ont pas permis d’obtenir autre chose
qu’une ligne floue dans l’inclusion, ressemblant a` un de´but de bande de localisation mais
n’e´voluant pas au cours de la de´formation. Notre point dur artificiel n’e´tait sans doute
pas assez “dur”, ou bien pas suffisamment adhe´rent a` la glace.
Deux autres types d’e´prouvette ont e´te´ teste´s, les types IF et IG, correspondant
respectivement a` une e´prouvette de glace isotrope a` grains fins sans inclusion et a` une
e´prouvette de glace columnaire sans inclusion.
Les e´prouvettes sont de´signe´es dans la suite par leur lettre de type (A, B, . . . ), suivie
de l’orientation de l’inclusion par rapport a` la direction de compression (exprime´e en
degre´s) quand elle est unique, puis du nume´ro de l’essai de meˆme type (et orientation).
Ainsi, la de´signation A45-2 correspond a` une e´prouvette a` matrice isotrope, avec une
inclusion circulaire dont les axes c sont oriente´s a` 45◦ de l’axe de compression, et au
deuxie`me essai sur un tel type d’e´prouvette.
Pour chaque essai, la valeur du chargement est de´taille´e dans le tableau B.2 de l’An-
nexe B, de meˆme que la dure´e de l’essai et la de´formation totale atteinte.
5.3 Comportement macroscopique
Le comportement macroscopique des e´prouvettes est caracte´rise´ par les courbes de de´pla-
cement de leur face supe´rieure en fonction du temps. A partir de ces courbes, on de´duit
directement les courbes de de´formation axiale lagrangienne macroscopique en fonction
du temps (Fig. B.12 a` B.15 en Annexe B). Leur principal inte´reˆt est de pouvoir estimer
l’influence de l’inclusion sur le comportement macroscopique de l’e´prouvette. Nous al-
lons de´tailler dans les paragraphes suivants les cas des e´prouvettes a` matrice a` grains fins
ale´atoirement oriente´s (matrice macroscopiquement isotrope) et a` matrice columnaire
(matrice macroscopiquement orthotrope de re´volution).
5.3.1 Matrice a` grains fins
Les Figures B.12, B.13 et B.14 repre´sentent l’e´volution de la de´formation macroscopique
en fonction du temps pour les e´prouvettes soumises a` une contrainte de 0.5, 0.75 et 1MPa
respectivement. Toutes les courbes pre´sentent une de´croissance de la vitesse de de´forma-
tion macroscopique jusqu’a` atteindre un minimum pour une de´formation macroscopique
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lagrangienne de 1% environ (Fig. 5.3). Ensuite, la vitesse de de´formation augmente pour
de´croˆıtre a` nouveau au dela` de 5% de de´formation.
Afin d’e´valuer la perturbation engendre´e par l’inclusion, nous assimilons chaque
e´prouvette (re´elle : inclusion+matrice) a` une e´prouvette (fictive) qui ne serait consti-
tue´e que de glace isotrope et se de´formerait comme l’e´prouvette re´elle (cette e´prouvette
fictive tient lieu de milieu homoge`ne e´quivalent). L’influence des inclusions est esti-
me´e en comparant les valeurs du parame`tre de fluidite´ B3 qui intervient dans la loi de
Glen (2.4) pour la glace isotrope, calcule´e en tenant compte des vitesses de de´formation
minimales observe´es, aux valeurs donne´es dans la litte´rature et en particulier celles de
Jacka (1984b). Les essais de Jacka ont e´te´ effectue´s en compression uniaxiale sur des
e´prouvettes de glace polycristalline sans bulles fabrique´e en laboratoire, dont la taille
de grains e´tait comparable a` celle de la glace isotrope de la matrice (1.7±0.2mm contre
1.12±0.5mm). Pour pouvoir comparer nos re´sultats a` ceux de Jacka (1984b), nous avons
normalise´ les valeurs de vitesse de de´formation minimale et de contrainte en utilisant le
second invariant des vitesses de de´formation qui intervient dans l’expression de la loi de
Glen (cf. § 2.4), i.e.
(5.1) γ˙2 = 2dijdij ,
et le second invariant du de´viateur des contraintes




Dans le cas d’une compression uniaxiale suivant l’axe e1 (essais de Jacka (1984b), on
obtient γ˙ =
√
3|d11|, τ = 1√3 |σ11|, et la loi de Glen 2.4 s’e´crit
(5.3) |d11| = B3
9
|σ11|3.
Dans le cas d’une compression en de´formation plane γ˙ = 2|d11|, τ = 12 |σ11|, et la loi de
Glen 2.4 s’e´crit
(5.4) |d11| = B3
16
|σ11|3,
ou` d11 est la vitesse de de´formation axiale et σ11 la contrainte de compression impose´e.
Le Tableau 5.3.1 re´capitule les vitesses de cisaillement e´quivalentes minimales, les de´-
formations correspondantes et les fluidite´s mesure´es expe´rimentalement et les comparent
aux valeurs obtenues par Jacka (1984b). On observe une bonne correspondance entre
nos re´sultats et les donne´es de la litte´rature pour la de´formation correspondant au mi-
nimum de la vitesse de fluage. En revanche, pour la fluidite´ B3, les valeurs de´termine´es
expe´rimentalement sont cinq a` dix fois plus e´leve´es que les donne´es de Jacka (1984b).
Ceci montre que les concentrations de contraintes cre´e´es par la pre´sence de l’inclusion
modifient sensiblement le comportement macroscopique de l’e´prouvette.
Pour s’en assurer, des essais sur e´prouvettes de glace isotrope a` grains fins sans in-
clusion ont e´te´ re´alise´s. Ils montrent e´galement une fluidite´ supe´rieure a` celles de la
litte´rature. La courbe vitesse de de´formation – de´formation de l’essai IF-1 se situe dans
la moyenne des essais re´alise´s avec la meˆme contrainte de compression de 0.75MPa, avec
une valeur de fluidite´ B3 correspondante environ quatre fois supe´rieure aux valeurs ob-
tenues par Jacka (1984b). L’essai IF-2, correspondant a` une contrainte de compression
de 1MPa, montre une valeur de B3 trois fois supe´rieure aux valeurs de Jacka (1984b) .
Cette diffe´rence peut s’expliquer en partie seulement par les conditions de re´alisation de
nos essais : la pre´cision sur l’usinage des e´prouvettes de glace ne permet pas d’eˆtre en
condition de de´formation plane car au de´but de l’essai, un jeu de l’ordre du dixie`me de
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T (◦C) τ (MPa) γ˙min (s−1) εmin (%) B3(−10◦C) (MPa−3.a−1) commentaires
-10.6 0.24 8.6×10−9 0.87 19.55 Jacka (1984b)
-10 0.25 6.2×10−8 0.79 125.20 A00
-10 0.25 5.6×10−8 0.87 112.90 A25-1
-10 0.25 7.0×10−8 0.82 141.28 A25-2
-10 0.25 6.0×10−8 0.97 121.10 A45-1
-10 0.25 7.4×10−8 0.76 149.48 G-1
-10.6 0.37 2.9×10−8 0.82 11.83 Jacka (1984b)
-10 0.38 1.2×10−7 1.03 74.27 IF-1
-10 0.38 1.5×10−7 1.11 86.09 D-1
-10 0.38 2.2×10−7 0.99 126.46 D-2
-10 0.38 9.2×10−8 1.14 52.98 E-1
-10 0.38 1.7×10−7 0.72 97.45 E-2
-10 0.38 1.6×10−7 1.09 92.09 F-1
-10.6 0.49 7.1×10−8 0.95 20.18 Jacka (1984b)
-10 0.50 7.6×10−7 0.77 191.74 A25-3
-10 0.50 1.3×10−6 1.01 327.97 A45-2
-10 0.50 2.0×10−7 1.50 50.46 IF-2
Tab. 5.1 : Comparaison des donne´es expe´rimentales avec les donne´es de Jacka (1984b)
(en italique) sur la vitesse minimale de fluage. τ de´signe la contrainte de cisaillement
efficace, γ˙min la vitesse de cisaillement e´quivalente minimale, εmin la de´formation axiale
correspondante et B3(−10◦C) la constante de la loi de Glen pour un exposant n valant 3
et une tempe´rature de -10◦C.
millime`tre subsiste entre la glace et les plaques de verre. Si nous conside´rons que l’e´chan-
tillon de glace est en compression uniaxiale, l’augmentation de vitesse de de´formation par
rapport a` une compression plane est de l’ordre de 2 (cf. Eq. 5.3 et 5.4). Les conditions
d’essai ne suffisent donc pas a` expliquer les fortes valeurs de B3 pour les e´prouvettes de
glace isotrope 1
Malgre´ cela, a` conditions d’essai identiques, les essais sur e´prouvette isotrope montrent
un effet tre`s fort de l’inclusion sur le comportement macroscopique pour une contrainte
de compression de 1MPa, mais cet effet est beaucoup moins sensible pour une contrainte
de 0.75MPa. La fluidite´ de la matrice isotrope est cependant plus faible que celle de la
majorite´ des essais (excepte´ pour l’essai E-1).
Les courbes expe´rimentales (Fig. 5.3) pre´sentent une de´croissance de la vitesse de
de´formation au-dela` de 5%. Cette de´croissance, e´galement observe´e par Jacka (1984a)
en compression uniaxiale pour une de´formation axiale supe´rieure a` 14%, est due a` l’aug-
mentation de section de l’e´prouvette au cours de l’essai (forme en tonneau). Le dispositif
d’essai e´tant a` charge constante, la contrainte effectivement exerce´e sur l’e´prouvette dimi-
nue lorsque la de´formation augmente. Il y a alors, pendant le fluage tertiaire, compe´tition
entre l’augmentation de vitesse de de´formation due a` la recristallisation, et sa diminution
due a` la de´croissance de la contrainte exerce´e sur l’e´prouvette. On peut supposer que la
diffe´rence de de´formation correspondant a` la de´croissance de la vitesse entre nos re´sultats
1Une e´le´vation de tempe´rature par rayonnement due a` la pre´sence du dispositif d’e´clairage peut eˆtre
e´carte´e car un facteur multiplicatif de quatre correspondrait a` une e´le´vation de tempe´rature de 10◦C,
donc a` la fusion de l’e´chantillon. Les autres causes possibles, mais qui restent a` de´montrer, peuvent eˆtre
une localisation se traduisant par deux bandes de cisaillement a` 45◦ de la direction de compression (mais
qui ne sont pas visibles a` l’oeil nu pour 1% de de´formation), ou bien a` un effet duˆ au faible nombre de
grains dans l’e´paisseur des e´prouvettes (a` conjuguer au fait qu’en dessous d’une de´formation de 1%, les
conditions d’essai sont plus proches d’une compression uniaxiale que de la de´formation plane.









































Fig. 5.3 : E´volution de la vitesse de de´formation macroscopique en fonction de la de´for-
mation macroscopique : cas de la matrice isotrope.
et ceux de Jacka (1984a) (5% contre 14%) vient de la diffe´rence de dispositif utilise´, et
aussi peut-eˆtre de l’effet tonneau observe´ sur nos e´prouvettes qui amplifie encore l’effet
de l’augmentation de section sur le comportement global.
5.3.2 Matrice columnaire
Les courbes de de´formation axiale en fonction du temps pour les e´prouvettes a` matrice
columnaire pre´sentent une allure sensiblement diffe´rente de celle des e´prouvettes a` ma-
trice isotrope (Fig. 5.4) : la vitesse de de´formation de´croit continuellement au cours de
l’essai. On n’observe pas de vitesse minimale de fluage autour de 1% de de´formation
comme dans le cas isotrope (Fig. B.15 et 5.5).
Une explication possible a` cette de´croissance continue est la compe´tition entre le
processus de recristallisation discontinue qui tend a` augmenter la vitesse de de´formation,
et l’augmentation de section de l’e´prouvette qui diminue la contrainte et donc diminue la
vitesse. Dans ce cas, l’augmentation de section de charge l’emporterait plus rapidement
que dans le cas d’une matrice isotrope, ce qui expliquerait l’absence de visibilite´ du stade
de fluage tertiaire. De plus, le nombre de grains dans la section e´tudie´e est sans doute
trop faible. Les interactions mises en jeu ne correspondraient pas alors au cas de la glace
isotrope.
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Fig. 5.4 : E´volution de la de´formation macroscopique en fonction du temps pour une
contrainte applique´e de 0.5MPa : comparaison entre deux essais de ge´ome´trie et structure











Fig. 5.5 : E´volution de la vitesse de de´formation macroscopique en fonction de la de´for-
mation macroscopique : cas de la matrice columnaire.
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5.3.3 Remarques
Dans le cas d’une matrice isotrope, les courbes d’e´volution de la vitesse de de´formation
en fonction de la de´formation (Fig. 5.3) montrent, en ge´ne´ral, une faible de´pendance du
type d’inclusion. Pour une contrainte applique´e de 0.5MPa, les courbes sont tre`s proches,
meˆme pour des orientations de l’inclusion de 45 et de 0◦ (cission basale maximale ou nulle
dans l’inclusion) (Fig. 5.3). Ces constatations sont un peu moins vraies pour les autres
valeurs du chargement, mais le nombre d’essais est faible et donc peu repre´sentatif pour
en discuter.
Les valeurs obtenues pour la constante de la loi de Glen B3(−10◦C) diffe`rent d’un
ordre de grandeur des valeurs de la litte´rature. L’influence de l’inclusion est mise en
e´vidence par les essai de type IF, qui donne une fluidite´ plus proche des valeurs de la
litte´rature, et montre que les concentrations de contrainte induites par l’inclusion dans
la matrice (sous forme de bandes de cisaillement intense a` 45◦ par rapport a` la direction
de compression) augmentent sa fluidite´ apparente macroscopique. De plus, plus la taille
de l’inclusion est importante par rapport a` la largeur de la matrice, plus la diffe´rence
avec les valeurs de la litte´rature augmente.
Dans le cas d’une matrice columnaire, les courbes sont assez disperse´es. Le faible
nombre de grains dans la largeur de l’e´prouvette, la dispersion des tailles des grains, le
fait que la structure de la matrice diffe`re d’un essai a` l’autre et la taille importante de
l’inclusion, sont sans doute responsables de cette forte variablite´ observe´e.
5.4 Observations locales
Le de´tail des conditions d’essais ainsi que quelques se´quences photographiques caracte´-
ristiques pour chaque type d’essai sont donne´s en Annexe B. Dans la suite, ces photos
sont re´fe´rence´es par la lettre B.
5.4.1 Essais homoge`nes : type A
Au de´but de la de´formation, l’observation de l’inclusion entre polariseurs croise´s montre
a` la fois des lignes de glissement basal, et des bandes plus floues perpendiculaires aux
premie`res (Fig. 5.6). Ces lignes et bandes sont mises en e´vidence par un changement de
couleur de l’inclusion entre polariseurs croise´s. Les lignes de glissement basal sont fines
et bien marque´es, alors que les bandes floues ont une largeur d’environ 2 a` 5mm et n’ont
pas de frontie`res nettes. Lorsque la de´formation augmente (au dela` de 1% environ), ces
dernie`res tendent a` disparaˆıtre alors que les lignes de glissement basal deviennent de plus
en plus marque´es. Bien que la majorite´ s’estompe, une ou deux bandes floues persistent
aux extre´mite´s de l’inclusion devenue elliptique, sans toutefois se transformer en bandes
de localisation se´ve`re. Tous les essais de type A ont pre´sente´ ce meˆme comportement.
Les lignes de glissement basal sont relativement bien re´parties sur toute la surface
de l’e´prouvette, avec un espacement entre lignes variant entre 0.1 et 0.7mm, pour une
taille de grains de la matrice comprise entre 0.64 et 1.6mm. Meˆme pour une de´forma-
tion supe´rieure a` 50% (cas de l’essai A45-2), l’inclusion ne pre´sente pas de syste`me de
glissement visible autre que le glissement basal, ni de localisation de la de´formation.
Au cours de l’essai, l’inclusion initialement circulaire se transforme en une ellipse, de
plus en plus aplatie (Fig. B.5). Le grand axe de l’ellipse tourne dans le meˆme sens que les
plans de base, mais avec une vitesse plus faible. Cette forme elliptique correspond a` la
forme prise par une inclusion circulaire, d’un mate´riau isotrope ou anisotrope, lorsque le
champ de de´formation ou de contrainte auquel elle est soumise est homoge`ne. Pour une
inclusion viscoplastique isotrope circulaire ou elliptique dans une matrice viscoplastique
isotrope, Gilormini (1985) a montre´ par une me´thode aux e´le´ments finis que la forme
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Fig. 5.6 : Inclusion de l’essai A25-2 au de´but de la de´formation. La fle`che indique la
direction de l’axe c. On voit le´ge`rement apparaˆıtre les bandes floues perpendiculaires aux
plans de base.
Fig. 5.7 : Aperc¸u d’une inclusion circulaire dans une matrice isotrope de´forme´e a` 8.3%,
e´chantillon A45-1.
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de l’inclusion est tre`s proche d’une ellipse, lorsque l’indice de pseudoplasticite´ m = 1/n
est suffisamment grand (m > 0.25) : l’e´cart a` une ellipse ayant les meˆmes diame`tres
principaux est indiscernable. En outre, ses simulations ont montre´ que, pour un exposant
de la loi puissance e´gal a` 3 (m = 1/n = 0.33), la de´viation par rapport a` la moyenne de
la de´formation dans l’inclusion ne de´passe pas 3%. Le champ de de´formation est donc
relativement homoge`ne. De plus, lorsque la forme de l’inclusion devient plus allonge´e ou
plus aplatie, la perturbation en de´formation diminue.
La dimension de l’inclusion dans la direction de l’axe c reste constante au cours
de l’essai (aux erreurs de mesure pre`s), ce qui montre que le glissement basal est le
principal me´canisme de de´formation active´. La forme de l’inclusion de´forme´e, ainsi que
la re´gularite´ de la distribution des lignes de glissement basal, indiquent qu’il existe une
bonne homoge´ne´ite´ de la de´formation dans l’inclusion (Fig. 5.7).
5.4.2 Essais avec localisation de la de´formation : type B a` G
5.4.2.1 Les phe´nome`nes de localisation observe´s
Lors des expe´riences de type B a` G, la de´formation n’est plus homoge`ne dans l’in-
clusion mono- ou polycristalline (Fig. B.6 a` B.10). Au de´but de la de´formation, on
observe les meˆmes phe´nome`nes que lors des essais de type A, a` savoir l’apparition si-
multane´e de lignes de glissement basal et de bandes floues perpendiculaires. Cependant,
l’he´te´roge´ne´ite´ de la de´formation augmente au cours de l’essai : les bandes floues appa-
raissent et/ou disparaissent au cours du temps, certaines donnant lieu a` la formation soit
d’e´troites bandes en genou, soit de bandes de flexion. D’autre part, la re´partition des
lignes de glissement basal n’est plus re´gulie`re, certaines lignes devenant tre`s marque´es,
et ceci de`s le de´but de la de´formation. Ces plans de base (ou groupes de plans de base)
fortement active´s correspondent syste´matiquement a` un de´faut ge´ome´trique du joint de
grain (discontinuite´ de la tangente) ou a` un point triple du grain.
La de´formation dans un grain pre´sente donc rapidement des phe´nome`nes de localisa-
tion, qui ont e´te´ observe´s sous diffe´rentes formes : bandes en genou, bandes de flexion,
e´ventuellement fissuration.
a) bande en genou : une bande en genou consiste en une bande de de´formation
localise´e, initie´e perpendiculairement aux plans de base, et telle que les orientations des
plans de base de part et d’autre de la bande sont initialement identiques (Fig. 5.8 et 5.9).
Ainsi, elle est caracte´rise´e par deux frontie`res paralle`les ou quasi-paralle`les, de´limitant
une zone de´soriente´e par rapport aux zones situe´es de part et d’autre. A l’inte´rieur de la
bande en genou, les plans de base restent paralle`les entre eux, et la de´sorientation avec les
zones adjacentes est brutale, c’est-a`-dire concentre´e au niveau des frontie`res (sous-joint
de grains). Cette de´sorientation augmente au cours de la de´formation, pouvant de´passer
60◦ (Essais B45-1 et C-1). Des bandes en genou ont e´te´ observe´es sur tous les types
d’essais excepte´s les types A et IF.
Les bandes en genou agissent comme des bandes de cisaillement, permettant un degre´
de liberte´ supple´mentaire pour la de´formation du grain. Dans le cas des essais de type B,
elles permettent une rotation “par morceaux” de l’inclusion : l’inclusion tend a` tourner
sous l’action du champ de de´formation, mais certains grains“durs”de la frontie`re, qui sont
mal oriente´s pour le glissement basal, l’en empeˆchent (Fig. 5.10(b)). Pour accommoder
l’incompatibilite´ de de´formation entre ces grains, des bandes en genou s’initient au niveau
de ces points durs et autorisent la rotation de l’inclusion par morceaux (Fig. B.6(e) et
5.10).
A partir de ces observations sur les essais de type B, nous avons essaye´ de provoquer
une bande en genou en plac¸ant a` la frontie`re de l’inclusion un point “dur” constitue´ d’un
cylindre de PVC (essai G-1, Fig. B.11). Une bande floue se forme perpendiculairement
aux plans de base a` partir de ce point dur au de´but de la de´formation, mais n’e´volue pas
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(a) Echantillon B45-1. (b) Echantillon B45-2. La largeur
des deux bandes en genou visibles sur
la photo est d’environ 0.5mm.
Fig. 5.8 : Bandes en genou observe´es lors des essais de type B. Les lignes sombres qui
sont coude´es dans les bandes en genou sont des lignes de glissement basal.
(a) Bande en genou peu apre`s sa
formation.
(b) Rotation des plans de base et de la
bande en genou en sens oppose´.
Fig. 5.9: Evolution d’une bande en genou au cours de la de´formation.
points durs
(a) Inclusion entoure´e des
points durs (grains mal
oriente´s pour le glissement
basal).
bandes en genou
(b) Apparition de bandes
en genou dues au bloquage
de la rotation de l’inclusion
par les points durs.
(c) Rotation “par mor-
ceaux” de l’inclusion per-
mise par les bandes en ge-
nou.
Fig. 5.10: Roˆle des bandes en genou pour la rotation de l’inclusion de l’essai B45-1.
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(a) Obstacles a` la rota-
tion de l’inclusion (cercles
rouges)
(b) Apparition de bandes
en genou (fle`ches).
(c) Se´paration des lobes
exte´rieurs.
Fig. 5.11 : Apparition d’une bande en genou agissant comme un joint de grain, permet-
tant de lisser la frontie`re de l’inclusion. Echantillon B45-1.
ensuite. Cette diffe´rence de comportement vient vraisemblablement de la diffe´rence de
conditions d’interface entre la glace et le PVC et entre deux grains de glace. Le PVC ne
colle sans doute pas suffisament a` l’inclusion, peut-eˆtre meˆme apparaˆıt-t-il du glissement
a` l’interface, ce qui n’existe pas dans le cas d’un joint entre deux grains de glace. Les
concentrations de contrainte ge´ne´re´es par le cylindre de PVC ne sont pas suffisantes pour
de´clencher une bande en genou.
Au cours des essais, les bandes en genou tournent dans le sens oppose´ a` la rotation
des plans de base : elles ne leur restent donc pas perpendiculaires (Fig. 5.9). Dans le cas
ou` les plans de base sont initialement a` 45◦ de la direction de chargement (essais B45-1
et B45-2), leurs vitesses de rotation sont oppose´es et on observe qu’une bonne syme´trie
entre les plans de base et les bandes en genou par rapport a` l’axe de compression est
conserve´e au cours de l’essai. Lors de la rotation de la bande en genou, le degre´ de liberte´
supple´mentaire perd de son efficacite´, et on peut voir alors apparaˆıtre un deuxie`me re´seau
de bandes en genou, initie´es a` nouveau perpendiculairement a` la nouvelle orientation des
plans de base, qui facilite ainsi la de´formation de l’inclusion, ce que ne permettent plus
les premie`res bandes en genou (fig B.9(f)).
Une bande en genou peut agir comme un ve´ritable joint de grains, les zones de
part et d’autre e´voluant alors inde´pendamment. Ainsi, l’inclusion de l’essai B45-1 se
se´pare des “appendices” (Fig. 5.11(a) et Fig. B.6(a)) qui limitaient sa rotation graˆce a`
l’apparition de bandes en genou entre le corps de l’inclusion et ceux-ci (Fig. 5.11(b) et
Fig. B.6(c)) : l’inclusion tend vers une forme elliptique facilitant sa rotation dans la
matrice (Fig. 5.11(c) et Fig. B.6(f)).
b) bande de flexion : une bande de flexion se pre´sente sous la forme d’une de´sorien-
tation progressive du re´seau cristallographique (et donc des lignes de glissement basal)
d’un grain. La largeur de la zone de flexion peut varier de moins d’un millime`tre a` tout le
grain (Fig 5.12). Lorsque l’amplitude de la flexion augmente, il y a apparition de lignes
perpendiculaires aux lignes de glissement, sans doute des sous-joints de polygonisation.
Des bandes de flexion marque´es ont e´te´ observe´es particulie`rement sur les essais de type
B, C, D et F, mais des de´sorientations plus faibles ont pu eˆtre de´tecte´es sur les essais
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Fig. 5.12 : Flexion de re´seau au voisinage d’un joint de grain, dans l’e´chantillon C-1.
Les deux plans de base fortement active´s et fle´chis, dans le grain supe´rieur, correspondent
a` deux plans de base fortement active´s dans le grain infe´rieur gauche.
de type E.
a) fissuration : ce processus d’accommodation de la de´formation a e´te´ observe´ seule-
ment a` deux reprises, puisque la contrainte applique´e e´tait choisie pour le limiter : dans
l’inclusion de l’essai B45-1, perpendiculairement aux plans de base, au niveau d’un grain
de la matrice mal oriente´ pour se de´former ; dans l’essai C-2, avec une fissure de clivage
traversant plusieurs sous-joints d’une zone du cluster fortement perturbe´e (Fig. 5.13).
5.4.2.2 Evolution de la localisation
Au fur et a` mesure que la de´formation augmente, la de´sorientation dans une bande en
genou augmente, ses frontie`res deviennent des sous-joints, puis des joints de grains. De
plus, la de´sorientation des zones en flexion se concentre finalement suivant quelques plans
perpendiculaires aux plans de base, devenant ainsi d’autres joints de grains. Ces phe´no-
me`nes de localisation, excepte´e la fissuration, conduisent donc, lorsque la de´formation est
suffisante, a` la polygonisation du grain ou` ils apparaissent : le grain est scinde´ en plusieurs
parties massives, d’orientations diffe´rentes, se´pare´es par de minces grains lamellaires ou
par un joint de grains de flexion (Fig. 5.14). Cette polygonisation, lorsqu’elle est intense,
peut ainsi transformer un grain en un ensemble de grains lamellaires fortement de´so-
riente´s entre eux. Sur la figure 5.15 pre´sentant une zone soumise a` un fort cisaillement,
des bandes de localisation sont apparues au sein meˆme des bandes de localisation pre´-
ce´demment cre´e´es, conduisant a` une perturbation extreˆme du re´seau cristallographique
sur quelques mm2.
5.4.3 Recristallisation
Au cours de tous nos essais, nous avons observe´ un phe´nome`ne de recristallisation dis-
continue, avec la germination de nouveaux grains et la migration rapide des joints de
grains. Cette recristallisation apparaˆıt d’autant plus rapidement que la taille des grains
est faible. Ainsi, on l’observe tout d’abord dans la matrice isotrope, puis au niveau de
la frontie`re exte´rieure des grains de la couronne dans les essais de type D, et finalement
rarement au niveau de la frontie`re de l’inclusion principale.
Lorsque la matrice est constitue´e de petits grains ale´atoirement oriente´s, une lame
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Fig. 5.13: Fissure de clivage, e´chantillon C-2.
mince de l’e´prouvette en fin d’essai montre des grains dont le diame`tre moyen a consi-
de´rablement augmente´, valant par exemple trois a` dix fois le diame`tre initial pour une
de´formation macroscopique de 12.5% (Fig. 5.14). De meˆme, les grains de la couronne
des essais de type D, suivant leur orientation, vont plus ou moins recristalliser, certains
ayant meˆme comple`tement disparu lors de l’e´laboration de la lame mince (Fig. 5.14,
grain en haut a` gauche). La recristallisation discontinue de l’inclusion principale (essais
de type A, D, E et G) a e´te´ observe´e tre`s superficiellement, dans la zone tre`s proche de
la frontie`re inclusion–matrice.
Cependant, on a pu mettre en e´vidence la recristallisation statique de l’inclusion pour
l’essai A45-1 : apre`s le de´chargement, l’e´prouvette a e´te´ maintenue a` -10◦C pendant 15
jours, et de nouveaux grains se sont de´veloppe´s au niveau des extre´mite´s e´troites de l’in-
clusion elliptique (Fig. 5.16). Cette croissance a eu lieu partiellement dans l’inclusion, et
les orientations cristallographiques des nouveaux grains semblaient eˆtre syme´triques par
rapport a` la direction des plans de base de l’inclusion, a` 22±2◦ et -22±2◦. La croissance
de ces nouveaux grains, qui est une conse´quence des conditions locales d’interaction entre
l’inclusion et les grains de la matrice, n’e´tait pas uniforme dans l’e´paisseur de l’e´prou-
vette, suˆrement en raison du grand nombre de grains de la matrice (5 a` 12 grains) en
contact avec l’inclusion suivant son e´paisseur.
5.4.4 Les origines de la localisation
Nous nous inte´ressons ici aux facteurs de´clenchant la localisation de la de´formation sous
forme de bandes en genou, de flexion de re´seau ou de localisation basale.
La localisation s’initie toujours au joint de grain, en particulier aux niveaux des points
triples. Ainsi, on observe, sur les essais D-1 et D-2, que la localisation se de´clenche
syste´matiquement au niveau d’un point triple inclusion–grain de la couronne (fig. 5.14).
Lors des essais de typeC, les bandes de localisation, mais aussi les plans de base fortement
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Fig. 5.14 : Lame mince de l’e´chantillon D-1 apre`s 12.5% de de´formation. Les bandes
sombres allonge´es sont des bandes en genou (fle`ches grises), posse´dant une de´sorientation
moyenne par rapport aux zones adjacentes d’environ 50 ◦. Les zones comprises entre ces
bandes en genou pre´sentent une de´sorientation de flexion aux extre´mite´s, de l’ordre de
15 ◦ a` 25 ◦ (les fle`ches noires indiquent les sous-joints de flexion). Le pas de la grille de
la photo vaut 1 cm, la direction de chargement est indique´e par la fle`che blanche.
Fig. 5.15 : Zone fortement localise´e, polygonisation sous forme de grains lamellaires,
e´chantillon C-2 de´forme´ a` 6.7%.
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Fig. 5.16 : Recristallisation statique a` la frontie`re inclusion (a` gauche) - matrice, e´chan-
tillon A45-1.
active´s, correspondent aux points triples du cluster ou a` un de´faut ge´ome´trique des joints
de grains (Fig. 5.17). Les meˆmes constatations sont faites sur les essais de type B, E et
F.
Lors d’un essai sur un bicristal avec un joint de grains tre`s re´gulier (essai F-1), les
deux grains ayant une de´sorientation maximale (un bien oriente´ et le second mal oriente´
pour le glissement basal), on n’observe aucune localisation le long du joint de grains
jusqu’a` une de´formation macroscopique tre`s importante (Fig. B.10). Le grain mal oriente´
polygonise a` partir d’un des points triples (indique´ par une fle`che sur la Figure B.10(d)),
se scindant en deux grains avec une frontie`re perpendiculaire a` ses plans de base. Au
dela` de 10% de de´formation, on observe une bande de localisation qui se de´veloppe dans
le grain mal oriente´, initie´e a` partir du milieu du joint de grains (Fig. B.10(f)). Cette
bande se transmet ensuite a` l’autre grain sous forme d’un sous-joint de polygonisation
(de flexion). L’origine de cette bande est peut-eˆtre la recristallisation que l’on observe au
niveau du joint de grains : en effet, les deux demi-cristaux sont colle´s l’un contre l’autre
a` l’aide d’eau pure a` 0◦. Il existe donc un film de glace entre les deux grains. La tre`s
forte de´sorientation entre les deux grains et les incompatibilite´s de de´formation qui en
de´coulent provoquent sans doute une tre`s forte sollicitation de ce joint solide qui conduit
a` sa recristallisation. Les grains recristallise´s du joint seraient alors responsables de
nouvelles incompatibilite´s de de´formation dans le multicristal, provoquant la localisation
dans le grain mal oriente´ pour se de´former.
Ces observations montrent que la localisation ne s’initie que lorsqu’il y a une concen-
tration de contrainte suffisante :
• si le joint de grain est plan, la contrainte est homoge`ne le long du grain (les incompa-
tibilite´s de de´formation sont identiques le long du joint, excepte´ a` ses extre´mite´s), et
il faut vraisemblablement l’apparition d’un autre phe´nome`ne d’accommodation ou
une forte de´formation qui fle´chisse le joint pour perturber le champ de contrainte,
et donc initier la localisation (essai de type F) ;
• si le nombre de grains adjacents au grain conside´re´ est tre`s e´leve´ (comme dans
les essais de type A), les concentrations de contrainte aux points triples vont eˆtre
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re´parties et faibles (par rapport a` un essai de type B ou D). On n’observe alors pas
de localisation se´ve`re, quelques bandes floues, perpendiculaires aux plans de base,
apparaissent mais s’estompent rapidement, sans doute sous l’effet de la recristalli-
sation des petits grains de la frontie`re qui modifie les conditions d’incompatibilite´ ;
• entre ces deux extreˆmes, les concentrations de contrainte aux points triples ou
aux de´fauts ge´ome´triques sont suffisantes pour initier une localisation se´ve`re et
irre´versible.
Picu (1997), Picu et Gupta (1997) et Li et al. (2000) se sont inte´resse´s aux distribu-
tions de contraintes autour de points triples dans diffe´rents mate´riaux. En particulier,
Picu (1997) a de´termine´ the´oriquement les concentrations de contrainte autour d’un point
triple dans une glace columnaire. Li et al. (2000) ont e´tudie´ par e´le´ments finis et par
un mode`le de dislocations un point triple d’un tricristal de cuivre. Les conclusions de
ces e´tudes montrent des concentrations de contrainte au point triple, pouvant atteindre
160% dans le cas du cuivre (en compression perpendiculairement au joint triple). Cette
e´tude, effectue´e dans le domaine e´lastique, montre l’importance du roˆle de l’anisotro-
pie e´lastique sur le champ de contrainte autour du joint. Or cette anisotropie e´lastique
est relativement faible (de l’ordre de 10% pour la glace), et on peut donc le´gitimement
supposer que les concentrations de contrainte aux points triples, dans le domaine visco-
plastique, du fait de la forte anisotropie viscoplastique du grain de glace, sont beaucoup
plus e´leve´es que dans le cas e´lastique.
L’e´cartement des plans de glissement, visibles sous forme de lignes de glissement a` la
surface de l’inclusion sur les essais A, est sans doute lie´ aux concentrations de contrainte
aux points triples de la frontie`re inclusion–matrice au de´but de la de´formation, et donc
a` la taille des grains de la matrice (0.1 a` 0.7mm d’e´cartement entre les lignes pour 0.64
a` 1.6mm de diame`tre pour les grains).
Lors des essais avec localisation, en particulier C et D, on a pu observer la corres-
pondance de plans de glissement fortement active´s entre deux grains. Nous n’avons pas
e´te´ en mesure de de´terminer si il s’agissait de transmission du glissement d’un grain a`
l’autre au travers du plan de joint, la localisation basale e´tant initie´e dans un des grains
a` l’extre´mite´ des plans fortement active´s la plus e´loigne´e du joint, ou si un de´faut ge´ome´-
trique du joint avait provoque´ ce glissement intense simultane´ment dans les deux grains
voisins (Fig. 5.17).
La localisation de la de´formation sous forme de bande en genou semble aussi pouvoir
se transmettre d’un grain a` son voisin (Fig. 5.18). La localisation e´tant plus se´ve`re
que dans le cas du glissement basal, la modification de la ge´ome´trie du joint de grain
par cisaillement semble pouvoir transmettre la localisation au grain voisin. Ensuite,
l’augmentation de la de´sorientation dans la bande de localisation, dans un des grains,
produirait simultane´ment l’augmentation de la de´sorientation dans la bande initie´e dans
l’autre grain, en respectant les conditions ge´ome´triques (et l’incompressibilite´) (Fig. 5.19).
La localisation de la de´formation est donc controˆle´e par les concentrations de contrainte
d’origine cristallographique (incompatibilite´s de de´formation entre grains, aux points
triples par exemple) ou ge´ome´trique (discontinuite´ de la tangente au joint de grains). Un
joint de grains plan ne semble pas eˆtre en mesure de ge´ne´rer seul une quelconque locali-
sation de la de´formation : les contraintes re´sultant des incompatibilite´s de de´formation
sont a priori constantes le long du joint. Cependant, il est ne´cessaire de conside´rer tout
l’environnement du grain, la localisation pouvant eˆtre de´clenche´e en un point quelconque
et se propager jusqu’au joint plan. La transmission de la localisation d’un grain a` l’autre
peut alors avoir lieu.
Une des difficulte´s de l’interpre´tation des observations, pour de´terminer l’origine de
la localisation, vient du fait que les photographies in-situ donnent un aperc¸u discret de
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Fig. 5.17 : Localisation du glissement basal, e´chantillon C-1. Les lignes sombres corres-
pondent aux plans de glissement basal fortement active´s. Les fle`ches A pointent les joints
de grains ou` il semble y avoir transmission du glissement d’un grain a` l’autre, les fle`ches
B des points triples initiant la localisation du glissement basal dans les grains voisins.
Fig. 5.18 : Bandes en genou se correspondant dans deux grains voisins (fle`che), e´chan-
tillon C-1.
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(a) Initiation de la bande en genou
dans le grain de gauche (fle`che).
(b) Transmission de la
bande de localisation au
grain de droite.
(c) Augmentation de la
de´sorientation dans les
deux grains.
Fig. 5.19 : Transmission de la localisation de la de´formation sous forme de bande en
genou d’un grain a` un autre.
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l’e´volution des e´prouvettes. Il est donc de´licat de de´terminer sur ces photographies le
moment ou` une bande en genou (ou tout autre me´canisme de localisation) commence a`
se de´velopper, et surtout a` partir de quel endroit elle se de´veloppe : est-ce qu’elle s’initie
imme´diatement dans tout le grain, ou est-ce qu’elle de´bute en un point, puis se propage a`
travers le grain ? Ces phe´nome`nes e´tant vraisemblablement assez rapides, nous n’avons
pas pu observer de de´veloppement d’une bande de localisation a` travers un grain a` partir
d’une source. La seconde difficulte´ vient du caracte`re progressif des de´sorientations, que
ce soit pour une bande en genou ou une bande de flexion : on ne sait pas a` partir de quelle
de´sorientation on peut de´clarer sans ambigu¨ıte´ avoir affaire a` une bande de localisation
se´ve`re ou a` autre chose. Les faibles de´sorientations locales sont difficiles a` mettre en
e´vidence in-situ.
5.5 Observations en diffraction X
Nous avons analyse´ trois e´chantillons a` l’aide de la me´thode de´crite au paragraphe 4.8
du Chapitre 4 :
AND1 : monocristal fabrique´ en laboratoire, non de´forme´ ;
AD2 : e´chantillon extrait de l’inclusion de l’essai A25-3, fortement de´forme´ (rapport
d’aspect final de l’inclusion supe´rieur a` 2, de´formation macroscopique finale de
20%) ;
AD3 : e´chantillon extrait de l’inclusion de l’essai A45-2, e´galement fortement de´forme´.
Le but de ces analyses e´tait de caracte´riser la qualite´ des monocristaux fabrique´s en
laboratoire, et d’observer la distortion de re´seau dans une inclusion fortement de´forme´e
par glissement basal. Les lignes verticales sur les Figures 5.20 a` 5.22 indiquent la zone
sur laquelle est mesure´e la de´sorientation. Pour toutes les mesures, la tension du faisceau
e´tait de 350 kV, le temps d’exposition de 1 s.
5.5.1 Qualite´ des monocristaux fabrique´s en laboratoire
Nous avons analyse´ la mosa¨ıcite´ d’un monocristal obtenu par la me´thode de´crite au pa-
ragraphe 4.4.1. Le diagramme de diffraction (Fig. 5.20) montre une distortion du plan
de base de deux minutes d’angle pour une e´paisseur de 10mm, et d’une minute pour
10mm pour le plan prismatique, avec une pre´cision de ±1 minute. La distortion cris-
tallographique est donc de l’ordre de la pre´cision instrumentale. La distortion du plan
de base correspond a` un rayon de courbure moyen R de 17m, et donc a` une densite´ de
dislocations ge´ome´triquement ne´cessaires ρ = 1/(Rb) (Weertman et Weertman, 1970) de
1.3×108m−2, ce qui est particulie`rement faible. Les monocristaux fabrique´s en labora-
toire sont donc de tre`s bonne qualite´.
5.5.2 Distortion des e´chantillons de´forme´s
La question e´tait de savoir si, en plus du glissement basal observe´, les inclusions des
essais de type A ne subissaient pas de flexion de re´seau invisible a` l’oeil nu lors de la
de´formation. Nous avons donc pre´leve´ des paralle´le´pipe`des rectangles de 1 cm environ
de coˆte´ dans les inclusion d’e´prouvettes fortement de´forme´es stocke´es depuis plusieurs
mois a` -30◦. L’e´chantillon AD2 (Fig. 5.21) pre´sente une distortion de re´seau de l’ordre
de 4 minutes pour le plan basal et 8 minutes pour le plan prismatique, toujours sur une
e´paisseur de l’ordre de 10mm. Ceci est extre`mement faible et montre que le glissement
basal est vraiment pre´ponde´rant et que la flexion est quasiment absente dans l’inclusion
de l’essai A25-3. L’e´chantillon AD3 (Fig. 5.22) est davantage distordu. Il pre´sente
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Fig. 5.20 : Taches de diffraction des plans cristallographiques de l’e´chantillon AND1.
L’axe c du cristal e´tait vertical sur le porte-e´chantillon, donc vertical sur la figure.
en particulier une rotation de re´seau dans le plan de base d’environ 35 minutes pour
12mm d’e´paisseur. La de´sorientation moyenne correspondante d’une extre´mite´ a` l’autre
de l’inclusion serait donc de l’ordre de 1.5 a` 2.5◦, ce qui reste faible.
Ces analyses ont montre´ la grande qualite´ des monocristaux utilise´s pour re´aliser nos
expe´riences. Elles ont aussi permis de mettre en e´vidence la faible distortion de re´seau
des inclusions des essais de type A, et donc l’absence de localisation de la de´formation
(excepte´e la forte activation des plans de base).
5.6 Conclusion
Les essais de type A ont montre´ qu’il e´tait possible d’obtenir des champs de contrainte
et de de´formation homoge`nes dans un monocristal de´forme´ “hors-axes”. Les analyses en
diffraction ont permis de confirmer cette bonne homoge´ne´ite´. Les re´sultats de ces essais
seront donc utilise´s pour de´terminer les parame`tres du mode`le de grain (cf. Chapitre 7).
Nos expe´riences ont permis de mettre en e´vidence les facteurs responsables de l’appa-
rition de la localisation de la de´formation, sous forme de bandes de flexion, de bandes en
genou, ou de recristallisation. Il s’agit dans tous les cas de concentrations de contrainte
dues aux incompatibilite´s de de´formation intergranulaires. Les bandes de localisation
s’initient principalement aux points triples. Nous avons aussi observe´ l’apparition de
localisation en relation avec un de´faut de ge´ome´trie d’un joint de grain (joint non plan
du cluster C-1, Fig. 5.17). Dans le cas d’un joint plan, meˆme pour des orientations des
deux grains adjacents extreˆmes (un grain bien oriente´ et le second mal oriente´ pour le
glissement basal), la localisation n’apparaˆıt pas le long du joint, mais toujours au niveau
des points triples. La valeur de la de´sorientation entre grains ne semble pas jouer un
grand roˆle : en raison sans doute de la tre`s forte anisotropie viscoplastique du mono-
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Fig. 5.21 : Taches de diffraction des plans cristallographiques de l’e´chantillon AD2
(e´prouvette A25-3). L’axe c du cristal e´tait vertical sur le porte-e´chantillon, donc vertical
sur la figure. Les taches des plans diffracte´s sont dans les meˆmes positions que sur la
figure 5.20.
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Fig. 5.22 : Taches de diffraction des plans cristallographiques de l’e´chantillon AD3
(e´prouvette A45-2). L’axe c du cristal e´tait horizontal sur le porte-e´chantillon, donc
horizontal sur la figure.
cristal, des concentrations de contrainte importantes sont ge´ne´re´es aux points triples de`s
qu’une de´sorientation, meˆme faible, existe entre au moins deux des trois grains voisins.
L’analyse des re´sultats expe´rimentaux, en particulier la compre´hension des phe´no-
me`nes de localisation en liaison avec la dynamique des dislocations, est effectue´e dans le
Chapitre 8.
Chapitre 6
Mode`le pour le Grain et
Simulations Nume´riques
6.1 Introduction
Nous allons pre´senter, dans ce chapitre, les mode`les qui ont e´te´ utilise´s dans les simula-
tions nume´riques de nos expe´riences. Nous commencerons par la formulation de la loi de
comportement de la glace de la matrice isotrope. Nous de´taillerons ensuite la loi ortho-
trope de re´volution utilise´e pour de´crire le comportement du monocristal de glace dans
les cas line´aire et non-line´aire. Les simulations nume´riques de l’e´volution de la de´forma-
tion du multicristal de glace ont e´te´ effectue´es en utilisant la me´thode des e´le´ments finis.
La rotation de re´seau et l’e´crasement de l’e´prouvette au cours de l’essai sont repre´sente´s
par l’e´volution des orientations cristallographiques et celle de la ge´ome´trie du maillage.
La me´thode utilise´e ainsi que l’algorithme d’e´volution des parame`tres du maillage seront
donc pre´sente´s.
6.2 Mode`le pour la glace isotrope
Le mode`le utilise´ pour de´crire le comportement de la glace isotrope est une simple adap-
tation de la loi de Norton-Hoff/Glen (Eq. 2.4). Cette loi peut eˆtre re´e´crite sous la forme
d’une loi de type visqueux, reliant le de´viateur des contraintes s au tenseur des vitesses
de de´formation d, mieux adapte´e a` une re´solution nume´rique :
(6.1) sij = 2η
⋆dij ,
ou` η⋆ est une viscosite´ apparente de´finie par :
(6.2) η⋆ = B−1/nn γ˙
1/n−1 = B−1n τ
1−n,
et γ˙ est le taux de cisaillement effectif et τ la cission effective, de´finis par
γ˙2 = 2dijdij ,(6.3)
τ2 = 1/2sijsij .(6.4)
Ces invariants sont relie´s par la relation de Glen
(6.5) γ˙ = Bnτ
n.
Etant donne´ le niveau des contraintes dans nos expe´riences, et d’apre`s les donne´es de
Duval et al. (1983), la valeur de n pour les simulations non-line´aires sera prise e´gale a` 3.
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6.3 Mode`le continu pour le grain
Dans le mode`le viscoplastique que nous utilisons, le monocristal de glace est conside´re´
comme un mate´riau incompressible, orthotrope de re´volution (l’axe de syme´trie e´tant
l’axe c du cristal) posse´dant une faible re´sistance au cisaillement paralle`lement a` son
plan isotrope (Meyssonnier et Philip, 1996, 1999). Cette simplification du comportement
re´el du cristal est justifie´e par les expe´riences sur monocristaux de glace (cf. Ch. 1) ainsi
que par les travaux de Kamb (1961), qui a montre´ the´oriquement que la direction de
glissement dans le plan de base est tre`s proche de la direction de la cission re´solue pour
des exposants de la loi de Glen compris entre 1 et 4 (de´viation maximale de l’ordre de 3◦
pour 1 < n < 4, de´viation nulle pour n=1 ou 3), et que par suite le plan de base peut eˆtre
conside´re´ comme isotrope. Le comportement du grain dans un polycristal diffe`re sensi-
blement du comportement d’un monocristal isole´ : en effet, les expe´riences ont montre´
qu’un polycristal soumis a` une contrainte de´viatoire efficace de l’ordre de 1MPa obe´it a`
une loi puissance d’exposant 3, alors que le monocristal isole´ dans les meˆmes conditions
se contente d’un exposant de 2 (Duval et al., 1983). Ce changement de comportement
pourrait eˆtre explique´ par la re´sistance des syste`mes de glissement autres que basal : si on
conside`re que l’exposant pour la de´formation non-basale des monocristaux vaut 3 (Duval
et al., 1983) et que la re´sistance de ces syste`mes de glissement est tre`s grande par rapport
a` celle du syste`me basal (de l’ordre de quatre ordres de grandeur toujours selon Duval
et al. (1983)), une approche auto-cohe´rente montre que le comportement du polycristal
va eˆtre conditionne´ par les syste`mes de glissement les plus durs et donc que l’exposant
de la loi puissance du polycristal sera proche de 3 (Bornert et al., 2000). Cependant,
il faut e´mettre des re´serves puisque les essais de de´formation de monocristaux hors du
plan de base n’ont jamais montre´ l’existence d’un glissement macroscopique sur un autre
syste`me que le syste`me basal. De plus, les observations re´alise´es sur des multicristaux
n’ont pas montre´ d’activation d’autres syste`mes de glissement induite par les incompa-
tibilite´s de de´formation aux joints de grains. On peut donc conside´rer que le mode`le
phe´nome´nologique de grain choisi est acceptable, dans la mesure ou` il rend compte du
caracte`re essentiel du comportement du grain, c’est-a`-dire son extreˆme anisotropie.
Nous appellerons dans la suite le repe`re global lie´ au laboratoire {R} et le repe`re
local lie´ au grain {Rg}. L’axe egy du repe`re local est confondu avec l’axe c de syme´trie
hexagonale, et les vecteurs egx et e
g
z de´finissent le plan isotrope du grain. L’orientation du
grain par rapport au repe`re global, en deux dimensions, est donc caracte´rise´e par l’angle
ψ de´fini sur la Figure 6.1.
6.3.1 Formulation line´aire
Le mode`le a d’abord e´te´ exprime´ dans le cas line´aire (comportement newtonien du grain)
par Meyssonnier et Philip (1996). Dans le repe`re local {Rg} (Fig. 6.1), la loi de compor-
tement newtonienne orthotrope de re´volution, reliant le de´viateur des contraintes s et le
tenseur des vitesses de de´formation d, s’e´crit sous la forme :
s11 − s22 = 2η12(d11 − d22) , s33 = 2η12 4α− 1
3
d33 ,
s23 = 2η12βd23 , s31 = 2η12βd31 , s12 = 2η12d12 ,
(6.6)
ou` η12 est la viscosite´ en cisaillement dans le plan de base, βη12 la viscosite´ en cisaillement
paralle`lement au plan de base, et α le rapport entre la viscosite´ axiale suivant l’axe c et
la viscosite´ axiale dans le plan de base. La viscosite´ axiale dans une direction donne´e est
de´finie par la viscosite´ apparente pour une compression uniaxiale dans cette direction :
e.g. si on conside`re un monocristal de glace soumis a` une compression uniaxiale suivant
l’axe c (axe eg3), la viscosite´ axiale ηax 3 va eˆtre de´finie par
(6.7) s33 = 2ηax 3d33.
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Fig. 6.1: De´finition de l’orientation du repe`re du grain par rapport au repe`re global.
Le parame`tre β est le parame`tre repre´sentatif du glissement basal. Si on donne une valeur
unitaire a` α et β, on obtient un mode`le de comportement line´aire (visqueux newtonien)
pour la glace isotrope (η12 = B1).
Cette simplification line´aire n’est pas totalement incongrue lorsqu’il s’agit de mo-
de´liser la glace polaire, certaines expe´riences ayant montre´ que l’exposant n de la loi
puissance pouvait eˆtre infe´rieur a` 2, en particulier pour les tre`s faibles contraintes (Lli-
boutry et Duval, 1985; Pimienta et al., 1987). Cependant, une valeur infe´rieure a` 3 ne
correspond pas a` la majorite´ des expe´riences re´alise´es a` chaud (T ≈ −10◦C) en labora-
toire ou in-situ (Duval et al., 1983).
6.3.2 Formulation non-line´aire
C’est pourquoi un mode`le non-line´aire a e´te´ de´veloppe´ (Meyssonnier et Philip, 1999).
La relation 6.6 est ge´ne´ralise´e au cas non-line´aire en remplac¸ant η12 par une viscosite´
apparente η⋆12 de´finie par :




⋄ = A−1n τ
1−n
⋄ ,











⊥ = (s11 − s22)2/4 + s212 , τ2‖ = s223 + s231 ,
(6.9)




















Ces deux invariants 1 sont lie´s par la relation
(6.11) τ⋄ = η⋆12γ˙⋄ ,
1Ces quantite´s sont invariantes par rotation du repe`re local {Rg} autour de son axe eg3, mais elles ne
sont pas invariantes par tout changement de repe`re.
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donc
(6.12) γ˙⋄ = Anτn⋄ .
Lorsque le milieu conside´re´ est isotrope, α = β = 1, γ˙2⋄ = γ˙2 = 2dijdij , τ2⋄ = τ2 =
sijsij/2, et l’e´quation (6.12) se re´duit a` la relation de Glen (1955) avec un parame`tre de
fluidite´ An.
6.3.3 Remarques sur le mode`le continu
Les relations (6.6) et (6.9) sont valables uniquement dans le repe`re local associe´ au
grain {Rg}. Une formulation objective, inde´pendante du repe`re, peut eˆtre obtenue en
introduisant un tenseur de structure M lie´ au grain et de´fini comme
(6.13) M = c⊗ c ,
ou` c est le vecteur unitaire coline´aire a` l’axe c (c =(0,0,1) dans le repe`re {Rg}). Par
simple identification avec les re´sultats de Boehler (1975), une expression objective de la
relation (6.6) est obtenue comme
(6.14) s = 2η12[d+ [2(α− β)M− 23 (α− 1)I] Tr(Md) + (β − 1)(Md+ dM)] ,
ainsi que des expressions objectives pour les invariants des e´quations 6.9 sous la forme
γ˙2ax = 3Tr(Md)
2 , γ˙2⊥ = 2Tr(d
2) + Tr(Md)2 − 4Tr(dMd) ,
γ˙2‖ = 4(Tr(dMd)− Tr(Md)2) ,
τ2ax = 3Tr(Ms)
2/4 , τ2⊥ = Tr(s
2)/2 + Tr(Ms)2/4− Tr(sMs) ,
τ2‖ = Tr(sMs)− Tr(Ms)2 .
(6.15)
Une analogie avec la de´formation par syste`mes de glissement est possible pour le
mode`le continu : dans le cas line´aire, le mode`le continu est rigoureusement e´quivalent
au mode`le adopte´ par Castelnau et al. (1996), faisant intervenir les syste`mes basaux,
prismatiques et pyramidaux (Gagliardini, 1999; Meyssonnier et Philip, 2000). Dans le
cas non-line´aire, cette e´quivalence n’est plus satisfaite.
La modification des valeurs des parame`tres α et β permet de passer d’un grain se
de´formant uniquement par glissement basal (β ≪ 1) a` un grain isotrope (α = β =
1). L’influence de ces parame`tres sur le comportement du grain est discute´e dans le
Chapitre 7.
Les parame`tres du mode`le sont des constantes. Le mode`le ne tient pas compte d’un
e´ventuel e´crouissage du mate´riau duˆ aux interactions entre dislocations. Cependant, on
peut s’attendre a` ce que l’anisotropie du cristal, en particulier la re´sistance au cisaille-
ment paralle`lement aux plans de base, e´volue au cours de la de´formation en lien avec
l’augmentation de la densite´ de dislocations. Ne´anmoins, pour une premie`re approche, le
mode`le de´veloppe´ au Chapite 3 prenant en compte l’e´volution des densite´s de dislocations
n’a pas e´te´ utilise´ pour de´crire l’e´volution de la de´formation des multicristaux, et ceci
parce que ce mode`le ne permet pas de de´crire dans toute sa comple´xite´ la de´formation
du monocristal de glace.
6.4 De´termination des parame`tres du mode`le a` partir des
donne´es bibliographiques
6.4.1 Parame`tres pour la matrice isotrope et pour le grain
Les parame`tres ne´cessaires pour la description du comportement de la matrice isotrope
sont les suivants (cf. Eq. 6.1 et 6.2) :
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Bn : parame`tre de fluidite´ de la loi de comportement isotrope, pre´facteur de la loi de
Glen. Bn ne de´pend que de la tempe´rature ;
n : exposant de la loi puissance.
Le mode`le de comportement du grain de´pend de quatre parame`tres (cf. Eq. 6.6 et 6.8) :
An : parame`tre de fluidite´ pour le grain, a priori de´pendant de la tempe´rature comme
Bn ;
n : exposant de la loi de comportement, a priori diffe´rent du n de la loi isotrope ;
α : parame`tre caracte´ristique de la diffe´rence de re´ponse du grain en compression, dans
le plan de base et suivant l’axe c ;
β : principal parame`tre repre´sentatif de l’anisotropie viscoplastique du grain de glace. Il
caracte´rise la diffe´rence de re´ponse en cisaillement dans le plan de base et paralle`-
lement au plan de base.
Dans la suite, nous ne tiendrons pas compte de la de´pendance en tempe´rature en nous
plac¸ant syste´matiquement a` -10◦C (tempe´rature des essais expe´rimentaux). Les para-
me`tres du mode`le de comportement de la glace isotrope sont identifiables directement
aux parame`tres de la loi de Glen (cf. § 2.4). Nous utilisons donc les valeurs de 3 pour
l’exposant n des contraintes, et 18.6MPa−3.a−1 pour le pre´facteur B3(-10◦C).
Pour simplifier le calcul de l’e´volution du maillage et des orientations des e´le´ments
(cf. § 6.6), nous utilisons aussi une valeur de 3 pour l’exposant du mode`le de grain. Les
autres parame`tres du mode`le du grain, An, α et β sont plus de´licats a` obtenir, en raison
du peu de donne´es expe´rimentales directement utilisables.
6.4.2 Plages de variation de An, α et β
Conside´rons un monocristal (ou un grain) et un e´le´ment de volume de glace polycristal-
line isotrope soumis a` un meˆme cisaillement s23. Les e´quations 6.4 et 6.10 permettent
d’obtenir une relation entre l’invariant des contraintes par rotation autour de l’axe c τ⋄
et la cission effective τ




Les viscosite´s apparentes η⋆ pour la glace poycristalline isotrope et η⋆12 pour le monocristal
sont lie´es a` ces invariants par les relations 6.2 et 6.8 rappele´es ici :
(6.17) η⋆ = B−1n τ
1−n,
et





D’autre part, soient dg23 la vitesse de de´formation en cisaillement paralle`lement aux
plans de base du monocristal et d23 la vitesse de cisaillement de la glace isotrope corres-
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En posant µ‖iso = d
g
23/d23, il vient
(6.21) η⋆ = µ‖isoβη⋆12.
En remplac¸ant τ⋄ dans l’e´quation 6.18 par son expression 6.16 en fonction de τ , puis







Pour obtenir une relation entre α et β, conside´rons un monocristal (ou un grain) de´-
forme´ en cisaillement paralle`lement aux plans de base, puis en compression parale`lement
a` l’axe c pour une cission efficace τ identique. L’invariant des contraintes τ⋄ vaut


















La vitesse de cisaillement paralle`lement aux plans de base est donne´e par 6.20 et
la vitesse de de´formation en compression perpendiculairement aux plans de base est,







Les e´quations 6.20 et 6.23 pour la sollicitation de cisaillement, et 6.25 et 6.24 pour la

































33, on obtient finalement





Les expressions 6.22 et 6.28 permettent de de´duire des donne´es expe´rimentales des jeux
de parame`tres possibles pour An, α et β.
Ces parame`tres peuvent eˆtre estime´s de deux fac¸ons : soit en conside´rant le grain de
glace comme un monocristal isole´, soit en tenant compte des interactions avec ses voisins
(par l’interme´diaire des joints de grain), c’est-a`-dire en le conside´rant comme un vrai
grain.
Dans le premier cas, en utilisant la synthe`se des donne´es sur le monocristal et sur la
glace isotrope effectue´e par Duval et al. (1983), nous pouvons estimer un rapport µ‖iso
de l’ordre de 103 et un rapport µ‖⊥ de l’ordre de 104 (cf. Fig. 2.4). Le parame`tre α
du mode`le devrait eˆtre compris entre 1 et 10, toujours d’apre`s la Figure 2.4. Pour un
exposant n de 3 et pour α = 1, la valeur de β tire´e de 6.28 est β ≈ 10−2 et le rapport
An/Bn donne´ par 6.22 est An/Bn ≈ 0.1.
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Dans le second cas, le grain e´tant conside´re´ comme appartenant a` un polycristal,
nous utilisons les donne´es existantes sur la glace polaire posse´dant une fabrique a` un
seul maximum (tous les axes c des cristaux e´tant coline´aires). Selon Pimienta et al.
(1987) et Duval et Le Gac (1982), pour une meˆme cission efficace, la glace orthotrope de
re´volution cisaille´e paralle`lement a` son plan d’isotropie se de´forme 10 fois plus vite que
la glace isotrope (µ‖iso ≈ 10), et 50 fois plus vite qu’en compression paralle`lement a` la
direction de ses axes c (µ‖⊥ ≈ 50). Avec ces valeurs, toujours pour n = 3 et α = 1, on
obtient β ≈ 0.13 et An/Bn ≈ 0.17.
6.5 La me´thode des e´le´ments finis utilise´e
La me´thode des e´le´ments finis est utilise´e en me´canique des mate´riaux pour simuler le
comportement de monocristaux ou de polycristaux : elle permet de mettre en oeuvre
des lois de comportement complexes pour mode´liser des phe´nome`nes aussi varie´s que
l’e´volution de la densite´ de dislocations ge´ome´triquement ne´cessaires a` la de´formation
d’un monocristal (Ohashi, 1997), la localisation de la de´formation sous forme de gra-
dients d’orientation (Beaudoin et al., 1993, 1996), la pre´diction de la localisation de la
de´formation en utilisant une the´orie de Cosserat du monocristal (Forest, 1998), la recris-
tallisation par l’e´tude de la distribution de l’e´nergie stocke´e (Erieau et al., 2000). Cette
me´thode a e´galement e´te´ choisie pour simuler le comportement viscoplastique du multi-
cristal de glace car elle permet d’obtenir une description fine des champs de contrainte
et de de´formation au sein du grain. Cette condition e´tait ne´cessaire pour espe´rer si-
muler la localisation de la de´formation, en particulier les bandes en genou tre`s fines.
De plus, elle autorise la reproduction fide`le de la ge´ome´trie des multicristaux e´tudie´s
expe´rimentalement, ainsi que celle de l’orientation cristallographique de chaque grain.
Le code aux e´le´ments finis utilise´ a e´te´ de´veloppe´ au LGGE (Meyssonnier, 1983,
1989) : dans sa version actuelle, il permet d’obtenir le champ des vitesses dans un milieu
anisotrope en de´formation plane.
6.5.1 De´finition du proble`me
Le proble`me a` re´soudre est un proble`me bidimensionnel (de´formations planes). Les effets
de la pesanteur sont ne´glige´s.
La loi de comportement de la glace a e´te´ de´finie au paragraphe 6.3, elle est utilise´e
sous sa forme anisotrope (α et/ou β diffe´rents de 1) pour simuler le grain et sous sa forme
isotrope (α = β = 1) pour simuler le comportement de la matrice isotrope.
On conside`re un domaine Ω dont la frontie`re ∂Ω est se´pare´e en deux parties non-





Les e´quations a` ve´rifier sont les suivantes :
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• les e´quations de l’e´quilibre quasi-statique, dans le repe`re carte´sien {R} :
divσ + fd = 0 dans Ω,(6.29)
σn = Fd sur ∂2Ω,(6.30)
n e´tant la normale sortante sur ∂2Ω, fd et Fd respectivement les forces surfaciques
(forces de “volume”) et line´iques sur Ω et ∂2Ω ;
• l’e´quation d’incompressibilite´ :
(6.31) Trd = 0 dans Ω ;
• la relation de comportement :
(6.32) s = f(d) dans Ω ;
• les e´quations de liaison :
(6.33) v = vd sur ∂1Ω,
avec vd le vecteur vitesse impose´ sur ∂1Ω.
Le principe variationnel utilise´ pour re´soudre ce proble`me est celui propose´ par Bird
(1960) et Johnson (1960) pour l’e´coulement permanent d’un fluide non-newtonien en
supposant un potentiel de dissipation φ et des conditions aux limites de type vitesse
impose´e vd et contrainte impose´e Fd. Cette formulation en vitesse–pression revient a`
rendre stationnaire la fonctionnelle







ou` v est un champ de vitesse cine´matiquement admissible et la pression intervient comme
multiplicateur de Lagrange pour forcer l’incompressibilite´.
Dans notre cas, fd et Fd sont nulles (forces de pesanteur ne´glige´es et surfaces late´rales
libres), une partie de la frontie`re du domaine est fixe (vd|inf = 0) et une autre partie est
soumise a` une vitesse verticale impose´e (vd|sup = V ey).
6.5.2 Re´solution du proble`me
La me´thode des e´le´ments finis ayant e´te´ longuement de´crite dans de nombreux ou-
vrages (Zienkiewicz, 1971; Dhatt et Touzot, 1984), nous pre´ciserons simplement les spe´-
cificite´s propres a` notre mode`le.
Le domaine Ω est dicre´tise´ en un nombre fini d’e´le´ments de type triangles a` 6 noeuds
(T6) avec une interpolation quadratique de la vitesse (aux noeuds sommets et me´dians) et
une interpolation line´aire de la pression (uniquement aux noeuds sommets). La pression
est suppose´e soit discontinue d’un e´le´ment a` l’autre, ce qui impose l’incompressibilite´ en
tout point de chaque e´le´ment, et donc du domaine, soit continue entre deux e´le´ments
voisins, ce qui est e´quivalent a` imposer l’incompressibilite´ en moyenne sur le domaine.
Nous utilisons pour les simulations la formulation avec pression continue dans la matrice
et dans chaque grain, ce qui limite le nombre d’inconnues nodales et semble apporter une
meilleure pre´cision sur le calcul du champ de vitesses.
Chaque grain du multicristal est discre´tise´ en un certain nombre d’e´le´ments. Initiale-
ment, tous les e´le´ments d’un grain posse`dent la meˆme orientation cristallographique. A
la frontie`re entre deux grains, les noeuds sont de´double´s (les e´le´ments de part et d’autre
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d’un joint de grains ne posse`dent pas de noeuds communs) : ces noeuds doubles per-
mettent d’imposer la continuite´ du de´placement d’un grain a` l’autre (comme conditions
aux limites) sans imposer la continuite´ du tenseur des contraintes (la pression est laisse´e
libre d’eˆtre discontinue d’un grain a` l’autre). Ces conditions sont e´galement applique´es
dans le cas d’un point triple.
Expe´rimentalement, le chargement de l’e´prouvette est effectue´ par le biais d’un cou-
teau mobile suppportant une charge constante. Si on veut reproduire fide`lement cette
condition, il est ne´cessaire d’imposer un de´placement vertical identique pour tous les
noeuds de la face supe´rieure du maillage, et d’imposer une charge totale sur cette face, la
contrainte nodale variant en fonction de la re´ponse locale de l’e´prouvette. Pour simpli-
fier ces conditions (en particulier l’application d’une charge globale donne´e), nous avons
simplement impose´ une vitesse unitaire a` tous les noeuds de la frontie`re supe´rieure. Nous
verrons dans le paragraphe 6.6 quelle me´thode nous a permis de reproduire la condition
de charge impose´e.
La question de la simulation de l’interface entre la glace et les plateaux supe´rieur et
infe´rieur a e´te´ de´licate a` traiter. En effet, en de´pit de l’application ge´ne´reuse de graisse
silicone entre la glace et les parties me´talliques du dispositif pour limiter l’adhe´sion, le
couteau mobile e´tait syste´matiquement colle´ a` l’e´prouvette en fin d’essai. En revanche,
l’e´prouvette reposait librement sur l’enclume infe´rieure. La diffe´rence de comportement
e´tait peut-eˆtre lie´e au traitement des surfaces, l’enclume e´tant anodise´e et le couteau
mobile simplement usine´. En tout e´tat de cause, on a constate´ une augmentation de la
largeur des extre´mite´s de l’e´prouvette, qu’il y ait ou non collage. Cette augmentation
e´tant faible (de l’ordre de quelques millime`tres) par rapport a` la taille de l’e´prouvette
et par rapport a` l’augmentation de largeur de la zone centrale de l’e´prouvette (effet
tonneau), nous avons adopte´ un bloquage late´ral des noeuds sur ces deux frontie`res dans
la simulation.
Le syste`me aux e´le´ments finis non-line´aire a` re´soudre est de la forme :
(6.35) K(v).x = f0,
avec K la matrice de rigidite´ non-line´aire du syste`me, de´pendant de la vitesse v au
travers de la viscosite´, x le vecteur des vitesses et pression nodales et f0 le vecteur “force
ge´ne´ralise´e” de´termine´ par les conditions aux limites sur le domaine (ici f0 = 0). Ce
syste`me est re´solu par ite´rations successives. La viscosite´ η⋆12 au pas i est calcule´e a`
partir du tenseur des vitesses de de´formation di−1 au pas i − 1 par l’e´quation 6.8. Le
syste`me line´aire qui en re´sulte K(vi−1).xi = f0 est re´solu par la me´thode de Gauss. Le
calcul ite´ratif est stoppe´ lorsque le re´sidu ‖xi − xi−1‖/‖xi‖ est infe´rieur a` une valeur
limite fixe´e.
Le proble`me bidimensionnel est re´solu dans le repe`re global fixe {R} (Fig 6.1). La
viscosite´ apparente η⋆12 et la matrice de viscosite´ 6.6 sont calcule´es dans le repe`re local
{Rg} de chaque grain, puis la matrice de viscosite´ est exprime´e dans le repe`re global {R}








ou` ψ est l’angle du plan de base avec l’axe ex du repe`re global.
6.5.3 Evolution des orientations cristallographiques
Le changement d’orientation des plans de base d’un e´le´ment est effectue´ en de´composant
le taux de rotation total de cet e´le´ment w en la somme du taux de rotation wp duˆ a` sa
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de´formation viscoplastique exprime´ dans le repe`re local {Rg}, et de la vitesse de rotation
de re´seau R˙, R e´tant la matrice de rotation 6.36. Cette de´composition s’exprime sous la
forme
(6.37) wc = (RwpRT )c+ R˙cg,
ou` cg de composantes (0, 1) est le vecteur unitaire repre´sentatif de l’axe c du grain
exprime´ dans le repe`re local {Rg}, et c = Rcg est le meˆme vecteur exprime´ dans le
repe`re global (Meyssonnier et Philip, 1996). En deux dimensions, l’e´quation 6.37 se
re´duit simplement a`
(6.38) wxy = w
p
xy − ψ˙,
avec wxy et w
p
xy respectivement le taux de rotation total et le taux de rotation plastique
dans le repe`re local {Rg}, et ψ˙ la vitesse de rotation de re´seau.
Les plans de base restant paralle`les entre eux dans un e´le´ment, pour un observateur
lie´ au repe`re local {Rg} entraˆıne´, la composante v de la vitesse suivant l’axe egx est par
conse´quent une fonction de yg seulement. Il s’ensuit que wpxy = d
g
xy, et par suite
(6.39) ψ˙ = dgxy − wxy,
Comme, lorsque le repe`re local {Rg} est conside´re´ fixe (simple changement de base),
on a wxy = w
g
xy (le vecteur rotation instantane´ est perpendiculaire au plan d’e´coulement





ou` la composante v de la vitesse et son gradient sont exprime´s dans le repe`re local {Rg}
de l’e´le´ment.
L’e´quation 6.40 est utilise´e pour calculer la rotation de re´seau de chaque e´le´ment.
Ainsi, les orientations des diffe´rents e´le´ments constituant un grain peuvent e´voluer diffe´-
remment au cours de la simulation, leurs rotations n’e´tant pas lie´e entre elles.
6.5.4 Description des orientations cristallographiques
L’orientation cristallographique des grains (l’orientation des axes c) a e´te´ simule´e de deux
manie`res diffe´rentes :
• par une description discre`te de l’orientation du grain, l’orientation d’un e´le´ment
e´tant constante sur cet e´le´ment ;
• par une description continue de l’orientation du grain, l’orientation d’un e´le´ment
e´tant de´finie aux noeuds, avec une interpolation quadratique sur l’e´le´ment.
La description discre`te est bien adapte´e lorsque la localisation est faible, par exemple lors
de la simulation des essais de type A. Elle trouve rapidement ses limites lorsqu’on essaie
de re´presenter la de´formation de multicristaux, la taille des e´le´ments e´tant relativement
grande par rapport a` la taille des figures de localisation observe´s (bandes en genou par
exemple). La description continue, malgre´ le surcouˆt en temps de calcul, permet d’obtenir
une plus grande finesse dans la simulation de la localisation de la de´formation.
6.6 E´volution de la configuration
La simulation de l’e´volution de l’orientation cristallographique et celle de la forme des
grains, est effectue´e par une me´thode explicite d’actualisation de la ge´ome´trie du maillage
et de l’orientation de chaque e´le´ment, qui a e´te´ de´veloppe´e spe´cifiquement pour cette
e´tude (Fig. 6.2) (Mansuy et al., 1999).
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6.6.1 Condition de charge impose´e
Compte-tenu de la nature des conditions aux limites impose´es, et du fait que l’exposant
des lois puissances pour la matrice et le grain sont les meˆmes :
• le calcul peut eˆtre fait en utilisant des variables adimensionnelles en de´finissant une
unite´ de vitesse, de longueur, et de contrainte. Ainsi, en conside´rant les relations




γ˙⋄τ⋄ varie en fonction de U 1+1/n,
ou` U est la vitesse de de´placement de la face supe´rieure du maillage ;
• d’autre part, la puissance PU dissipe´e dans la glace est e´gale a` FU , ou` F est la
force impose´e.
La valeur de U est ajuste´e a` chaque pas de temps de fac¸on a` ce que la force globale F
calcule´e sur la face supe´rieure du maillage soit e´gale a` la force applique´e expe´rimentale-
ment. Cet ajustement est effectue´ en calculant la puissance dissipe´e P1 dans le domaine
pour une vitesse impose´e unitaire. P1 et PU sont relie´s par
(6.41) PU = U1+1/nP1,
et par conse´quent
(6.42) FU = U1+1/nP1,







6.6.2 De´forme´e de l’e´chantillon
Le maillage est actualise´ en ajoutant au champ des positions des noeuds le champ des
vitesses multiplie´ par un pas de temps constant tel que la de´formation par pas ne de´passe
pas 0.2%. Le calcul des rotations cristallographiques et donc des nouvelles orientations
est effectue´ de manie`re similaire a` partir du champ des vitesses de rotation, en multipliant
les vitesses de rotation obtenues avec une vitesse impose´e unitaire par le facteur U et par
le pas de temps.
Un nouveau calcul est alors effectue´ sur la structure actualise´e, et ceci jusqu’a` obtenir
une de´formation lagrangienne macroscopique de l’ordre de 10% (ce qui correspond a`
environ 50 a` 100 ite´rations).
6.7 Conclusion
Le mode`le de grain utilise´ dans le code aux e´le´ments finis ne tient pas compte d’un
e´ventuel e´crouissage au cours de la de´formation. L’apparition d’un e´crouissage positif ou
ne´gatif se traduirait a priori respectivement par une augmentation ou une diminution de
la re´sistance au cisaillement paralle`lement aux plans de base, et donc, en supposant que
la re´sistance au cisaillement dans le plan de base reste constante, par une augmentation
ou une diminution du parame`tre β au cours de la de´formation. Cette dernie`re hypothe`se
n’e´tant pas ve´rifie´e, le sens de variation de β en cas d’e´crouissage reste inconnu. Le
parame`tre α est lie´, physiquement, aux me´canismes qui permettent d’accommoder la
de´formation perpendiculairement aux plans de base (syste`mes de glissement prismatiques
et pyramidaux, ou autres me´canismes encore inde´termine´s). L’influence de l’e´crouissage
sur son e´volution est donc encore plus difficile a` de´finir.
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(a) Maillage non de´forme´. (b) Maillage de´forme´, la de´formation ma-
croscopique valant 8%.
Fig. 6.2: Evolution du maillage lors de la simulation d’un essai de type A.
Le mode`le base´ sur l’e´volution de la densite´ de dislocations qui a e´te´ pre´sente´ au Cha-
pitre 3 permet d’apporter une re´ponse au moins partielle a` ces questions, dans le cas ou`
on conside`re le grain de glace comme un cristal isole´. Les courbes expe´rimentales (Higashi
et al., 1964; Jones et Glen, 1969; Ramseier, 1972; Trickett et al., 2000b) ne montrent pas
ou tre`s peu d’e´crouissage du monocristal : a` vitesse de de´formation impose´e, la contrainte
tend vers une valeur asymptotique ou de´croˆıt tre`s lentement au dela` d’une de´formation
de l’ordre de 1%. D’autre part, la prise en compte de l’e´crouissage dans le mode`le
e´lasto-viscoplastique a une influence quasi-nulle sur la courbe contrainte – de´formation.
Ces observations et calculs tendent donc a` privile´gier l’hypothe`se selon laquelle les para-
me`tres du mode`le continu α et β sont constants au cours de la de´formation, dans le cas de
la mode´lisation d’un monocristal isole´. Dans le cas d’un multicristal, il est probable que
l’e´crouissage non ne´gligeable aux frontie`res des grains, duˆ aux me´canismes d’empilement
des dislocations, influence le comportement du mate´riau localement, et donc conduise a`
modifier ces parame`tres. Dans l’objectif d’effectuer une simulation proche de la re´alite´
en gardant α et β constants au cours du calcul, il est ne´cessaire de raffiner le maillage au
voisinage des joints de grain, afin de limiter la non-correspondance entre le comportement
re´el et le comportement simule´ a` une faible partie du grain, dans les e´le´ments adjacents
aux joints. Ainsi, le comportement au coeur du grain devrait eˆtre pre´serve´ des limites
de cette loi sans e´crouissage.
La de´termination des parame`tres du mode`le a` l’aide des donne´es bibliographiques
donne des intervalles de valeurs plausibles suivant que l’on conside`re le grain de glace
comme un monocristal isole´ ou comme un grain dans un polycristal. Ces deux cas de
figure sont e´tudie´s dans le Chapitre 7 pour simuler nos essais expe´rimentaux.
Le mode`le aux e´le´ments finis utilise´ permet de simuler la de´formation ainsi que les
rotations cristallographiques des e´le´ments, dans le cas d’un mate´riau a` comportement
non-line´aire. Les re´sultats sont obtenus a` l’aide d’une me´thode explicite d’actualisa-
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tion de la ge´ome´trie du maillage et des orientations des e´le´ments. Il serait inte´ressant
dans l’avenir d’inclure dans le code une proce´dure implicite, et de comparer les re´sultats
obtenus par les deux me´thodes.




La simulation des essais expe´rimentaux est expose´e dans ce chapitre. La premie`re partie
de l’e´tude nume´rique concerne le calage des parame`tres du mode`le (A3, α, β) a` partir
des essais de type A, en s’appuyant sur l’e´tude bibliographique du Chapitre 6. Les
expe´riences pre´sentant une forte he´te´roge´ne´ite´ de la de´formation sont simule´es, et la
localisation de la de´formation est aborde´e par deux me´thodes.
7.2 De´termination expe´rimentale des parame`tres du mo-
de`le orthotrope
La de´termination des parame`tres les mieux adapte´s pour la simulation du comportement
des multicristaux de nos expe´riences s’appuie sur les conside´rations bibliographiques du
paragraphe 6.4 du chapitre pre´ce´dent.
Les valeurs utilise´es pour la matrice isotrope sont celles de la litte´rature, suffisamment
bien documente´es et teste´es. Les parame`tres du grain peuvent eˆtre de´duits soit des essais
me´caniques sur monocristaux isole´s, soit des essais me´caniques sur des e´chantillons de
glace polycristalline posse´dant une fabrique telle que tous les axes c sont paralle`les. Les
valeurs des parame`tres correspondants sont liste´es dans le Tableau 7.1 :
grain matrice
A3/B3 α β n B3 (Mpa
−3a−1)
Donne´es monocristal (Duval et al.,
1983)
0.1 1 – 10 10−2 3 18.6
Donne´es glace polycristalline (Duval et
Le Gac, 1982; Pimienta et al., 1987)
0.17 1 – 10 0.13 3 18.6
Tab. 7.1 : Valeurs des parame`tres du mode`le de´termine´es d’apre`s les donne´es bibliogra-
phiques.
Les parame`tres du mode`le obtenus par l’approche “polycristalline” correspondent a` un
grain moins anisotrope et moins visqueux que le monocristal isole´ : les interactions grain-
grain et les joints de grain limitent vraisemblablement le glissement basal, ce qui conduit
a` un parame`tre β plus e´leve´. Ces deux approches ont e´te´ teste´es afin de de´terminer le
jeu de parame`tres le mieux adapte´ a` la simulation de nos expe´riences.
Le calage des parame`tres sur les donne´es expe´rimentales a e´te´ effectue´ en utilisant
les essais de type A. En effet, les essais de ce type pre´sentent une bonne homoge´ne´ite´
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Fig. 7.1: Maillage de l’inclusion pour une simulation de type A.
n◦ du jeu 1 2 3 4 5 6
A3/B3 0.1 0.17 10
−4 10−4 10−4 10−4
α 1. 1. 1. 1. 1. 1.
β 0.01 0.13 10−4 0.01 0.1 0.5
Tab. 7.2 : Valeurs des parame`tres A3/B3, α et β utilise´s pour les simulations nume´riques.
du champ de de´formation dans l’inclusion, sans localisation de la de´formation autre que
le glissement basal. Celui-ci e´tant pris en compte dans le mode`le sous la forme d’une
faible re´sistance au cisaillement paralle`lement aux plans de base (parame`tre β), on peut
s’attendre a` une bonne correspondance entre simulations et expe´riences.
Le maillage de la simulation correspondant aux essais de type A est constitue´ de 892
e´le´ments domaine T6 (triangles a` 6 noeuds) et de 1901 noeuds. L’inclusion est divise´e en
324 e´le´ments. Le maillage est raffine´ au niveau de la frontie`re inclusion–matrice (Fig. 7.1).
Nous avons choisi deux controˆles pour e´valuer et tester les parame`tres de la loi de
comportement du grain :
• le rapport d’aspect de l’inclusion, soit le rapport du grand axe au petit axe de
l’ellipse, note´ b/a. Ce controˆle lie´ a` la ge´ome´trie de l’inclusion caracte´rise la de´for-
mation du grain ;
• l’orientation cristallographique de l’inclusion. La rotation au cours de la de´for-
mation des axes c des e´le´ments qui la composent te´moigne de l’e´volution de la
texture.
Les Figures 7.2 et 7.3 montrent respectivement l’e´volution de l’orientation cristallo-
graphique et l’e´volution du rapport d’aspect de l’inclusion en fonction de la de´formation
macroscopique lagrangienne. Les expe´riences de type A45 sont confronte´es a` six simula-
tions correspondant aux six jeux de parame`tres pre´sente´s dans le Tableau 7.2 : les valeurs
des parame`tres du mode`le pour le jeu 1 de´rivent des donne´es sur le monocristal isole´ ;
les parame`tres du jeu 2 sont issus des re´sultats sur la glace polaire anisotrope ; les jeux
3 a` 6 montrent la sensibilite´ du mode`le au parame`tre β pour un tre`s faible parame`tre de
fluidite´ A3. On peut remarquer que les points expe´rimentaux issus de deux expe´riences
avec des contraintes de fluage diffe´rentes (0.5MPa pour A45-1 et 1Mpa pour A45-2) sur
deux e´prouvettes distinctes sont cependant tre`s proches.


































Fig. 7.2 : Evolution de l’orientation cristallographique moyenne de l’inclusion sur les
essais A45 : expe´riences et simulations. L’orientation des plans de base est de´finie par
l’angle entre la direction de compression et l’axe c. Les valeurs des parame`tres corres-
pondants aux diffe´rentes simulations sont liste´es dans le tableau 7.2.



































Fig. 7.3 : Evolution du rapport d’aspect de l’inclusion sur les essais A45 : expe´riences et
simulations. Les valeurs des parame`tres correspondants aux diffe´rentes simulations sont
liste´es dans le tableau 7.2.
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Lors des simulations, la variation d’orientation cristallographique entre les e´le´ments
de l’inclusion est tre`s faible : de l’ordre de 0.3◦ sur 324 e´le´ments au premier pas, jusqu’a`
atteindre seulement 3.3◦ apre`s 50 ite´rations et 6% de de´formation. La de´sorientation
maximale est atteinte dans les zones proches de la frontie`re : si on se limite aux e´le´-
ments isole´s de la frontie`re par une range´e d’e´le´ments, la de´sorientation sur ces e´le´ments
n’est plus que de 0.075◦ et 0.6◦ respectivement. Le champ de vitesse de de´formation est
lui aussi relativement homoge`ne, ses composantes ne variant que de quelques pourcents
sur les e´le´ments de l’inclusion, excepte´ dans les zones proches de la frontie`re (Fig. 7.5).
Les variations relatives de vitesse de de´formation obtenues n’augmentent pas avec la
de´formation. Ces variations dans l’inclusion sont le´ge`rement supe´rieures a` celles obte-
nues par Gilormini (1985) pour une inclusion viscoplastique isotrope dans une matrice
viscoplastique isotrope, mais restent du meˆme ordre de grandeur. On peut penser que
l’anisotropie augmente l’inhomoge´ne´ite´ du champ des vitesses de de´formation.
Les courbes obtenues graˆce au jeu 1 sont les plus proches des courbes expe´rimen-
tales, a` la fois pour l’e´volution de la forme et pour celle de l’orientation cristallogra-
phique (Fig. 7.3 et 7.2). La simulation de la rotation cristallographique de l’inclusion
avec le jeu 2 est satisfaisante (elle se situe dans l’intervalle d’erreur des points expe´ri-
mentaux). En revanche, l’e´volution de la forme de l’inclusion est trop lente par rapport
a` la re´alite´. Les simulations des jeux 3 a` 6 montrent, pour une inclusion beaucoup plus
visqueuse que la matrice, l’importance du parame`tre d’anisotropie β. Lorsque β est tre`s
faible (jeu 3), la rotation de re´seau est tre`s rapide et l’inclusion devient tre`s aplatie, le
cisaillement basal e´tant tre`s important, alors que pour un rapport β proche de 1 (jeu 6),
l’inclusion, tre`s peu anisotrope et beaucoup plus visqueuse que la matrice, ne se de´forme
pratiquement pas et sa rotation cristallographique est tre`s faible. Le parame`tre α, sur
l’intervalle de variation [ 0.5–10 ], n’influence pas de manie`re perceptible les simulations
pour des valeurs raisonnables de A3 et β telles qu’indique´es dans le Tableau 7.2.
Ces simulations montrent que le jeu de parame`tres le mieux adapte´, pour simuler un
grain avec une de´formation relativement homoge`ne et en l’absence d’interactions grain-
grain, correspond au comportement d’un monocristal isole´. Etant donne´ la taille de
l’inclusion par rapport a` la taille des grains de la matrice, les interactions au niveau du
joint de grain ne doivent pas correspondre aux interactions entre grains d’un polycristal.
Les essais de type A semblent se rapprocher de ceux d’un monocristal (grain) isole´. Les
parame`tres issus des donne´es sur la glace polycristalline donnent un grain un peu trop
dur, avec une trop grande re´sistance au cisaillement paralle`lement aux plans de base. Le
parame`tre α est tre`s mal documente´ dans la litte´rature, les de´formations axiales dans
le plan de base et perpendiculairement au plan de base e´tant tre`s de´licates a` mettre en
oeuvre sans activer de glissement basal. Etant donne´ le peu d’influence de ce parame`tre
sur les simulations, il sera fixe´ en premie`re approximation a` 1. Nous verrons plus tard
son importance lors de la simulation d’essais avec localisation de la de´formation (cf.
§ 8.2.2.3).
7.3 Simulation de la localisation par de´sorientation de re´-
seau
La localisation se traduit, dans les cas de la flexion et des bandes en genou, par une
de´sorientation de re´seau plus ou moins prononce´e. Une premie`re simulation des essais
avec localisation a e´te´ effectue´e en utilisant un e´le´ment a` orientation constante, et en
suivant l’e´volution de cette orientation au cours de la de´formation.
Les essais de type C ont ainsi e´te´ simule´s en conside´rant uniquement les rotations de
re´seaux comme repre´sentatives de la localisation.
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n◦ du grain 1 2 3 4 5 6 7
ψ en degre´s, a` ±2◦ 122 122 160 122 154 22 100.5
Tab. 7.3 : Valeurs de l’orientation de l’axe c des grains par rapport a` la direction de
compression, pour l’essai C-1.
7.3.1 Simulation du cluster C
Le mode`le de grain utilise´ pour les simulations sur le cluster est celui qui de´rive des
donne´es sur le monocristal isole´, c’est-a`-dire avec les parame`tres α, β et A3/B3 valant
respectivement 1, 0.01 et 0.1.
Une premie`re mode´lisation a e´te´ effectue´e en discre´tisant chaque grain du cluster en
seulement 6 e´le´ments T6 (Fig 7.4). Les orientations initiales des grains correspondent
aux orientations des grains de l’essai C-1 (Tab. 7.3).
Cette simulation avec la discre´tisation minimale a permis de montrer que, meˆme pour
ce tre`s faible niveau de raffinement du maillage, l’e´volution de la forme des grains e´tait
globalement bien reproduite. La loi de comportement utilise´e semble donc permettre,
au moins globalement, de reproduire la de´formation d’un multicristal qui est le lieu de
fortes incompatibilite´s de de´formation intergranulaires. Le maillage trop grossier, avec
une orientation constante par e´le´ment, ne permet cependant pas de de´crire des rotations
de re´seau pouvant conduire aux bandes de localisation.
Un maillage plus raffine´ a donc e´te´ utilise´, constitue´ de 96 triangles T6 par grains,
avec au total 3307 noeuds et 1502 e´le´ments domaines pour le maillage complet (Fig. 7.4).
La comparaison expe´rience – simulation est faite a` la fois sur la correspondance de la
forme des grains et sur la corre´lation entre les zones de de´formation localise´e observe´es
expe´rimentalement et les zones a` forte rotation de re´seau observe´es sur la simulation1
(Fig. 7.6) :
forme des grains : la forme des grains est bien rendue par le mode`le. Qualitativement,
les joints de grains sont ge´ome´triquement tre`s proches de ceux observe´s et les
positions des points triples correspondent a` l’expe´rience. On observe de le´ge`res
divergences sur le pourtour du cluster : lors de sa fabrication, en raison de la
croissance de´sordonne´e des grains de la matrice columnaire, ceux-ci empie`tent par
endroits sur les grains du cluster. La comparaison des frontie`res exte´rieures du
cluster observe´es et simule´es n’apporte rien sur la pertinence de la simulation ;
orientation et rotation cristallographiques : les zones ou` la vitesse de rotation de
re´seau est importante dans la simulation, en particulier la zone au niveau du joint
des grains 1 et 2 et la partie droite du grain 6, correspondent a` des zones fortement
polygonise´es dans l’expe´rience (Fig. 7.4 et 7.6). Les sens de rotation cristallogra-
phique simule´s et expe´rimentaux sont identiques, et les rotations atteintes dans la
simulation sont de l’ordre de grandeur des rotations observe´es expe´rimentalement.
Par exemple, dans le grain 6 (le grain posse´dant la plus forte de´sorientation dans
la simulation), la rotation de re´seau est d’environ 5◦ et correspond bien aux me-
sures sur l’e´prouvette C-1. De meˆme, dans le grain 7, l’ade´quation quantitative
des orientations des plans de base entre le mode`le et l’expe´rience est bonne.
L’analyse des vitesse de rotation de re´seau montre que les zones a` forte localisation
de l’expe´rience correspondent aux zones posse´dant une vitesse de rotation e´leve´e
1Nous avons choisi de repre´senter les vitesses de rotation cristallographique plutoˆt que les orientations
cristallographiques sur la Figure 7.6 pour une raison de lisibilite´ : les variations d’orientations sont faibles
(au maximum de 5◦ pour une de´formation macroscopique de 12.5%), et il est donc difficile de visualiser
les zones subissant une plus ou moins forte rotation.










Fig. 7.4 : Repe´rage des grains du cluster de type C et discre´tisation des maillages utilise´s :
6 triangles T6 par grain (I) ou 96 triangles T6 par grain (II).








Fig. 7.5 : Isovaleurs de la vitesse de de´formation ε˙yy dans l’inclusion au premier pas de
calcul. Les isovaleurs sont trace´es tous les 5% autour de la valeur moyenne de la vitesse
de de´formation.
(a) Zone centrale de l’e´prouvette C-1 de´-
forme´e (ǫmacro = 12.5%).
(b) Simulation avec 96 e´le´ments par grain
(90 ite´rations).
Fig. 7.6 : Comparaison de l’essai C-1 (a) et de sa simulation par e´le´ments finis (b) avec
une discre´tisation de type II (Fig. 7.4). Les segments sur la figure (b) caracte´risent la
vitesse de rotation de re´seau : un trait horizontal correspond a` une vitesse de rotation
nulle, un trait vertical a` la vitesse maximale calcule´e dans tout le maillage.
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dans la simulation. Ainsi, la zone comprise entre les points triples 〈 2–3–matrice 〉
et 〈 1–6–7 〉 pre´sente une variation de la vitesse de rotation simule´e extreˆmement
forte d’un e´le´ment a` l’autre, qui correspond a` la perturbation des orientations
expe´rimentales des plans de base de C-1, qui pre´sente une succession de bandes en
genou tre`s rapproche´es. Une deuxie`me bande dans le grain 1 (bande claire sur la
figure 7.6(a)) correspond e´galement a` une zone a` vitesses de rotation importantes.
La simulation de la localisation est fortement tributaire du maillage : la largeur
d’une zone de´soriente´e ne pourra pas eˆtre infe´rieure a` la largeur d’un e´le´ment.
Cependant, on peut supposer que les positions des bandes de localisation simule´es
de´pendent peu du maillage, dans la mesure ou` le nombre de triangles par grain est
e´leve´, et a` condition toutefois que deux bandes ne soient pas trop proches.
La simulation du cluster C-1 est donc correcte en ce qui concerne la forme globale des
grains et les bandes de localisation du type flexion avec une de´sorientation cristallogra-
phique progressive. En revanche, de`s qu’on effectue la comparaison mode`le–expe´rience
sur des zones a` localisation se´ve`re (bandes en genou, polygonisation avance´e), il n’existe
plus de correspondance au niveau des rotations de re´seau. Les bandes de localisation
se´ve`re e´tant tre`s e´troites et n’affectant qu’une faible fraction volumique des grains, cette
constatation e´tait pre´visible puisque la loi consitutive du grain est adapte´e a` la simula-
tion d’un grain sans localisation de la de´formation. Les bandes de localisation les plus
importantes sont relativement bien situe´es, mais le manque de pre´cision du maillage ne
permet pas de les de´crire finement. La faible largeur des bandes en genou est a` cet e´gard
un handicap pour la simulation.
7.4 Simulation de la localisation par e´tude de la cission
basale
Une premie`re solution pour ame´liorer la simulation de la localisation consisterait a` uti-
liser un maillage adaptatif, de´pendant des orientations basales et des concentrations de
contrainte, capable de rede´finir une zone avec une forte localisation en construisant une
bande d’e´le´ments d’une largeur fonction du gradient de contrainte (ou de de´formation).
Cette me´thode, non programme´e dans le code aux e´le´ments finis existant, ne´cessiterait
un lourd travail de programmation et n’a donc pas e´te´ envisage´e dans le cadre de cette
e´tude.
La seconde me´thode consiste a` utiliser une description plus fine des orientations a`
l’aide d’un e´le´ment a` orientation continue : au lieu d’avoir une seule orientation cristallo-
graphique dans l’e´le´ment, celui-ci posse´de une orientation cristallographique par noeud,
avec une interpolation quadratique sur chaque triangle. D’autre part, la localisation de la
de´formation est lie´e aux mouvements de dislocations et aux concentrations de contrainte.
Comme les dislocations sont mises en mouvement par la cission dans leur plan de glisse-
ment (cf. Ch. 3 et 8), les zones a` cission basale nulle doivent correspondre a` des zones
de densite´ de dislocations (immobilise´es) e´leve´e. Les zones de flexion intense seront ainsi
mises en e´vidence par un changement de sens de la cission basale dans la direction des
plans de base, et les bandes en genou par une double annulation de la cission basale,
toujours dans la direction des plans de base (cf. § 8.3).
Enfin, l’observation de la rotation cristallographique ne permet pas de mettre en
e´vidence la localisation sous forme de glissement basal intense, comme elle a e´te´ observe´e
en particulier sur les essais de type C (Fig. 5.17). L’e´tude de la cission basale permet de
situer ces plans de base fortement active´s, qui doivent correspondre aux cissions re´solues
maximales.
En associant une description fine des orientations avec l’e´tude de la cission basale, on
peut donc espe`rer ame´liorer la pre´diction de la localisation de la de´formation, qu’elle soit
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basale ou non-basale. Nous nous sommes surtout inte´resse´s aux zones a` cission nulle :
dans la suite, la cission basale est donc repre´sente´e par des isovaleurs dont les couleurs
varient du rouge (cission basale positive) au bleu (cission basale ne´gative) en passant
par le blanc (cission nulle). L’intensite´ des couleurs te´moigne de l’intensite´ de la valeur
absolue de la cission.
7.4.1 Simulation des expe´riences de Nakaya (1958) : flexion de mono-
cristaux
La comparaison des deux me´thodes (orientation constante par e´le´ment : e´tude des ro-
tations, et orientation continue par e´le´ments : e´tude de la cission basale) a e´te´ effectue´e
en simulant les expe´riences de flexion trois points re´alise´es par Nakaya (1958) sur des
monocristaux de glace avec diffe´rentes orientations par rapport au chargement. Le de´tail
de cette e´tude est donne´ en Annexe C.
Les expe´riences de Nakaya (1958) sont bien simule´es a` l’aide du mode`le a` orientations
continues, les isovaleurs de cission basale mettent en e´vidence les zones de cisaillement ba-
sal intense qui ont e´galement e´te´ montre´es par Nakaya a` l’aide de son mode`le de feuillets,
pour les orientations de l’axe c du monocristal par rapport a` la direction de compres-
sion diffe´rentes de 0 et 90◦. Des sous-joints de flexion, en accord avec les observations
expe´rimentales, sont e´galement simule´s par les zones a` fort gradient de cission basale, en
particulier au niveau des appuis. Cependant, ces conclusions ne peuvent eˆtre de´duites
qu’en connaissant les orientations cristallographiques, afin de diffe´rencier une localisation
basale ou non-basale : une interpre´tation pre´cise des isovaleurs de cission basale ne´cessite
donc e´galement une carte des orientations cristallographiques de la structure e´tudie´e.
Les expe´riences de Nakaya (1958) pre´sentent une localisation douce 2, sans bandes
en genou en particulier. Nous avons donc essaye´ d’appliquer le mode`le a` orientations
continues pour simuler des expe´riences avec une localisation de la de´formation se´ve`re,
telles que les essais de type C et D.
7.4.2 Simulation du cluster C
Le cluster a e´te´ mode´lise´ a` l’aide d’un maillage fin a` 96 e´le´ments par grain (Fig 7.4).
La Figure 7.7 montre l’e´volution de la cission basale dans le cluster au cours de la
de´formation. La nume´rotation des grains du cluster ainsi que leurs orientations initiales
(plans de base) sont rappele´es sur la Figure 7.7(a).
Glissement basal intense
Les plans de base les plus fortement active´s (visibles sous forme de lignes rouges sur les
Figures B.7 et 5.17) apparaissent e´galement dans la simulation, en particulier dans la
bande des grains 1-2-4 et dans les grains 3 et 5 (Fig. 7.8). De meˆme, dans les grains 3 et
5, les bandes de couleur bleue de la simulation (a` cission basale ne´gative) correspondent
avec les lignes de glissement basal intense de l’expe´rience.
Flexion et bandes en genou
Le grain 6, qui dans l’expe´rience pre´sente un sous-joint fortement marque´ a` proximite´ du
joint avec le grain 1, pre´sente dans la simulation une zone de cission nulle correspondante.
Cependant, cette zone reste plus localise´e et ne traverse pas tout le grain (cf. Fig 7.7(d)).
Dans la bande 1-2-4, la cission reste toujours positive, avec une forte diminution de sa
valeur absolue dans la zone en regard du point triple 〈 1− 2− 3 〉 (cf. Fig. 7.7(e)). Cette
2De´sorientation progressive du re´seau conduisant a` la formation de sous-joints a` faible de´sorientation.








(a) (b) εmacro = 2.75% (c) εmacro = 5.05%
(d) εmacro = 9.24% (e) εmacro = 11.0%
(f) εmacro = 12.7% (g) εmacro = 15.7%
Fig. 7.7: Simulation de l’essai C-1 : isovaleurs des cissions basales.
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(a) Zone centrale de l’e´prouvette
C-1 de´forme´e (εmacro = 12.5%).
(b) Isovaleurs de la cission basale dans
le cluster simule´.
Fig. 7.8 : Comparaison de l’expe´rience C-1 et de sa simulation a` l’aide des e´le´ments a`
orientation continue.
zone correspond dans l’expe´rience, en fin d’essai, a` la zone tre`s perturbe´e constitue´e de
grains lamellaires tre`s de´soriente´s entre eux (de l’ordre de 80◦) visibles sur la Figure 5.15.
Dans le grain 7, une zone avec deux changements successifs de sens de la cission se
de´veloppe, perpendiculairement aux plans de base. Ces changements de sens signifient
des accumulations de dislocations de signes oppose´s, donc de de´sorientations oppose´es.
Si on compare a` l’expe´rience, on observe effectivement dans cette zone deux sous-joints
avec des de´sorientations de signes oppose´s. Cette bande est relativement large pour une
bande en genou, si on se re´fe`re aux observations des essais de type B et D, ou meˆme aux
bandes en genou dans la zone 1-2-3. Dans le grain 1, hors de la bande de cisaillement
intense 1-2-4 (du coˆte´ du grain 7), la simulation donne e´galement deux zones d’annulation
de la cission, cohe´rentes avec l’expe´rience, qui correspondent a` une bande en genou.
Le grain 3 ne pre´sente pas de bandes a` cission nulle perpendiculairement aux plans
de base, alors qu’il subit expe´rimentalement une flexion relativement importante. En
revanche, la simulation indique une localisation du glissement basal correspondant au
point triple 〈 1− 2− 3 〉.
Remarques
La repre´sentation des zones, perpendiculaires aux plans de base, subissant un change-
ment de signe de la cission basale dans la direction des plans de base donne une ide´e
des zones ou` des dislocations d’un signe vont s’accumuler, donc des zones de flexion
plus ou moins intense selon le gradient de cission. Les zones ou` la cission s’annule
tout en gardant le meˆme signe de part et d’autre correspondent expe´rimentalement
a` des zones pre´sentant des bandes en genou. On peut alors supposer que cette simple
annulation de la cission basale cache en re´alite´, du fait du maillage relativement grossier,
une double annulation avec changement de signe sur une tre`s courte distance correspon-
dant a` une bande en genou. Les bandes en genou observe´es expe´rimentalement ayant
une largeur de l’ordre du 1/2 millime`tre, le maillage utilise´ serait insuffisamment raffine´
pour pouvoir les simuler.
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matriceaxe c du grain
polariseur
Fig. 7.9 : Difficulte´ pour lever l’inde´termination sur la position de l’axe c d’un petit
grain.
7.4.3 Simulation des expe´riences de type D
Nous avons simule´ les expe´riences de type D (inclusion circulaire avec une couronne de
grains dans une matrice isotrope) en retravaillant le maillage utilise´ pour simuler les
essais de type B (matrice columnaire, cf. § 8.2) : les e´le´ments proches de la frontie`re
ont e´te´ modifie´s pour mailler une inclusion centrale circulaire. La ge´ome´trie des grains
pe´riphe´riques est reste´e identique au niveau de leur frontie`re avec la matrice isotrope
(Fig. 7.10). Les grains des deux expe´riences et simulations sont repe´re´s sur la Figure B.2.
Expe´rimentalement, les orientations des grains pe´riphe´riques sont de´licates a` de´ter-
miner, du fait de la petite taille de ces grains. La pre´cision sur l’orientation d’un grain
par rapport a` la direction de compression est de l’ordre de ± 2◦, a` 90◦ pre`s : sur la
platine universelle, le grain pre´sente deux extinctions a` 90◦, lorsque les plans de base
sont paralle`les ou perpendiculaires aux directions de polarisation. La leve´e de l’inde´ter-
mination s’effectue en faisant tourner le grain autour d’une des positions d’extinction. Si
l’extinction persiste, l’axe c est confondu avec l’axe de rotation, sinon il est a` 90◦. Pour
des grains d’un diame`tre de 7mm dans une e´prouvette de 8mm d’e´paisseur, la rotation
autour d’un des axes d’extinction d’un grain conduit tre`s rapidement a` masquer celui-ci
par la matrice (Fig. 7.9), et donc l’observation de l’extinction n’est plus possible. Les
orientations utilise´es dans la simulation sont donc valables a` 90◦ pre`s, ce qui constitue un
handicap se´rieux pour la comparaison simulation - expe´rience, l’influence de l’orientation
des grains pe´riphe´riques sur l’inclusion e´tant loin d’eˆtre ne´gligeable dans la simulation :
une rotation de 90◦ de l’orientation cristallographique du grain peut changer radicalement
son comportement et ses interactions avec l’inclusion centrale (cf. Ch. 8).
La forme des grains pe´riphe´riques diffe`re e´galement entre la simulation et l’expe´rience.
Les e´prouvettes D-1 et D-2 posse`dent, a` la frontie`re inclusion - couronne de grains, des
jonctions entre l’inclusion, deux grains pe´riphe´riques et la matrice : il y a donc des points
quadruples, alors que dans la simulation il n’y a que des points triples. De plus, les grains
pe´riphe´riques de l’expe´rience sont de taille identique, alors que les dimensions des grains
de la simulation diffe`rent le´ge`rement entre eux (Fig. 7.10).
Les simulations effectue´es sont donc a` conside´rer plutoˆt d’un point de vue qualitatif
que quantitatif, et nous allons simplement e´tudier le champ de cission basale dans l’inclu-
sion en rapport avec les points triples de la frontie`re. Les lames minces des deux essais
de type D sont pre´sente´es sur la Figure 7.11. L’essai D-1, avec l’axe c de l’inclusion
centrale initialement a` 72.5◦ de l’axe de compression, pre´sente une tre`s forte localisation
de la de´formation sous forme de bandes en genou et de flexion basale (Fig. 7.11(a)).
L’essai D-2, avec l’axe c initialement paralle`le l’axe de compression, pre´sente seulement
une le´ge`re flexion aux limites droite et gauche de l’inclusion (zones plus sombres), sans
faire apparaˆıtre de phe´nome`nes de localisation autre que du glissement dans les plans de
base. La de´formation paralle`lement aux plans de base n’est cependant pas homoge`ne,
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(b) Forme des grains du
maillage utilise´ pour la
simulation.
Fig. 7.10: Configuration des grains de l’expe´rience et des grains du maillage.
comme on peut le constater sur la Figure 7.15(a) : un ensemble de plans de base s’est
de´place´ vers la gauche dans la partie supe´rieure de l’inclusion, entre les grains 16-17 et
2-3, ce qui te´moigne d’une forte cission basale dans cette zone.
Les orientations cristallographiques des grains pe´riphe´riques qui ont e´te´ utilise´es pour
les simulations sont donne´es dans le tableau B.3. La Figure 7.12 pre´sente les isovaleurs
de cission basale des deux simulations pour la meˆme de´formation macroscopique. Les
valeurs de cission basale correspondant aux isovaleurs de la simulation de type D-1
sont trois fois supe´rieures aux valeurs de cission pour la simulation de type D-2. On
observe imme´diatement, sur la simulation de typeD-1 (Fig. 7.12(a)), que la cission basale
s’atte´nue plusieurs fois le long des plans de base, suivant des bandes perpendiculaires aux
plans de base, et on observe e´galement des lignes de glissement basal intense : ces deux
re´seaux de bandes paralle`les et perpendiculaires aux plans de base correspondent au
re´seau observe´ au de´but de la de´formation de l’e´prouvette D-1 (Fig. B.8(c)). Sur la
simulation de type D-2 (Fig. 7.12(c)), les gradients de cission le long des plans de base
sont beaucoup plus faibles, mais il existe des zones a` forte cission basale paralle`lement
aux plans de base (zone infe´rieure de l’inclusion centrale). Ces phe´nome`nes s’amplifient
de`s que la de´formation augmente, comme on peut le constater sur les Figures 7.13(b) et
7.15(b).
La simulation de type D-1 ne pre´sente pas autant de bandes de localisation que
l’expe´rience. Elle montre essentiellement une bande avec une double inversion de la
cission tre`s marque´e dans la partie infe´rieure de l’inclusion, qui tourne dans le sens oppose´
aux plans de base, comme dans l’expe´rience. Une autre bande peu visible existe e´galement
en haut a` droite de l’inclusion. Il est inte´ressant de noter l’apparition de nouvelles bandes
ou` la cission basale s’atte´nue, perpendiculaires a` l’orientation actuelle des plans de base
(dans la partie supe´rieure de l’inclusion) : ces nouvelles bandes correspondraient aux
nouvelles bandes en genou qui apparaissent dans les expe´riences lorsque les premie`res
bandes en genou forme´es ont fortement tourne´ par rapport aux plans de base (dans les
essais de type C, D ou E, cf. §5.4.2).
Plusieurs simulations avec des orientations des grains de la couronne diffe´rentes ont
montre´ que l’apparition des bandes avec une atte´nuation ou une double inversion de la
cission basale est tre`s lie´e aux orientations des grains pe´riphe´riques. La me´connaissance
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(a) E´prouvette D-1 apre`s 12.5% de
de´formation. L’axe c de l’inclusion
est initialement a` 72.5◦ de l’axe de
chargement.
(b) E´prouvette D-2 apre`s 5.8%
de de´formation. L’axe c de l’in-
clusion est initialement a` 90◦ de
l’axe de chargement.
Fig. 7.11 : Lames minces des e´prouvettes de type D. La direction de chargement est
verticale, les lignes du quadrillage sont espace´es de 1 cm.
(a) Simulation de typeD-1 (inclusion
centrale posse´dant la meˆme orienta-
tion cristallographique que dans l’es-
sai D-1).
(c) Simulation de type D-2(inclusion
centrale posse´dant la meˆme orienta-
tion cristallographique que dans l’es-
sai D-2).
Fig. 7.12 : Isovaleurs de cission basale sur les simulations des essais de type D, pour
une de´formation macroscopique de 2.2%. Les valeurs de cission basale correspondant
aux isovaleurs de la simulation de type D-1 sont trois fois supe´rieures aux valeurs de
cission pour la simulation de type D-2.
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(a) Inclusion de l’essai D-1. (b) Simulation de type D-1. Isovaleurs de
la cission basale.
Fig. 7.13 : Comparaison de l’essai D-1 et de la simulation pour une de´formation ma-
croscopique de 12.5%.
Fig. 7.14 : Agrandissement du grain 14 de la simulation D-2 montrant la double inversion
de la cission basale le long des plans de base. L’axe c du grain est initialement a` -10◦ de
la verticale.
(a) Inclusion de l’essai D-2. (b) Simulation de type D-2. Isovaleurs
de la cission basale.
Fig. 7.15 : Comparaison de l’essai D-2 et de la simulation pour une de´formation ma-
croscopique de 5.8%.
de l’orientation pre´cise de tous les grains de la couronne peut donc expliquer la simula-
tion d’un nombre plus faible de bandes en genou que dans l’expe´rience. L’influence des
orientations des grains adjacents sur la localisation, dans la simulation, sera discute´e au
Chapitre 8. La largeur entre les deux lignes a` cission nulle correspond a` la largeur des
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bandes en genou observe´e dans l’essaiD-1. L’e´volution de la forme de l’inclusion centrale
est un peu moins rapide que dans la re´alite´, mais la rotation d’ensemble de l’inclusion
est bien reproduite.
La simulation de type D-2 ne montre pas de bandes a` cission nulle perpendiculaires
aux plans de base. Elle fait apparaˆıtre une zone fortement cisaille´e paralle`lement aux
plans de base dans la partie infe´rieure, avec une annulation de la cission et une inversion,
entre les grains 7 et 12. Ce phe´nome`ne est comparable, et correspond en termes de
champ de de´formation, a` la “bosse” observe´e dans la partie supe´rieure de l’inclusion
expe´rimentale entre les grains 17 et 2. La simulation fait e´galement apparaˆıtre une
flexion a` la limite gauche de l’inclusion (zone bleue), qui est en bon accord avec les
flexions observe´es expe´rimentalement (qui sont de +5 et −3.5◦ par rapport a` l’orientation
du corps de l’inclusion, respectivement a` gauche et a` droite). On peut e´galement noter,
dans le grain 14, une double inversion de la cission basale le long des plans de base,
sur une tre`s courte distance, qui correspondrait a` ce que l’on attend pour une bande en
genou (Fig. 7.14). Le raffinement du maillage est pourtant identique dans ce grain et
dans le corps de l’inclusion. Cette observation semble montrer que l’on peut atteindre
une pre´cision relativement e´leve´e sur le champ de cission basale, malgre´ un maillage
grossier, et que la pre´diction de la largeur des bandes en genou serait alors possible en
observant les variations de ce champ.
7.5 Conclusion
Les simulations des expe´riences ont e´te´ re´alise´es a` l’aide d’un code aux e´le´ments finis,
utilisant la loi constitutive du grain orthotrope de re´volution non-line´aire, de´crite au Cha-
pitre 6. La simulation des expe´riences permet d’obtenir une description de la de´formation
globale des grains d’un multicristal satisfaisante, meˆme lorsque les incompatibilite´s de
de´formations sont tre`s importantes. En l’absence d’he´te´roge´ne´ite´s du champ de de´for-
mation (essais de type A), les simulations nume´riques sont tre`s proches des expe´riences,
a` la fois pour l’e´volution de la forme du grain et de son orientation cristallographique.
L’e´tude du champ de la cission re´solue dans le plan de base, responsable du mouve-
ment des dislocations, permet de mettre en e´vidence les zones d’arreˆt des dislocations,
et ainsi de de´terminer des zones probables de flexion, polygonisation, voire de cre´ation
de bandes en genou. Les comparaisons entre les expe´riences et leurs simulations ont
montre´ que les zones de flexion e´taient bien simule´es, a` la fois en termes de lieu, d’e´ten-
due et de de´sorientation, mais qu’en revanche les bandes en genou ne sont pas toujours
bien repre´sente´es par le mode`le (e´tendue trop importante, amplitude des de´sorientations
cristallographiques trop faibles) en raison vraisemblablement du maillage trop peu raf-
fine´. L’utilisation d’un e´le´ment a` orientation continue a ne´ammoins permis d’ame´liorer
la description du champ de cission par rapport a` un e´le´ment a` orientation constante :
la description du champ des cissions est beaucoup plus fine, et la direction des lignes a`
cission nulle de´pend faiblement du maillage.
Cependant, la simulation des bandes en genou reste peu convaincante, sans doute en
raison du fait que la cission basale n’est pas la seule responsable de l’apparition des bandes
de localisation : les phe´nome`nes d’interaction entre dislocations, duˆs aux empilements,
sont e´galement a` prendre en compte. Le raffinement du maillage ainsi que l’inte´gration
des densite´s de dislocations comme variables internes du mode`le devraient permettre
d’ame´liorer cette description. Dans cette optique, l’e´tude du cisaillement des joints de
grains semble eˆtre une e´tape oblige´e pour la connaissance des taux de production de
dislocations de chaque signe dans le syste`me de glissement basal (Liu et al., 1993; Jia
et al., 1996).




Ce chapitre pre´sente l’e´tude de la sensibilite´ de la simulation de la localisation aux pa-
rame`tres internes du mode`le de grain, ainsi que celle de l’influence de la ge´ome´trie et
des orientations relatives des grains sur l’intensite´ de la localisation de la de´formation.
Les me´canismes de localisation observe´s lors des essais sur multicristaux sont ensuite
interpre´te´s en termes de dynamique des dislocations. Des conclusions en sont tire´es sur
les parame`tres a` prendre en compte dans un mode`le de localisation.
8.2 Simulations de type B : e´tude de l’influence des orien-
tations relatives des grains sur la localisation
L’e´tude de l’influence des orientations relatives des grains, et de la ge´ome´trie, sur la
localisation a e´te´ effectue´e sur la simulation des essais de type B (une inclusion a` peu
pre`s circulaire dans une matrice columnaire, Fig. B.1). Pour simplifier, seule la premie`re
range´e de grains de glace columnaire autour de l’inclusion a e´te´ mode´lise´e. Les simu-
lations ont donc e´te´ effectue´es sur un maillage comportant une inclusion, relativement
circulaire, entoure´e de 18 grains de taille interme´diaire, l’ensemble e´tant noye´ dans une
matrice isotrope. On peut pre´voir qu’une matrice inte´gralement columnaire amplifierait
les phe´nome`nes observe´s (notamment les incompatibilite´s de de´formation). Les formes
des grains de la couronne et de l’inclusion sont mode´lise´es de telle fac¸on qu’il n’existe
que des points triples a` 120◦ (Fig. 8.1).
Quelques simulations ont e´te´ effectue´es sur des configurations simples (tous les grains
et l’inclusion avec la meˆme orientation, une orientation pour l’inclusion et une orientation
identique pour tous les grains, etc . . . ) pour comparer les re´sultats avec les calculs effec-
tue´s sur une inclusion circulaire dans une matrice isotrope (essais de type A). Ensuite,
un certain nombre de configurations (i.e. d’orientations des plans de base des grains et
de l’inclusion par rapport a` la direction de chargement) ont e´te´ simule´es pour e´tudier
les corre´lations e´ventuelles entre l’apparition de bandes de localisation et les orientations
relatives des grains a priori responsables de ces localisations (i.e. les grains situe´s aux
extre´mite´s des bandes). Enfin, d’autres calculs ont e´te´ conduits pour e´tudier l’influence
de l’orientation de l’inclusion, toutes choses restant identiques par ailleurs. La plupart
de ces configurations sont re´pertorie´es dans le Tableau 8.1.
8.2.1 Comparaison avec les simulations de type A
Les pre´ce´dents calculs sur une inclusion circulaire orthotrope de re´volution dans une
matrice isotrope, dans le cas non-line´aire, ont montre´ la bonne homoge´ne´ite´ des champs
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Fig. 8.1 : Repe´rage des grains pour la simulation des essais de type B. Les angles ψi
sont repe´re´s par rapport a` la direction de compression.
n◦ de la simulation : CR-
grain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
incl. 107 13 100 100 100 100 100 100 100 100 135 110 120 135 150
1 110 110 147 121 75 77 13 117 50 70 115 50 50 50 50
2 147 16 38 24 150 48 93 32 25 152 53 25 25 25 25
3 160 144 55 153 28 149 66 164 85 45 155 85 85 85 85
4 70 70 48 56 41 78 37 11 35 124 65 35 35 35 35
5 80 116 122 110 67 166 98 173 74 71 48 74 74 74 74
6 78 73 149 126 87 1 38 112 178 93 19 178 178 178 178
7 30 100 123 72 27 90 174 134 172 170 132 172 172 172 172
8 23 176 119 62 147 29 49 41 16 67 80 16 16 16 16
9 36 87 77 100 73 34 31 17 6 123 12 6 6 6 6
10 162 112 123 150 1 63 121 66 143 113 76 143 143 143 143
11 5 152 89 96 32 165 38 36 170 14 57 170 170 170 170
12 58 33 128 110 129 3 160 128 39 21 29 39 39 39 39
13 95 57 69 35 147 5 43 44 87 58 44 87 87 87 87
14 166 45 166 44 59 4 4 41 118 171 27 118 118 118 118
15 140 116 37 90 4 21 17 98 138 27 73 138 138 138 138
16 10 43 101 23 115 168 137 176 118 175 151 118 118 118 118
17 128 2 147 104 130 139 67 155 104 0 2 104 104 104 104
18 130 34 62 148 117 40 48 179 113 36 43 113 113 113 113
Tab. 8.1 : Orientations des grains pour diffe´rentes configurations e´tudie´es (essais de type
B) : orientation ψ de l’axe c par rapport a` la direction de compression (en degre´s).
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(a) Inclusion initialement circulaire. (b) Inclusion initialement “grossie`rement”
circulaire.
Fig. 8.2 : Champ des vitesses de rotation pour une inclusion de type A et une inclusion
de type B, dans une matrice isotrope. Les orientations sont constantes par e´le´ment.
de contrainte et de vitesse de de´formation a` l’inte´rieur de l’inclusion, et en particulier
du champ de rotation cristallographique, et ceci quelle que soit l’orientation cristallo-
graphique de l’inclusion par rapport a` la direction de chargement (cf. § 7.2). Les cal-
culs effectue´s sur une inclusion de forme “grossie`rement” circulaire, pour diffe´rents cas
d’orientations cristallographiques, avec une couronne de grains isotropes, montrent l’he´-
te´roge´ne´ite´ du champ de vitesse de rotation cristallographique dans l’inclusion (Fig. 8.2).
Ceci confirme l’importance de l’effet de forme de l’inclusion : de`s que l’inclusion n’est
plus parfaitement circulaire ou elliptique, le champ de contrainte et le champ de vitesse
de de´formation perdent leur homoge´ne´ite´. Ceci est une conse´quence directe des discon-
tinuite´s de la tangente a` la frontie`re inclusion –matrice qui ge´ne`rent des concentrations
de contrainte a` l’inte´rieur et a` l’exte´rieur de l’inclusion.
8.2.2 Bandes de localisation.
De manie`re ge´ne´rale, les calculs avec les configurations CR-1 a` CR-15 confirment les
re´sultats des simulations pre´sente´s au Chapitre 7 : au cours de la de´formation, des bandes,
qui se traduisent par une variation de l’orientation des plans de base des e´le´ments, se
de´veloppent.
Les simulations CR-3 a` CR-10 ont e´te´ effectue´es avec la meˆme orientation de
l’inclusion centrale mais des orientations des grains pe´riphe´riques diffe´rentes (Fig. 8.3(a) a`
8.3(d)), et les simulations CR-9 et CR-12 a` CR-15 en gardant les meˆmes orientations
pour les grains pe´riphe´riques et en modifiant l’orientation de l’inclusion entre 100 et
150◦. Ces simulations montrent, dans l’inclusion, des bandes de localisation diffe´rentes en
nombre, en intensite´ et en position. Cependant, la forme globale de l’inclusion de´forme´e
varie peu d’une simulation a` une autre, pour une meˆme orientation de l’inclusion. Les
conclusions sur l’influence de la microstructure sur l’apparition et le nombre de bandes
de localisation sont les suivantes :
• la position des bandes dans l’inclusion varie suivant l’orientation des grains adja-
cents. On peut donc le´gitimement supposer qu’elle est lie´e aux orientations relatives
des grains pe´riphe´riques par rapport a` l’inclusion, en plus d’eˆtre due a` la ge´ome´trie
de la frontie`re ;
• l’intensite´ de la localisation de la de´formation dans les bandes (la de´sorientation
des plans de base) semble diminuer lorsque l’angle ψ entre l’axe c de l’inclusion et
l’axe de chargement se rapproche de 0◦ (ou 180◦).
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(a) Simulation CR-4. (b) Simulation CR-5.
(c) Simulation CR-9. (d) Simulation CR-10.
Fig. 8.3 : Orientations des plans de base pour les simulations CR-4, CR-5, CR-9 et
CR-10 apre`s 90 ite´rations (zone centrale). L’inclusion centrale est initialement oriente´e
a` 100 ◦ (axe c par rapport a` la direction de compression), les orientations des grains












Fig. 8.4 : Evolution de l’angle φ entre le plan de base et la direction de cisaillement
maximal dans l’inclusion, dans le cas line´aire.













Fig. 8.5 : Evolution des composantes du tenseur des contraintes de´viatoires dans l’inclu-
sion en fonction de son orientation (l’axe c est confondu avec ey). σ
∞ est la contrainte
de compression a` l’infini.
8.2.2.1 Direction des bandes de localisation.
Une estimation de l’influence de l’orientation de l’inclusion peut eˆtre obtenue en sup-
posant celle-ci incluse dans une matrice isotrope charge´e a` l’infini. En supposant les
comportements de la matrice et de l’inclusion line´aires, la direction de cisaillement maxi-
mal dans l’inclusion est calcule´e a` partir de l’expression de la vitesse de de´formation en
fonction du champ de vitesse a` l’infini, donne´e par Meyssonnier et Ple´ (1999). Pour une
matrice sollicite´e en compression, l’orientation φ de la direction de cisaillement maximal
















ou` ψ est l’angle entre l’axe c et la direction de compression, α et β sont les parame`tres
du mode`le de grain et λ est le rapport de la viscosite´ de l’inclusion a` la viscosite´ de la
matrice (λ = ηincl./ηmat. = B1/A1). L’e´volution de φ en fonction de ψ est trace´e sur la
Figure 8.4. La Figure 8.5 montre l’e´volution des composantes du tenseur des contraintes
de´viatoires dans l’inclusion, dans le repe`re du grain {Rg}, calcule´es avec ce mode`le. On
constate que la direction de cisaillement maximal est toujours proche de la direction des
plans de base pour ψ diffe´rent de 0 et pi/2. Pour ψ proche de 0 et pi/2, le repe`re des
de´formations principales et le repe`re des contraintes principales deviennent confondus
avec le repe`re local : le cisaillement est alors minimal paralle`lement aux plans de base.
En ge´ne´ral, les bandes de localisation observe´es dans les expe´riences (qu’elles soient
bandes en genou ou localisation du glissement basal) correspondent aux directions de
cisaillement maximal donne´es par ce mode`le simple. Pour ψ proche de 0, l’observation de
l’e´chantillon D-2 ne montre pas de bande en genou, uniquement une zone plus fortement
cisaille´e paralle`lement aux plans de base (Fig. 7.15(a)).
8.2.2.2 Influence de l’orientation de l’inclusion
L’orientation de l’inclusion par rapport a` la direction de chargement semble eˆtre un crite`re
pre´ponde´rant dans les simulations nume´riques. En effet, celles-ci mettent en e´vidence
(par la de´sorientation du re´seau cristallographique) une augmentation du nombre de
bandes de localisation lorsque ψ passe de 0 a` pi/2, avec une quasi absence de localisation
pour ψ < pi/4 et la pre´sence syste´matique de plusieurs bandes de localisation pour ψ
proche de pi/2 (Fig. 8.3(a) a` 8.3(d)). Ceci correspond a` l’intervalle dans lequel le mode`le
d’inclusion line´aire pre´dit une contrainte de´viatoire sgxx de compression dans la direction
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du plan de base (et une traction dans la direction de l’axe c), ce qui fait penser a` du
flambement (Fig. 8.5).
Cependant, les re´sultats des simulations e´le´ments finis sont contradictoires avec les
re´sultats des expe´riences, qui montrent que la localisation de la de´formation existe pour
une inclusion initialement oriente´e a` 45◦, et que cette localisation (sous forme de bandes
de flexion ou de bandes en genou) peut eˆtre tre`s marque´e (cf. essais B45-1 et B45-
2). Une raison probable de cette diffe´rence peut eˆtre la diffe´rence “d’environnement”
de l’inclusion. L’inclusion mode´lise´e ne posse`dant qu’une couche de gros grains a` sa
pe´riphe´rie, alors que la matrice des essais de type B est inte´gralement constitue´e de gros
grains qui interagissent entre eux, on peut s’attendre a` ce que les grains adjacents a`
l’inclusion paraissent moins “durs” dans la simulation qu’en re´alite´.
8.2.2.3 Influence du parame`tre α.
Le parame`tre α du mode`le caracte´rise la diffe´rence entre la re´ponse axiale dans la di-
rection du plan de base et celle paralle`le a` l’axe c. α est apparu sans influence sensible,
dans l’intervalle de variation [ 0.5–10 ], lors de l’e´tude de l’inclusion circulaire dans une
matrice homoge`ne et isotrope (essais de type A, cf. § 7.2). Il semble cependant qu’il
influe directement sur l’intensite´ de la localisation de la de´formation mise en e´vidence
par la rotation cristallographique. Plus α est faible, plus les bandes de localisation sont
marque´es, avec une forte de´sorientation (Fig. 8.6(a) a` 8.6(d)). Si α est infe´rieur a` 1, le
grain posse`de une viscosite´ apparente dans la direction de l’axe c plus faible que la vis-
cosite´ axiale apparente dans le plan de base : une perturbation du champ de contrainte
perpendiculairement aux plans de base peut donc provoquer une de´formation qui va se
traduire par une rotation de re´seau (Fig. 8.7(b)). Quand α est supe´rieur a` 1, il est plus
difficile de de´former le grain paralle`lement a` l’axe c. Par ailleurs, la localisation de la
de´formation dans la direction des plans de base ne se traduit pas par une rotation de
re´seau, et notre approche de la localisation ne permet pas de l’observer dans ce cas :
la faible viscosite´ apparente en cisaillement paralle`lement aux plans de base l’emporte
sur la faible viscosite´ axiale (Fig. 8.7(c)). La perturbation existe en contrainte ou en
de´formation, mais reste faible en vitesse de rotation cristallographique.
Le parame`tre α semble donc jouer un roˆle non ne´gligeable dans la simulation de la
localisation : son re´glage devrait permettre de reproduire la rotation de re´seau dans les
bandes de localisation, lorsque celles-ci pourront eˆtre simule´es avec une discre´tisation du
maillage plus fine.
8.2.2.4 Influence de la de´sorientation entre l’inclusion et les grains pe´riphe´-
riques.
A partir des simulations (CR-1 a` CR-15), nous avons comptabilise´ sur la Figure 8.8 le
nombre de bandes obtenues en fonction de la de´sorientation entre l’inclusion et les grains
aux extre´mite´s des bandes mises en e´vidence par une de´sorientation cristallographique 1.
Le nombre de bandes simule´es pre´sente un maximum pour une de´sorientation de l’ordre
de 70◦, et un minimum pour une de´sorientation comprise entre 10 et 20◦. Plusieurs
simulations ont e´te´ re´alise´es pour confirmer ou infirmer l’influence de l’orientation relative
de l’inclusion et de chacun des grains adjacents. Une premie`re simulation a e´te´ effectue´e
en orientant les grains pe´riphe´riques entre 0 et +20◦ de l’orientation de l’inclusion, et
en imposant l’orientation d’un grain (le grain 8) a` +70◦ de l’orientation de l’inclusion
(Fig. 8.9(a)). On obtient effectivement une bande passant par le grain 8, mais deux
autres bandes moins marque´es se forment aussi sur les bords de l’inclusion.
1Une bande traversant toute l’inclusion sera compte´e pour la de´sorientation correspondant a` chacune
de ses extre´mite´s, donc deux fois ; une bande s’estompant ne sera compte´e que pour la de´sorientation a`
son extre´mite´ visible.
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(a) α = 0.5. (b) α = 1.
(c) α = 2. (d) α = 10.
Fig. 8.6 : Influence du parame`tre α sur la localisation mise en e´vidence par la de´so-
rientation du re´seau. Les orientations des grains sont celles de la simulation CR-9
(Tab. 8.1).
(a) Grain non-de´forme´. (b) α faible, rotation cris-
tallographique apparente.
(c) α grand, rotation cristal-
lographique absente.
Fig. 8.7 : Influence du parame`tre α sur la rotation cristallographique et la visibilite´ de
la localisation de la de´formation.
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Fig. 8.8 : Nombre de bandes de localisation en fonction de l’orientation relative de l’in-
clusion et des grains situe´s aux extre´mite´s des bandes.
Pour confirmer ce re´sultat, un calcul a e´te´ fait en orientant le grain 8 entre +10 et
+20◦ par rapport a` l’inclusion (a priori intervalle d’orientation neutre) et on constate
que la bande existe toujours au meˆme endroit (Fig. 8.9(b)).
Une origine ge´ome´trique de la bande e´tant alors suppose´e, un nouveau calcul a e´te´
effectue´ en utilisant cette dernie`re configuration pour les orientations des grains de la
couronne, mais en modifiant le maillage afin de supprimer l’angle vif rentrant au niveau
du grain 18, qui semble eˆtre responsable de l’apparition de la localisation. On obtient
alors une tre`s forte atte´nuation de la bande par rapport aux simulations pre´cedentes
(Fig. 8.9(d)).
Un calcul similaire fait en modifiant le grain 9 n’avait pas entraˆıne´ de modification
notable des re´sultats (Fig. 8.9(c)).
Cependant, si le grain 8 est re´oriente´ a` +70◦ par rapport a` l’inclusion, en gardant
la ge´ome´trie modifie´e (suppression de l’angle vif du grain 18) qui avait conduit a` la
disparition de la bande, celle-ci re´apparaˆıt comme a` la premie`re simulation (Fig. 8.9(e)).
La simulation suivante a e´te´ effectue´e avec les orientations pre´ce´dentes (un seul grain
(18) fortement de´soriente´) et en supprimant les angles vifs des deux grains 9 et 18. On
constate que la bande existe toujours malgre´ l’absence d’effet ge´ome´trique (Fig. 8.9(f)).
Enfin, une dernie`re simulation a e´te´ effectue´e sur le maillage pre´ce´dent (pas d’effet
ge´ome´trique) avec tous les grains faiblement de´soriente´s par rapport a` l’inclusion (pas
d’effet d’orientation). On ne constate alors pas d’apparition de bande de localisation dans
la zone ge´ome´triquement modifie´e, comme on pouvait s’y attendre d’apre`s la simulation
de la Figure 8.9(d).
Cette e´tude nume´rique montre qu’il est possible de simuler l’apparition d’une lo-
calisation de la de´formation par le fait d’un de´faut ge´ome´trique ou d’une de´sorienta-
tion conduisant a` une incompatibilite´ de de´formation. La de´sorientation entre grains ne
semble jouer un roˆle que lorsqu’elle est supe´rieure a` une vingtaine de degre´s 2. D’autre
part, les bandes de localisation peuvent eˆtre initie´es par un seul grain et traverser toute
2Cette de´sorientation limite n’est pas “universelle” : elle est valable dans le cas conside´re´ ici, ou` le
diame`tre des grains est environ cinq fois plus petit que celui de l’inclusion.
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l’inclusion, ou eˆtre le re´sultat de concentrations de contrainte simultane´es de part et
d’autre de l’inclusion.
8.3 Etude de la localisation
Nous allons nous inte´resser dans ce paragraphe aux me´canismes microscopiques respon-
sables de la localisation de la de´formation a` l’e´chelle du grain.
La de´formation viscoplastique de la glace est due au mouvement des dislocations du
re´seau cristallographique (cf. Ch. 1). Nous allons par conse´quent essayer d’interpre´ter les
me´canismes de localisation de la de´formation en termes de dynamique des dislocations.
Dans la suite, nous ne conside´rerons que les dislocations basales se de´plac¸ant dans le
plan de base, conforme´ment aux conclusions du Chapitre 1. Rappelons simplement que
la vitesse de de´placement d’une dislocation est proportionnelle et coline´aire a` la cission
dans son plan de glissement, et que pour une cission donne´e, les dislocations d’un signe
vont se de´placer dans un sens et les dislocations du signe oppose´ vont se de´placer dans
le sens oppose´.
8.3.1 Flexion des plans de base et polygonisation.
Lors de la de´formation, il y a multiplication des dislocations dans les grains par le fait
d’un certain nombre de me´canismes : boucles semi-hexagonales initie´es aux joints de
grain, sources de Franck-Read, ... Suivant les variations du champ de contrainte au sein
du grain, la production globale de dislocations peut conduire a` une densite´ pre´ponde´rante
de dislocations d’un signe donne´. Dans ces conditions, ces dislocations exce´dentaires vont
induire progressivement, au fur et a` mesure que leur densite´ augmente, une courbure
du re´seau avec un rayon de courbure R tel que R = 1/(ρexcb), ou` b est la norme du
vecteur de Burgers et ρexc la densite´ de dislocations exce´dentaire d’un signe par rapport
a` l’autre (Weertman et Weertman, 1970) . La de´sorientation du re´seau est plus ou
moins progressive dans le cristal, suivant l’homoge´ne´ite´ de la re´partition des dislocations.
Au cours de la de´formation, les dislocations exce´dentaires se re´arrangent sous forme de
murs de dislocations, ou sous-joints de flexion (Honeycombe, 1984), qui e´voluent ensuite
en joints de grains si la de´sorientation de part et d’autre du sous-joint devient trop
importante : on dit que le cristal polygonise (Weertman et Weertman, 1970) (Fig. 8.10).
Sur l’e´prouvette C-1 (Fig. 5.12), on a pu observer une de´sorientation progressive avec
une courbure maximale de 263± 36m−1, ce qui correspond a` une densite´ de dislocations
exce´dentaires de 5.8± 0.8× 1011m−2. Par comparaison, la densite´ de dislocations exce´-
dentaires mesure´e dans un monocristal non-de´forme´ est de l’ordre de 108m−2, soit plus
de trois ordres de grandeur plus faible (cf. § 5.5). Une fois que la polygonisation est amor-
ce´e, il n’est plus possible de de´terminer la densite´ locale de dislocations exce´dentaires, la
de´sorientation e´tant concentre´e dans un plan.
Dans le but de simuler finement la flexion de re´seau par une approche tenant compte
de la dynamique des dislocations, il paraˆıt donc de´terminant de tenir compte du signe
des dislocations, c’est-a`-dire de ne pas conside´rer uniquement la population globale d’un
syste`me de glissement, mais les dislocations de chaque signe pour chaque syste`me. Ces
dislocations exce´dentaires, aussi appele´es ge´ome´triquement ne´cessaires (Ashby, 1970),
sont essentielles pour expliquer les flexions de re´seau localise´es.
8.3.2 Bandes en genou.
La bande en genou est de´crite au paragraphe 5.4.2.1. Honeycombe (1984) explique la
formation de ce type de bandes de localisation dans un monocristal de zinc (e´galement
124 Chapitre 8. Discussion
(a) Un seul grain (8) fortement
de´soriente´ par rapport a` l’inclu-
sion.
(b) Tous les grains faiblement de´so-
riente´s par rapport a` l’inclusion :
influence de la ge´ome´trie.
(c) Idem a` 8.9(b) avec un maillage
modifie´ supprimant l’angle vif du
grain 9 : influence de la ge´ome´trie
du grain 9.
(d) Idem a` 8.9(b) avec un maillage
modifie´ supprimant l’angle vif du
grain 18 : influence de la ge´ome´trie
du grain 18.
(e) Idem a` 8.9(a) avec un maillage
modifie´ supprimant l’angle vif du
grain 18 : influence de l’orientation
du grain 8.
(f) Idem a` 8.9(a) avec un maillage
modifie´ supprimant les angles vifs
des grains 9 et 18 : influence des
orientations.
Fig. 8.9 : Initiation de la localisation dans une simulation : influence de la ge´ome´trie et
de la de´sorientation d’un grain adjacent a` l’inclusion par rapport a` celle-ci. Les grains
modifie´s sont en gris sur la Figure 8.9(a) : 18 a` gauche, 8 au-dessus de 9 a` droite.
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(a) Production de disloca-
tions d’un signe exce´den-
taires par rapport aux dis-
locations oppose´es.
(b) De´sorientation pro-





Fig. 8.10: Flexion de re´seau et polygonisation dans un cristal de glace.
de structure hexagonale) par une production rapide et un re´arrangement des dislocations
dans le plan de base, sans monte´e d’un plan a` un autre.
D’un point de vue strictement ge´ome´trique, une bande en genou est constitue´e de deux
frontie`res avec des de´sorientations oppose´es (au moins au de´but de son de´veloppement).
Ces deux frontie`res correspondent donc a` des accumulations de dislocations de signes
oppose´s dans deux plans, perpendiculaires aux plans de base, plus ou moins proches.
Ces accumulations peuvent eˆtre imputables a` une “double annulation” de la cission dans
le plan de glissement. Si on suppose que la cission dans le plan de base change de signe en
un point puis s’inverse a` nouveau, les dislocations d’un signe vont s’accumuler au premier
point d’arreˆt (cission nulle) alors que les dislocations du signe oppose´ vont s’accumuler
au second point (Fig. 8.11). On a alors la cre´ation de deux sous-joints dans deux plans
proches, avec des de´sorientations de signes oppose´s.
Contrairement a` la polygonisation de flexion, qui peut s’expliquer par une simple
inversion de la cission basale, la formation d’une bande en genou ne´cessiterait donc une
double inversion de la cission basale dans deux plans perpendiculaires aux plans de base
relativement proches (de l’ordre du millime`tre). La simulation de la localisation par
bande en genou ne´cessite donc, comme pour la flexion, de tenir compte des densite´s de
dislocations de chaque signe. Le suivi de l’e´volution de la cission basale, et en particulier
des points ou` elle s’annule, devrait permettre de de´terminer, au de´but de la de´formation,
les zones ou` une accumulation de dislocations peut se produire (donnant lieu a` un sous-
joint de flexion ou a` une bande en genou).
Cependant, cette description simpliste ne tient compte que du mouvement des dislo-
cations sous l’effet d’une contrainte de cisaillement, sans interactions entre dislocations
a` courte distance. L’e´volution des zones d’accumulation faisant intervenir des processus
plus complexes d’interactions entre dislocations, l’e´tude de la cission basale ne sera plus
valable lorsque les contraintes d’interaction ne seront plus ne´gligeable devant la cission
globale. Recherchons la densite´ limite ρl pour laquelle la force Fint sur une dislocation,
issue des interactions entre dislocations, est e´gale a` la force Fext due a` la contrainte
exte´rieure applique´e :
• la force due a` une sollicitation exte´rieure sur une dislocation est calcule´e a` l’aide






Fig. 8.11 : Formation d’une bande en genou due au champ de contrainte. (a) : e´volution
de la cission le long du plan de base ; (b) : mouvement des dislocations sur un plan de
base, arreˆt et accumulation des dislocations aux points d’annulation de la cission ; (c) :
bande en genou re´sultante dans le grain.
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de l’e´quation de Peach-Koehler, et vaut, par unite´ de longueur :
(8.2) Fext = τbb,
τb e´tant la cission dans le plan de base ;
• la force par unite´ de longueur exerce´e par une dislocation vis de vecteur de Burgers
b sur une dislocation vis paralle`le de meˆme vecteur de Burgers situe´e a` une distance





µ e´tant le module de cisaillement (les forces d’interaction entre dislocations de types
diffe´rents et de directions diffe´rentes sont du meˆme ordre de grandeur).
Les e´quations 8.2 et 8.3 permettent de de´duire la densite´ de dislocations limite ρl, en
supposant un arrangement ide´al de dislocations dispose´s aux noeuds d’un re´seau a` maille







Dans le cas ou` la cission basale vaut 0.5Mpa, la densite´ limite ρl dans la glace est de
l’ordre de 4×1012m−2. Cette densite´ est a` peine d’un ordre de grandeur supe´rieure a` la
densite´ calcule´e dans le cas de la flexion progressive (paragraphe 8.3.1). Elle doit eˆtre
atteinte lorsqu’un sous-joint de grain se forme, donc les interactions entre dislocations
devront eˆtre prises en compte dans le comportement du mate´riau. De plus, dans ces zones
ou` τb devient faible, les interactions a` courte distance seront rapidement pre´ponde´rantes
sur la force exte´rieure. L’e´tude de la cission basale est donc un indicateur des zones de
localisation essentiellement valable au de´but de la de´formation.
8.3.3 Recristallisation
L’empilement de dislocations aux joints de grains provoque localement une accumulation
d’e´nergie de nature e´lastique (distortion de re´seau, qui peut conduire a` la germination
d’un nouveau grain, qui va ensuite croˆıtre aux de´pens de ses voisins (Duval et Castelnau,
1995).
Au cours de nos expe´riences, nous avons observe´ que les petits grains de glace sem-
blaient recristalliser plus vite que les gros grains 3. Ceci n’a pas pu eˆtre explique´ claire-
ment, car de nombreux facteurs jouent un roˆle dans la recristallisation : les concentrations
de contrainte (lie´es a` l’environnement du grain), la taille du grain, sa surface, sa courbure
locale et son orientation cristallographique.
L’orientation des nouveaux grains cre´e´s par recristallisation discontinue conduit en
ge´ne´ral a` un adoucissement du mate´riau par cre´ation d’une fabrique facilitant la de´-
formation du polycristal (Pimienta et al., 1987; Jun et Jacka, 1998). En particulier,
les textures observe´es apre`s une recristallisation discontinue favorisent le glissement ba-
sal (Montagnat et Duval, 2000). Ceci expliquerait donc la disparition des bandes floues
perpendiculaires aux plans de base qui se forment dans l’inclusion au de´but des essais
de type A : les grains pe´riphe´riques sont sans doute responsables de l’apparition de
ces bandes par incompatibilite´ de de´formation avec l’inclusion. Leur recristallisation,
en tendant a` faciliter la de´formation locale, produirait de nouveaux grains, au moins a`
l’interface matrice–inclusion, bien oriente´s pour se de´former et donc limitant les incom-
patibilite´s de de´formation : les bandes floues, pre´curseurs de la localisation, ne seraient
plus “alimente´es” et disparaˆıtraient.
3Mis en e´vidence par la diffe´rence d’allure des courbes de´formation en fonction du temps de la Fi-
gure 5.4.
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8.3.4 Conclusion
On a montre´ qu’un moyen de de´terminer les zones d’accumulation de dislocations, au-
trement dit les zones de localisation de la de´formation, e´tait d’utiliser l’e´volution de la
cission basale le long des plans de base. L’observation des zones a` cission basale nulle
ou faible dans un grain permet donc de situer les zones propices a` la localisation de
la de´formation. Cette approche est valable parce que l’on conside`re un seul syste`me
de glissement, sans interaction avec un autre syste`me, donc avec uniquement un auto-
e´crouissage possible. La pre´sence d’un autre syste`me actif ne permettrait plus de faire
ces hypothe`ses sur le lien entre cission basale et accumulations de dislocations.
La localisation de la de´formation fait essentiellement intervenir les dislocations ge´o-
me´triquement ne´cessaires, et il semble donc primordial d’en tenir compte dans une mode´-
lisation fonde´e sur la dynamique des dislocations. Un tel mode`le devrait en conse´quence
e´tudier l’e´volution des deux populations de dislocations de signes oppose´s pour chaque
syste`me de glissement. Pour le grain de glace, en ne conside´rant que le glissement basal
(ce qui est conforme aux observations), il s’agit donc de prendre en compte deux familles
de dislocations, de meˆme direction de glissement mais de sens oppose´s.
La recristallisation rapide des grains a` l’interface matrice-inclusion, dans le cas de la
matrice isotrope a` grains fins, permettrait d’expliquer la disparition des bandes floues
qui apparaissent au de´but de la de´formation.
8.4 Application aux mode`les auto-cohe´rents : comparaison
des simulations de type A et D
L’e´tude de l’e´volution de la texture de la glace peut eˆtre effectue´e a` l’aide d’un mode`le
auto-cohe´rent (Castelnau, 1996; Meyssonnier et Philip, 1996). Un tel mode`le ne´cessite
la connaissance du comportement du grain pour en de´duire par homoge´ne´isation le com-
portement du polycristal. Dans un mode`le auto-cohe´rent a` 1 site, le grain est conside´re´
comme une inclusion dans un milieu homoge`ne e´quivalent, dont le comportement est celui
du polycristal. La de´formation de l’inclusion est suppose´e homoge`ne. Cependant, dans
la re´alite´, il y a de la localisation de de´formation due aux incompatibilite´s de de´formation
entre grains.
On peut alors se poser la question suivante : est-il possible de trouver un jeu de
parame`tres du mode`le de grain orthotrope de re´volution qui permette de remplacer un
grain avec une de´formation he´te´roge`ne par un grain “e´quivalent” se de´formant de fa-
c¸on homoge`ne ? Dans ce but, nous avons simule´ un essai de type D en remplac¸ant
l’inclusion compose´e du gros grain et de sa couronne par une inclusion circulaire dans
une matrice isotrope, configuration qui correspond au mode`le auto-cohe´rent a` un site
(inclusion elliptique, de´formations homoge`nes). Nous avons donc essaye´ d’adapter les
parame`tres du mode`le pour reproduire la de´formation moyenne et la rotation cristal-
lographique moyenne 4 de l’inclusion de l’essai D-1 avec une simulation de type A. La
Figure 8.12 pre´sente l’e´volution de ces controˆles en fonction de la de´formation macrosco-
pique, compare´e avec le mode`le pour certains jeux de parame`tres ajuste´s sur les essais de
type A (cf. § 7.2) : le jeu n◦1 avec diffe´rentes valeurs de β et le jeu n◦2 du Tableau 7.2.
La courbe expe´rimentale pre´sente une vitesse de rotation cristallographique plus e´le-
ve´e que dans le cas homoge`ne, ce qui traduit une plus grande anisotropie de l’inclusion
(donc un parame`tre β plus faible), alors que l’e´volution du rapport d’aspect b/a est plus
lente, ce qui correspond a` une plus grande re´sistance au cisaillement paralle`lement aux
plans de base, et donc a` un parame`tre β plus e´leve´. Les e´volutions des deux controˆles
4La rotation cristallographique moyenne est mesure´e dans les zones de l’inclusion centrale ou` les
de´formations restent a` peu pre`s homoge`nes (soit environ 95% de l’inclusion en fin d’essai) ; le rapport
d’aspect moyen est de´termine´ par le rapport de la longueur a` la largeur de l’inclusion.
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Fig. 8.12 : E´volution du rapport d’aspect moyen b/a et de l’orientation cristallographique
moyenne ψ de l’inclusion D-1 en fonction de la de´formation macroscopique : comparai-
son avec les simulations nume´riques utilisant les jeux de parame`tres n◦1, avec plusieurs
valeurs de β, et n◦2 (jeu n◦1 : A3/B3 = 0.1, α = 1 et β = 0.01, jeu n◦2 : A3/B3 = 0.17,
α = 1 et β = 0.13).
par rapport a` la configuration homoge`ne sont donc contradictoires vis-a`-vis du parame`tre
caracte´risant l’anisotropie du grain de glace. L’e´volution plus rapide de l’orientation cris-
tallographique correspond au phe´nome`ne observe´ et commente´ sur les essais de type B
(cf. § 5.4.2.1) : les bandes en genou donnent des degre´s de liberte´ supple´mentaires qui
conduisent a` une vitesse de rotation globale plus e´leve´e en permettant une rotation par
morceaux. On peut de plus noter sur la Figure 8.12 que la vitesse de rotation cristallogra-
phique moyenne observe´e augmente pour une de´formation macroscopique de l’ordre de
8%, ce qui correspond a` l’initiation dans l’inclusion d’un deuxie`me re´seau de bandes en
genou, et a` l’apparition de flexion dans les zones comprises entre les premie`res bandes en
genou : l’orientation moyenne devient de´licate a` de´terminer. En contrepartie, ces bandes
en genou limitent l’allongement de l’inclusion elliptique dans la direction des plans de
base.
Les simulations avec le jeu de parame`tres n◦1 et diffe´rentes valeurs de β n’ont pas
permis de de´terminer un jeu de parame`tres adapte´ pour simuler, macroscopiquement,
les essais de type D avec une inclusion circulaire dans une matrice isotrope (donc une
simulation de type A), en raison du caracte`re pre´ponde´rant du parame`tre β qui controˆle
le comportement du cristal : les parame`tres de fluidite´ A3/B3 et de re´ponse axiale α
ont une influence trop limite´e pour contraindre de manie`re sensible le mode`le. Le jeu
de parame`tres n◦2, qui correspond a` un comportement tenant compte de l’influence des
joints de grains, ne permet pas non plus de reproduire les courbes expe´rimentales, la
rotation cristallographique e´tant plus lente, ainsi que l’e´volution du rapport d’aspect de
l’inclusion.
Plus ge´ne´ralement, la localisation que l’on a pu observer sur l’inclusion centrale des
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expe´riences de type D est e´troitement lie´e a` la taille relative des grains pe´riphe´riques :
moins il y aura de points triples a` la frontie`re, plus la localisation sera se´ve`re mais moins
nombreuses seront les bandes de localisation, les deux cas limites e´tant les expe´riences
de type C, avec six points triples et des bandes de localisation de la de´formation tre`s
marque´es mais peu nombreuses, et les expe´riences de type A avec un tre`s grand nombre
de grains pe´riphe´riques conduisant a` une tre`s faible he´te´roge´ne´ite´ du champ de contrainte,
atte´nue´e en outre par les processus de recristallisation. On peut donc simplement tirer
des conclusions au niveau qualitatif sur l’influence de la localisation sous forme de bandes
en genou sur le comportement d’une inclusion : la rotation cristallographique moyenne
est plus rapide que dans le cas homoge`ne, et la de´formation globale du grain est plus
lente.
Le principal facteur influenc¸ant l’e´coulement de la glace, a` l’e´chelle des calottes po-
laires, est la texture de la glace, c’est-a`-dire la re´partition des orientations cristallogra-
phiques des grains du polycristal : si tous les axes c sont paralle`les, la glace va eˆtre tre`s
fortement anisotrope et son comportement va se rapprocher de celui d’un monocristal
isole´ ; si les axes c sont ale´atoirement re´partis, la glace va se comporter comme un mate´-
riau isotrope. En conse´quence, une mode´lisation correcte de l’e´volution des orientations
cristallographiques est essentielle. Il serait donc inte´ressant d’e´tudier l’impact, dans les
mode`les auto-cohe´rents, d’un grain avec un comportement plus anisotrope que celui du
monocristal isole´.
8.5 Conclusion
Le mode`le continu orthotrope de re´volution permet d’obtenir, dans les simulations nu-
me´riques, des bandes de localisation lie´es a` des de´fauts de type ge´ome´triques ou a` des
incompatibilite´s de de´formation dues aux orientations relatives des grains. L’e´tude de
sensibilite´ des simulations de type B a mis en e´vidence le roˆle du parame`tre α du mo-
de`le du grain (son influence e´tait ne´gligeable dans les simulations de type A), qui influe
sur l’amplitude de la de´sorientation dans les bandes de localisation. Plus α est faible,
plus importante sera la de´sorientation et vice-versa. Ce parame`tre ne pourra eˆtre de´-
termine´ quantitativement qu’une fois que l’e´tendue spatiale des bandes de localisation
expe´rimentales aura pu eˆtre reproduite par les simulations.
L’e´tude des me´canismes de localisation de la de´formation, du point de vue de la dy-
namique des dislocations, a montre´ que pour ame´liorer la simulation de la localisation
de la de´formation, il faudrait prendre en compte, en particulier, les dislocations ge´ome´-
triquement ne´cessaires a` la formation et au de´veloppement des bandes en flexion et des
bandes en genou. L’inte´gration de leur contribution dans un mode`le de comportement
susceptible de simuler les proble`mes de localisation de la de´formation, ne´cessiterait de
tenir compte des dislocations de chaque signe.
Enfin, la simulation des essais de type D par une inclusion dans une matrice isotrope,
dans une optique auto-cohe´rente, n’a pas permis de de´terminer un jeu de parame`tres
adapte´. La pre´sence des bandes en genou conduit a` une e´volution de texture plus rapide
que celle d’une inclusion homoge`ne dont la forme e´voluerait comme celle du grain re´el.
Conclusion Ge´ne´rale
Les objectifs de cette e´tude e´taient d’ame´liorer la connaissance des me´canismes condui-
sant a` la localisation de la de´formation dans la glace polycristalline, et de tenter de
simuler les he´te´roge´ne´ite´s de de´formation dues aux incompatibilite´s de de´formation in-
tergranulaire.
Une tentative de mode´lisation micro-macro du comportement du monocristal de glace
a e´te´ effectue´e en s’appuyant sur une e´tude bibliographique et sur les mode`les existants
utilise´s en me´tallurgie. La simulation des courbes d’e´crouissage expe´rimentales publie´es
dans la litte´rature est relativement correcte, mais les me´canismes sur lesquels s’appuie ce
mode`le ne s’appliquent pas force´ment au cas de la glace : dans les me´taux, en raison de
la pre´sence d’impurete´s, de pre´cipite´s, de foreˆts de dislocations ou plus ge´ne´ralement de
tous les obstacles susceptibles d’arreˆter les dislocations, la production et l’annihilation
des dislocations ont lieu essentiellement dans le volume du cristal, alors que dans la
glace, la multiplication et la disparition des dislocations se produisent principalement en
surface.
Cette mode´lisation du comportement du monocristal de glace par un mode`le s’ap-
puyant sur la dynamique des dislocations a permis de souligner un certain nombre de
difficulte´s qui doivent eˆtre surmonte´es avant de pouvoir construire un mode`le de compor-
tement du grain. Ce mode`le doit pouvoir s’appuyer sur des me´canismes microscopiques
observe´s, identifie´s et quantifie´s, en particulier pour la production et l’annihilation des
dislocations.
Au cours de ce travail, nous avons mis au point une technique expe´rimentale pour
l’e´tude de la localisation de la de´formation. Le dispositif permet d’effectuer des essais
de fluage sur multicristaux de glace, en de´formation plane. La ge´ome´trie particulie`re des
e´prouvettes permet de limiter les concentrations de contrainte dues au dispositif d’ap-
plication du chargement. La technique utilise´e permet d’observer in-situ la de´formation
de multicristaux, et en particulier le de´veloppement des he´te´roge´ne´ite´s de de´formation
dans les grains. Une caracte´risation plus fine est effectue´e apre`s les essais pour quanti-
fier la de´formation (re´alisation de lames minces et observation a` la loupe binoculaire).
Une campagne d’essais a e´te´ re´alise´e sur diffe´rents types de multicristaux de structure
controˆle´e pour e´tudier les incompatibilite´s de de´formation intergranulaire d’origine cris-
tallographique ou ge´ome´trique.
Cette campagne d’essais a permis d’ame´liorer notre connaissance de la localisation
de la de´formation dans la glace. Les diffe´rentes formes de localisation ont e´te´ identifie´es :
bandes en genou, bandes de flexion, polygonisation, recristallisation. Nous avons pu
pre´ciser les facteurs responsables de leur apparition, qui sont principalement les concen-
trations de contrainte dues a` des points triples ou a` des de´fauts ge´ome´triques. L’influence
de la taille relative des grains voisins sur l’apparition de la localisation a e´galement e´te´
mise en e´vidence.
La mode´lisation des expe´riences a e´te´ effectue´e a` l’aide d’un code aux e´le´ments finis,
utilisant un mode`le de comportement du grain de glace tre`s simple, c’est-a`-dire ortho-
trope de re´volution et non-line´aire. Les parame`tres du mode`le de grain ont e´te´ de´termine´s
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par une e´tude bibliographique couple´e a` une intercomparaison mode`le – expe´rience dans
le cas d’une inclusion monocristalline circulaire dans une matrice de glace isotrope, sans
localisation de la de´formation. Ce jeu de parame`tres a ensuite e´te´ utilise´ dans les si-
mulations des expe´riences pre´sentant une localisation se´ve`re sous forme de bandes en
genou ou de flexion. Deux approches ont e´te´ suivies : une e´tude de la de´sorientation
cristallographique du re´seau, qui permet de mettre en e´vidence la localisation non-basale
(bande en genou, flexion) mais pas la localisation de la de´formation sous forme de cisaille-
ment basal intense ; une e´tude du champ de cission basale, responsable du mouvement
des dislocations, qui permet de pre´dire les points d’arreˆt potentiels pour les dislocations
(empilements). Par une analyse couple´e des champs de cission basale et des orientations,
cette seconde aproche permet de de´terminer le caracte`re de la localisation (basale ou non).
Elle s’appuie sur une interpre´tation des me´canismes de localisation de la de´formation au
niveau microscopique (flexion, bandes en genou), base´e sur les phe´nome`nes observe´s dans
les me´taux et tenant compte des particularite´s de la dynamique des dislocations dans la
glace.
Les simulations par la me´thode des e´le´ments finis ont permis de reproduire de fa-
c¸on satisfaisante l’e´volution de la forme globale, ainsi que les orientations moyennes, des
grains d’un multicristal. Les bandes de localisation“douce”(bandes de flexion) sont e´gale-
ment bien de´crites par le mode`le, alors que la simulation de la localisation se´ve`re (bandes
en genou et polygonisation) me´rite d’eˆtre ame´liore´e : ces bandes de localisation sont en
ge´ne´ral bien situe´es, mais leur largeur et leur de´sorientation sont impre´cises. L’e´tude de
sensibilite´ des simulations aux parame`tres du mode`le a montre´ que le parame`tre α (qui
caracte´rise la viscosite´ relative en compression perpendiculairement et paralle`lement au
plan de base) pourra eˆtre re´gle´ pour caler les de´sorientations dans les bandes en genou, a`
partir du moment ou` le niveau de raffinement du maillage sera suffisant pour reproduire
la largeur des bandes observe´es. Les parame`tres du mode`le n’e´voluent pas au cours de la
de´formation : ce choix a e´te´ fait a` partir de l’e´tude des courbes contrainte – de´formation
du monocristal de glace, qui montrent un e´crouissage nul ou le´ge`rement ne´gatif (adoucis-
sement). Le mode`le micro-macro propose´ pour le monocristal souligne e´galement le peu
d’influence d’un parame`tre d’e´crouissage sur son comportement. Cependant, l’e´crouis-
sage existe dans le multicristal, et il est le fait des interactions entre les dislocations et le
joint de grains. Il devrait donc eˆtre pris en compte au voisinage des joints. L’interpre´ta-
tion des figures de localisation a` l’aide de la dynamique des dislocations a mis en e´vidence
la ne´cessite´ de tenir compte des dislocations de chaque signe pour construire un mode`le
micro-macro de comportement capable de simuler la localisation de la de´formation. En-
fin, l’e´tude du comportement d’une inclusion avec une de´formation he´te´roge`ne a montre´
une e´volution plus rapide de l’orientation cristallographique (en moyenne) que dans le
cas d’une inclusion homoge`ne. Un tel comportement peut eˆtre mode´lise´ par une inclusion
plus anisotrope, avec une plus faible re´sistance au cisaillement paralle`lement aux plans
de base que pour le monocristal isole´. Ce re´sultat isole´ me´riterait d’eˆtre confirme´ par
une e´tude spe´cifique comple´mentaire afin d’en tirer des conse´quences pour une loi consti-
tutive du grain, utilisable dans un mode`le auto-cohe´rent adapte´ a` la mode´lisation de la
glace polaire, et en particulier a` l’e´volution de sa fabrique afin d’ame´liorer la description
de l’e´volution des calottes polaires.
En conclusion de ce travail, nous pouvons proposer plusieurs axes de recherche pour
ame´liorer la connaissance et la mode´lisation des he´te´roge´ne´ite´s de la de´formation dans
la glace polycristalline.
En premier lieu, d’un point de vue expe´rimental, une e´volution du dispositif peut eˆtre
propose´e pour effectuer des essais de compression a` vitesse impose´e. Elle ne´cessiterait la
mise en place d’un motore´ducteur avec une gamme de vitesses suffisamment lentes (de
l’ordre de 10−2 a` 10−5mm.s−1), et d’un capteur d’effort pour mesurer la contrainte de
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compression en retour. Cette adaptation pourrait eˆtre effectue´e aise´ment sur le dispositif
actuel. Ce dispositif asservi en vitesse permettrait d’effectuer des essais a` vitesse impose´e
sur des multicristaux de glace, pour comple`ter les observations de localisation de la
de´formation effectue´s en fluage. Elle permettrait e´galement de reproduire les essais sur
monocristaux de la litte´rature, et d’e´tudier l’influence de diffe´rents parame`tres, comme
la taille du cristal et son e´tat de surface, sur son comportement. En particulier, ces essais
pourraient permettre de comprendre la variation de pente de monte´e du pic de contrainte,
qui n’a encore jamais e´te´ simule´e par un mode`le phe´nome´nologique. Une investigation
par topographie X, in situ, avec un appareillage adapte´ (machine d’essai miniaturise´e),
pourrait e´galement apporter des e´le´ments pour caracte´riser la production de dislocations
en surface, et en de´duire des lois utilisables dans un mode`le de comportement.
La mode´lisation micro-macro du multicristal de glace ne´cessite de tenir compte de
l’e´crouissage du grain, qui est duˆ essentiellement, non pas aux interactions entre disloca-
tions, mais aux interactions entre les dislocations et les joints de grains, et reste localise´
a` la pe´riphe´rie des grains. Un tel mode`le s’appuye donc sur une bonne connaissance des
me´canismes de production, d’empilement et d’annihilation des dislocations aux joints de
grains. Cette caracte´risation passe par une e´tude complexe du joint de grain, ces me´ca-
nismes de´pendant de nombreux facteurs : les orientations cristallographiques des grains,
la ge´ome´trie du joint et son orientation par rapport au chargement, le cisaillement du
joint de grain e´tant un parame`tre majeur de la production. Une campagne d’essais sur
bicristaux, avec des orientations bien choisies, associe´e a` une e´tude par topographie X in-
situ, pourrait permettre de proposer des lois quantitatives de production des dislocations
en fonction de la configuration des grains. A partir de ces lois d’e´volution de la densite´
de dislocations, un mode`le pourrait alors eˆtre construit et inte´gre´ dans une mode´lisation
e´le´ments finis d’un multicristal de glace, afin de simuler la localisation de la de´formation.
Enfin, la recristallisation discontinue a e´te´ peu e´tudie´e dans ce travail, mais elle a e´te´
observe´e dans tous les essais, avec une influence non ne´gligeable sur le comportement
local du polycristal. En effet, les concentrations de contrainte responsables de la loca-
lisation de la de´formation peuvent eˆtre relaxe´es par la recristallisation, qui est donc un
me´canisme a` prendre en compte dans la mode´lisation du comportement du grain. Une
e´tude expe´rimentale pourrait e´galement eˆtre envisage´e pour de´terminer les conditions
d’initiation de ce processus de relaxation des contraintes.
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d Tenseur des taux de de´formation
s Tenseur des contraintes de´viatoires
w Tenseur des vitesses de rotation
x Vecteur position
u Vecteur vitesse
ε Tenseur de de´formation de Green-Lagrange
C Matrice des modules e´lastiques
n Exposant de la loi de Norton-Hoff/Glen
Bn Parame`tre de fluidite´ de la loi de Norton-Hoff/Glen
α Parame`tre du mode`le du grain (comportement en compression)
β Parame`tre du mode`le du grain (comportement en cisaillement)
An Parame`tre du mode`le du grain (fluidite´)
c Vecteur unitaire de´finissant l’axe c du grain
ei Vecteurs unitaires de´finissant une base orthonorme´e directe
ψ Angle de´finissant l’orientation du grain (co-latitude)
{R} Re´fe´rentiel fixe de re´fe´rence
{Rg} Repe`re lie´ au grain
M Tenseur de structure pour l’orthotropie du grain
R Matrice de rotation de´finissant l’orientation du grain
ρ, ρm, ρi Densite´ de dislocations totale, mobile et immobile
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Tab. B.1 : Caracte´ristiques ge´ome´triques et cristallographiques des e´prouvettes. ψ re-
pre´sente l’orientation des axes c par rapport a` la direction de chargement.
n◦ de l’essai dure´e (jours) type d’inclusion ψ type de matrice
M45 4 52.5×55mm2 45◦ monoX seul
A25-1 49 circulaire, φ=30mm 25◦ isotrope
A45-1 22 circulaire, φ=30mm 45◦ isotrope
A00 20 circulaire, φ=30mm 0◦ isotrope
A25-2 15 circulaire, φ=30mm 25◦ isotrope
A45-2 3 circulaire, φ=30mm 45◦ isotrope
A25-3 4 circulaire, φ=30mm 25◦ isotrope







C-1 5 7 hexagones
l= 20mm
— columnaire








E-1 8 circulaire, φ=50mm
avec 2 grains de
7mm au bord
80◦ isotrope
E-2 11 circulaire, φ=50mm
avec 2 grains de
7mm au bord
62◦ isotrope
F-1 15 2 monoX semi-
circulaires, joint a`
45◦, φ=50mm
90◦ et 45◦ isotrope
G-1 4 circulaire, un point
dur, φ=30mm
45◦ isotrope
IG-1 7 glace columnaire a`
gros grains
— —
IF-1 4 glace isotrope a` pe-
tits grains
— —
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Fig. B.1: Descriptif des principaux types d’e´prouvettes utilise´s.
140 Annexe B. De´tails des Essais
Tab. B.2: Valeurs des chargements et de´formations totales en fin d’essai






M45 0.5 320000 0.333
A25-1 0.5 4.2×106 0.157
A45-1 0.5 1.85×106 0.083
A00 0.5 1.7×106 0.079
A25-2 0.5 1.1×106 0.055
A45-3 0.75 1.18×106 0.190
A45-2 1 250000 0.185
A25-3 1 370000 0.190
B45-1 0.5 3×106 0.156
B45-2 0.5 1.8×106 0.098
C-1 0.75 430000 0.067
D-1 0.75 1.21×106 0.125
D-2 0.75 350000 0.058
E-1 0.75 690000 0.193
E-2 0.75 86400 0.191
F-1 0.75 1.3×106 0.153
G-1 0.5 puis 1 430000 0.175
IG-1 0.5 600000 0.021
IF-1 0.75 430000 0.034






































Fig. B.2: Repe´rage des grains pe´riphe´riques des essais de type D.
Tab. B.3 : Orientations de l’axe c des grains pe´riphe´riques des essais de type D par
rapport a` la direction de chargement, en degre´s, a` 90◦ pre`s et ± 2◦. Les grains sont
localise´s sur les Figures B.2(a) et B.2(b).
Essai Essai
D-1 D-2 D-1 D-2
Grain 1 118 50 Grain 10 164 25
Grain 2 138 25 Grain 11 88 10
Grain 3 85 55 Grain 12 172 55
Grain 4 104 50 Grain 13 106 25
Grain 5 164 70 Grain 14 6 10
Grain 6 140 0 Grain 15 53 80
Grain 7 25 45 Grain 16 170 20
Grain 8 85 45 Grain 17 39 85
Grain 9 35 90 Grain 18 177 40








Fig. B.3: Repe´rage des grains du cluster de type C.
Tab. B.4 : Valeurs de l’orientation de l’axe c des grains par rapport a` la direction de
compression, pour l’essai C-1. Les grains sont localise´s sur la Figure B.3.
n◦ du grain 1 2 3 4 5 6 7
ψ en degre´s, a` ±2◦ 122 122 160 122 154 22 100.5
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 1.43× 10
−2
(c) ǫMacro = 11.4× 10
−2 (d) ǫMacro = 18.6× 10
−2
(e) ǫMacro = 23.4× 10
−2 (f) ǫMacro = 28.6× 10
−2
(g) ǫMacro = 34.3× 10
−2 (h) ǫMacro = 38.6× 10
−2
Fig. B.4: Suivi de l’e´volution d’un monocristal en compression (Essai M45).
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 0.6× 10
−2
(c) ǫMacro = 1.9× 10
−2 (d) ǫMacro = 2.1× 10
−2
(e) ǫMacro = 3.7× 10
−2 (f) ǫMacro = 6.3× 10
−2
Fig. B.5: Suivi de la de´formation de l’e´prouvette A45-1.
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 0.85× 10
−2
(c) ǫMacro = 4.4× 10
−2 (d) ǫMacro = 7.5× 10
−2
(e) ǫMacro = 8.8× 10
−2 (f) ǫMacro = 13.1× 10
−2
Fig. B.6: Suivi de la de´formation de l’e´prouvette B45-1.
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 0.6× 10
−2
(c) ǫMacro = 3.2× 10
−2 (d) ǫMacro = 4.2× 10
−2
(e) ǫMacro = 5.4× 10
−2 (f) ǫMacro = 6.6× 10
−2
Fig. B.7: Suivi de la de´formation de l’e´prouvette C-1.
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 0.63× 10
−2
(c) ǫMacro = 1.9× 10
−2 (d) ǫMacro = 4.1× 10
−2
(e) ǫMacro = 7.5× 10
−2 (f) ǫMacro = 12.3× 10
−2
Fig. B.8: Suivi de la de´formation de l’e´prouvette D-1.
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 0.68× 10
−2
(c) ǫMacro = 1.7× 10
−2 (d) ǫMacro = 8.3× 10
−2
(e) ǫMacro = 11.5× 10
−2 (f) ǫMacro = 16.0× 10
−2
Fig. B.9: Suivi de la de´formation de l’e´prouvette E-1.
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 1.6× 10
−2
(c) ǫMacro = 4.6× 10
−2 (d) ǫMacro = 7.0× 10
−2
(e) ǫMacro = 10.2× 10
−2 (f) ǫMacro = 14.6× 10
−2
Fig. B.10 : Suivi de la de´formation de l’e´prouvette F-1. L’axe c du grain supe´rieur est
oriente´ a` 90◦ de la direction de compression, celui du grain infe´rieur a` 45◦ (paralle`le au
joint de grain).
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(a) configuration initiale (b) ǫMacro = 0.85× 10
−2
(c) ǫMacro = 4.4× 10
−2 (d) ǫMacro = 7.5× 10
−2
(e) ǫMacro = 8.8× 10
−2 (f) ǫMacro = 13.1× 10
−2

























Fig. B.12 : E´volution de la de´formation macroscopique en fonction du temps pour une
























Fig. B.13 : E´volution de la de´formation macroscopique en fonction du temps pour une
contrainte applique´e de 0.75MPa : cas d’une matrice a` grains fins.






















Fig. B.14 : E´volution de la de´formation macroscopique en fonction du temps pour une






















Fig. B.15 : E´volution de la de´formation macroscopique en fonction du temps pour une
contrainte applique´e de 0.5MPa : cas d’une matrice columnaire.
Annexe C
Simulation des Expe´riences de
Nakaya (1958)
Nakaya (1958) a effectue´ des essais de flexion trois points sur monocristaux. La technique
expe´rimentale est de´crite sur la Figure C.1 : la charge est applique´e par l’interme´diaire
d’un couteau mobile guide´ verticalement, les deux appuis infe´rieurs sont soit fixes, soit
mobiles.
Nakaya (1958) a utilise´ essentiellement le dispositif avec appuis fixes, et il a d’autre
part observe´ fre´quemment le glissement de l’e´prouvette monocristalline sur ses appuis.
Ce type de condition aux limites est tre`s de´licat a` mettre en place au niveau de la
simulation : il ne´cessiterait de de´finir une loi de frottement de la glace sur les appuis,
et de re´actualiser le maillage en fonction du de´placement relatif de l’e´prouvette sur ses
appuis. Nous avons donc choisi de simplifier le proble`me en appliquant une condition
d’appuis immobiles, donc en fixant la position de deux noeuds du maillage. Celui-ci est
constitue´ de 384 e´le´ments T6 et de 839 noeuds (Fig. C.2). Le chargement est re´alise´ en
imposant le de´placement d’un noeud de la structure, et l’e´volution de la ge´ome´trie du
maillage et des orientations cristallographiques est calcule´e par la me´thode de´crite au
paragraphe 6.6.
La comparaison des simulations des expe´riences de flexion, par la me´thode de suivi
des orientations cristallographiques et par la me´thode d’e´tude des cissions basales, est
effectue´e sur deux orientations diffe´rentes du monocristal : axe c paralle`le a` la direction
de la charge W (Fig. C.4), et axe c a` 45◦ de cette direction (Fig. C.5). La simulation
utilisant des e´le´ments a` a` orientations continues permet une de´finition beaucoup plus
Fig. C.1 : Dispositif de flexion trois points : appuis fixes (a` gauche) et appuis mobiles
(a` droite) (Nakaya, 1958).
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Fig. C.2: Maillage utilise´ pour la simulation des expe´riences de Nakaya (1958).
Fig. C.3 : Observation entre polariseurs croise´s mettant en e´vidence les plans de base et
des sous-joints de flexion, pour un e´chantillon dont l’axe c e´tait initialement paralle`le a`
la direction du chargement.
pre´cise des zones a` cission basale intense (plans de base fortement active´s) ou nulle :
les directions des zones de localisation ne sont plus impose´es par le maillage. On peut
ainsi observer des bandes de localisation dont la direction est bien perpendiculaire ou
paralle`le aux plans de base, comme observe´ expe´rimentalement. Par exemple, les zones
a` cission nulle aux alentours de la zone de flexion intense (au niveau du chargement)
sur la Figure C.4(b) correspondent a` des sous-joints de flexion mis en e´vidence par une
observation entre polariseurs croise´s (Fig. C.3). L’ame´lioration de la description du
champ de cission basale est donc effective en utilisant les e´le´ments a` orientation continue,
et l’observation des isovaleurs de cission basale devrait permettre d’appre´hender les zones
de localisation.
Nous avons simule´ la majorite´ des expe´riences de flexion effectue´es par Nakaya (1958)
a` l’aide des e´le´ments a` orientation continue. Ces expe´riences pre´sentent peu de locali-
sation se´ve`re, elles permettent donc d’e´tudier la validite´ de la me´thode pour simuler les
phe´nome`nes de flexion. Les simulations a` orientations continues sont en bon accord avec
les expe´riences, pour les diffe´rentes orientations cristallographiques initiales des e´prou-
vettes (axe c de 0 a` 90◦ de la direction de chargement, Fig. C.6 a` C.10). La de´forme´e
simule´e tend ge´ne´ralement vers la de´forme´e expe´rimentale, excepte´ pour deux orienta-
tions : pour l’axe c paralle`le ou perpendiculaire a` la direction de chargement (Fig. C.6(b)
et C.10(b)). Lorsque l’axe optique est dans la direction de chargement, les extre´mite´s
libres ne restent pas horizontales dans la simulation, comme elles le font pendant l’essai :
cette diffe´rence provient vraisemblablement du glissement libre entre la glace et les ap-
puis qui existe lors des expe´riences. Le de´placement relatif de l’e´prouvette sur ses appuis
est de l’ordre de plusieurs millime`tres, libe´rant ainsi une contrainte au niveau des ex-
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Fig. C.4 : Isovaleurs de cission basale pour les simulations avec orientation cristal-
lographique constante par e´le´ments (en haut) ou continue par e´le´ments (en bas). Les
parame`tres du mode`le de grain sont α = 1 et β = 0.01. L’axe c du monocristal est
initialement paralle`le a` la direction de chargement.
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Fig. C.5 : Isovaleurs de cission basale pour les simulations avec orientation cristal-
lographique constante par e´le´ments (en haut) ou continue par e´le´ments (en bas). Les
parame`tres du mode`le de grain sont α = 1 et β = 0.01. L’axe c du monocristal est
initialement a` 45◦ de la direction de chargement.
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tre´mite´s. Ceci peut expliquer l’angle plus important pris par l’e´prouvette au niveau des
appuis fixes (Fig. C.6(a)). Lorsque les plans de base sont paralle`les a` la direction de char-
gement, la de´formation observe´e expe´rimentalement n’est pas homoge`ne (Fig. C.10(a)) :
la re´sistance au cisaillement paralle`lement aux plans de base e´tant tre`s faible et la cission
basale e´tant maximale dans cette configuration, la moindre perturbation de l’e´prouvette
(de´faut ge´ome´trique, re´duction de section, de´faut cristallographique, . . . ) entraˆıne une
localisation de la de´formation dans le plan basal qui se traduit par une de´forme´e irre´gu-
lie`re. La simulation ne reproduit e´videmment pas cette de´forme´e, mais la forme ge´ne´rale
en pointe est bien simule´e.
Une simulation a e´galement e´te´ effectue´e sur une e´prouvette reposant sur des appuis
mobiles dissyme´triques par rapport au chargement. La de´forme´e simule´e montre e´ga-
lement la meˆme tendance que l’expe´rience, avec encore une fois des flexions au niveau
des appuis fixes plus faibles que dans la re´alite´ : on n’observe pas de quasi-paralle´lisme
entre les extre´mite´s libres comme dans l’expe´rience (caracte´rise´ par l’angle χ sur la Fi-
gure C.11(a)). Nakaya (1958) explique ce paralle´lisme a` l’aide d’un mode`le ge´ome´trique
simple : il conside`re le monocristal de glace comme un empilement de feuillets, sans
de´formation possible dans la direction des feuillets (ils peuvent seulement fle´chir). Cette
approche simule bien la de´forme´e expe´rimentale. Notre mode`le n’impose pas aux plans
de base de rester de longueur constante, ainsi une e´longation ou une compression est
possible. Cette de´formation supple´mentaire conduit peut-eˆtre aux rotations sur appuis
plus faibles.
Dans le but de se rapprocher du mode`le de feuillets utilise´ par Nakaya (1958), une
possibilite´ est de rendre le monocristal encore plus anisotrope, avec une tre`s faible re´-
sistance au cisaillement paralle`lement aux plans de base, afin que la de´formation soit
encore davantage controˆle´e par ce me´canisme. Une plus faible valeur de la viscosite´ ap-
parente paralle`lement aux plans de base (donc un parame`tre β plus petit) conduit a` une
de´forme´e avec les deux extre´mite´s horizontales, qui pre´sente de plus une courbure douce
dans la partie centrale, sans portion de structure rectiligne comme on peut l’observer
sur l’expe´rience de Nakaya (1958) (Fig. C.11(c)). Le parame`tre β n’est donc pas le seul
responsable de cet e´cart entre la simulation et l’expe´rience. Le glissement sur les appuis
est peut-eˆtre e´galement en cause.
Conclusion
L’e´tude du champ de cission basale sur les simulations des expe´riences de flexion trois
points permet de pre´voir l’apparition de la polygonisation. La flexion intense se traduit
par un fort gradient de cission basale, qui peut aller jusqu’a` une inversion de la cission le
long des plans de base (zone centrale de la Figure C.6(b)). La flexion douce ne se traduit
pas par un gradient de cission tre`s net (Fig. C.9(b)), mais celui-ci existe ne´ammoins. La
mesure du gradient de cission le long des plans de base peut eˆtre un outil pour pre´dire
l’apparition d’une polygonisation ou une de´sorientation progressive du re´seau en flexion
(par exemple au niveau des appuis sur la Figure C.11(b)).
Un changement de signe de la cission dans une direction n’appartenant pas aux plans
de base te´moigne aussi d’une flexion, mais ne peut pas toujours eˆtre interpre´te´ comme
une polygonisation, meˆme si le gradient de contrainte est tre`s intense. En effet, la Figure
C.10(b) montre une inversion avec un gradient tre`s fort au niveau du point de chargement,
mais cette localisation a lieu dans les plans de base, et ne donne pas naissance a` un sous-
joint dans la re´alite´.
Ces simulations ont donc permis de valider la me´thode de pre´diction de la localisation
par e´tude de la cission basale dans le cas de la flexion. Cette me´thode permet de bien
reproduire les zones de flexion, il faudrait toutefois de´finir un crite`re (en fonction du
gradient de cission) pour caracte´riser l’apparition de la polygonisation.
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(a) Photographie de l’e´chantillon 251 de Nakaya (1958).
(b) Simulation avec orientations continues, α = 1, β = 0.01.
Fig. C.6 : Comparaison expe´rience-simulation lorsque l’axe c du monocristal est coli-
ne´aire a` la direction de chargement. Les couleurs des isovaleurs de cission basale de la
Figure C.6(b) sont de´finies comme suit : blanc pour une cission nulle, de´grade´ de rouge
pour une cission positive et de´grade´ de bleu pour une cission ne´gative.
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(a) Photographie de l’e´chantillon 266 de Nakaya (1958).
(b) Simulation avec orientations continues, α = 1, β = 0.01.
Fig. C.7 : Comparaison expe´rience-simulation lorsque l’axe c du monocristal est a` 8◦ de la
direction de chargement. Les couleurs des isovaleurs de cission basale de la Figure C.7(b)
sont de´finies comme suit : blanc pour une cission nulle, de´grade´ de rouge pour une cission
positive et de´grade´ de bleu pour une cission ne´gative.
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(a) Photographie de l’e´chantillon 260 de Nakaya (1958).
(b) Simulation avec orientations continues, α = 1, β = 0.01.
Fig. C.8 : Comparaison expe´rience-simulation lorsque l’axe c du monocristal est a` 15◦
de la direction de chargement. Les couleurs des isovaleurs de cission basale de la Fi-
gure C.8(b) sont de´finies comme suit : blanc pour une cission nulle, de´grade´ de rouge
pour une cission positive et de´grade´ de bleu pour une cission ne´gative.
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(a) Photographie de l’e´chantillon 269 de Nakaya (1958).
(b) Simulation avec orientations continues, α = 1, β = 0.01.
Fig. C.9 : Comparaison expe´rience-simulation lorsque l’axe c du monocristal est a` 45◦
de la direction de chargement. Les couleurs des isovaleurs de cission basale de la Fi-
gure C.9(b) sont de´finies comme suit : blanc pour une cission nulle, de´grade´ de rouge
pour une cission positive et de´grade´ de bleu pour une cission ne´gative.
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(a) Photographie de l’e´chantillon 271 de Nakaya (1958).
(b) Simulation avec orientations continues, α = 1, β = 0.01.
Fig. C.10 : Comparaison expe´rience-simulation lorsque l’axe c du monocristal est per-
pendiculaire a` la direction de chargement. Les couleurs des isovaleurs de cission basale
de la Figure C.10(b) sont de´finies comme suit : blanc pour une cission nulle, de´grade´ de
rouge pour une cission positive et de´grade´ de bleu pour une cission ne´gative.
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(a) Photographie de l’e´chantillon 1012 de Nakaya (1958).
(b) Simulation avec orientations continues, alpha = 1, β = 0.01.
(c) Simulation avec orientations continues, α = 1, β = 10−4. Les isovaleurs
sont identiques a` la simulation C.11(b).
Fig. C.11 : Comparaison expe´rience-simulation lorsque l’axe c du monocristal est pa-
ralle`le a` la direction de chargement, et les appuis infe´rieurs dissyme´triques par rapport
au chargement. Les couleurs des isovaleurs de cission basale de la Figure C.11(b) sont
de´finies comme suit : blanc pour une cission nulle, de´grade´ de rouge pour une cission
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multiplication -20◦C a` -60◦C observation de sources de Franck-







-10◦C a` -35◦C dislocations non-basales au moins
un ordre de grandeur plus rapides
que les dislocations basales, observa-
tion de source lors de l’intersection
d’une dislocation avec la surface de
l’e´chantillon.
Baker (1997) monoX et
polyX






la topographie X est la meilleure































me´canisme de la de´-
formation plastique
de la glace
diffe´rences de comportement entre

















phe´nome`nes e´tudie´s tempe´ratures cissions
basales
remarques




de´termination des parame`tres inter-
sticiels de la glace par analyse de la
monte´e et du glissement des disloca-
tions apre`s un changement de tem-









aux joints de grains
fortement de´sorien-
te´s
-5.3◦C ge´ne´ration de dislocations lorsque le
joint de grain est cisaille´, absorption








-50◦C a` -10◦C 0.1 a`
1.4MPa
dislocations non-basales environ 5
fois plus rapides que les basales, de´-
pendance line´aire entre la vitesse et
la cission, observations de lignes de
glissement non-basales.











de grains, des frac-
tures
traces d’intersection de dislocations





















les dislocations basales sont en ma-
jorite´, les dislocations proches de la
surface se courbent sous l’effet des
forces images, les chocs thermiques
provoquent la nucle´ation et l’expan-











biX et triX topographie X
in-situ
ge´ne´ration des dislo-
cations aux joints de
grains
-12◦C 3.5MPa les joints de grains jouent un roˆle do-
minant dans la ge´ne´ration des dislo-
cations dans les polyX, en produi-
sant des boucles semi-hexagonales
dans les plans de base. Influence
de l’orientation du joint de grain









-60◦C a` -2◦C un refroidissement produit des
boucles de dislocations qui restent
cependant petites, l’e´tude en topo-
graphie X permet de de´terminer le







observations des structures de dislo-
cations proches du joint de grain ;
GB = source de dislocations au de´-
but de la de´formation et obstacle en-
suite ; les observations de surface ne
permettent pas d’e´valuer les disloca-










0.06MPa e´tude de la vitesse et de la courbure
des dislocations basales, simulation








-15◦C observation de dislocations de vec-
teur de Burgers 〈12¯10〉 et 〈2¯110〉 ;
seules les dislocations coins non-
basales peuvent se de´placer facile-
ment dans le plan non-basal conte-





vitesse -4◦C a` -39◦C de´pendance line´aire de la cission,
















-4◦C a` -55◦C trois types de dislocations observe´s :

















description de la technique, de´mons-




























-13◦C observation du mouvement des dis-
locations < 112¯3 > et explication









-13◦C observations des dislocations <
112¯3 >. Le taux de de´formation
plastique pourrait eˆtre de´pendant
de la monte´e des dislocations
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-5◦C a` -20◦C 1 × 10−7 a` 4.38 ×
10−7 s−1, p= 0.1 ou
20MPa
e´tude de l’e´volution de la fabrique, simu-
lation de la rotation cristallographique a`
partir d’une texture ale´atoire







-19.5◦C 1.9 × 10−7 s−1,
p=30MPa
e´tude de la de´formation des grains indivi-
duels en fonction du facteur de Schmid et







0.02 a` 1MPa revue des mode`les et expe´riences sur la
glace polaire, influence de la fabrique, du
socle rocheux, . . .
Cole (1988) glace poly-
cristalline
me´canismes de formation de micro-fissures
dans la glace polycristalline, influence de
la taille des grains, importance de l’aniso-
tropie e´lastique
Cole (1996) monoX compression
sous pression
hydrostatique
-10◦C 0.15 a` 0.33MPa,
p=0 a` 19MPa
e´tude de l’influence de la pression hydro-
statique sur le fluage






> −13◦ 0.05 a` 1MPa e´tude du fluage primaire, secondaire et
tertiaire, observation de fluage oscillant
(vagues de recristallisation)









0.05 a` 0.37MPa ve´rification de la loi de Glen en transitoire,
















(a) : -1◦C a`
-2◦C, (b) : -
0.10◦C
0.25 a` 0.3MPa e´volution de la texture, interpre´tation, vi-






revue de´termination des coefficients de la loi de
Glen, comparaison mono- et polycristal,
caracte´risation du glissement basal








-4.9◦C a` -30◦C 0.135MPa mesures de B (variation en fonction de la
tempe´rature), e´tude de glace avec une fa-





-3◦C de´termination des coefficients e´lastiques,




monoX traction -6◦C croissance de monoX, observation de la lo-
calisation lors d’essais de traction, obser-
vation en diffraction X de la de´sorientation
des monoX




-30◦C a` -5◦C 10−3, 10−4 et
10−5 s−1
e´tude des modules e´lastiques en fonction







-10◦C < 1× 10−2 s−1 e´tude de la fracture suivant la position





-40◦C a` -15◦C 1.3 × 10−7 a` 6.7 ×
10−6 s−1
observation du pic de contrainte, explica-
tions





e´tude de la migration des joints de grains












cisaillement -3.5◦C 0.1MPa et 0.4MPa e´tude du glissement au joint de grains, de´-
pendance des orientations des grains







0.05 a` 1.2MPa essais de longue dure´e (jusqu’a` 3 ans), de´-









-3◦C 0.2MPa e´volution de la fabrique, e´volution de la






-20◦C a` -90◦C courbes de fluage et d’essais a` vitesse de
de´formation impose´e, e´tude de la frac-
ture en traction, simulation par analogie











-2◦C 0.2 a` 0.3MPa e´volution de la fabrique, comparaison aux








-40◦C a` -5◦C 10−7 a` 10−1 s−1 e´tude des proprie´te´s me´caniques, des
me´canismes de rupture, de´pendance de
l’orientation et des parame`tres de charge-
ment









-10.2◦C 0.005MPa effet de l’anisotropie sur la loi d’e´cou-


















-10◦C 10−5 s−1 observation de bandes en genou, fissura-











-10◦C 10−6 a` 10−4 s−1 e´tude du rapport entre la force de monte´e
et la force de glissement des dislocations,
proportionnalite´ entre l’exposant n de la






compression -10◦C chargement cyclique commentaires sur les mode`les de Duval et
Le Gac (DLG) et Sunder et Wu (SSW),








-5◦C 10−7 a` 10−3 s−1 et
0.8 a` 3.8MPa
contraintes et vitesses de de´formation e´le-
ve´es, comparaison des deux types de tests














-11◦C a` -15◦C 4.5 × 10−8s−1 et 0.2
a` 0.7MPa
influence du facteur de Schmid sur l’e´cou-
lement, perturbations dues a` la teneur en
poussie`re (localisation de la de´formation)
Nakaya (1958) monoX flexion trois
points
e´tude du comportement pour diffe´rentes
orientations, simulation a` l’aide d’un mo-

















-15◦C e´tude de glace polaire avec tous les axes
c dans un plan vertical, calcul des para-
me`tres rhe´ologiques et comparaison avec









-10◦C 0.39 a` 0.57MPa pre´paration de glace columnaire controˆle´e,
e´tude des premiers essais
Readings et Bart-
lett (1968)
monoX fluage en com-
pression
-4◦C 0 a` 0.1MPa observation des lignes de glissement ba-




monoX fluage en com-
pression
-4◦C 0 a` 0.1MPa observation de franges d’interfe´rence dues
aux de´sorientations : interpre´tation et
explication a` l’aide des dislocations non-













0.02 a` 0.1MPa e´tude de la loi d’e´coulement pour la
glace isotrope et anisotrope, expe´riences
de longue dure´e pour la de´termination de
la vitesse de de´formation minimale, com-









-10◦C 10−4 s−1, 3×10−3 s−1 observation de la fissuration due au glisse-
ment aux joints de grains, fissures en ailes
Shoji et Higashi
(1978)






analyse the´orique de la nucle´ation des fis-
















-10◦C 5 × 10−7 a` 5 ×
10−5 s−1 et 10−3 a`
8× 10−2MPas−1 (σ˙)
e´tude de la transition fragile–ductile,












0.7 a` 2.5MPa e´tude du taux de de´formation minimum,
correspondance avec les donne´es d’essais
a` vitesse impose´e, e´tude de la fissuration






-2.3◦C orientation pre´cise des monoX a` l’aide des
fleurs de Tyndall, observation des lignes
de glissement basal, e´tude de la recristal-





-20◦C et -10◦C 10−5 et 10−4 s−1
resp.
observation du pic de contrainte, la










-3◦C, -6◦C et -
10◦C
10−7 a` 2×10−5s−1 et
0.352 a` 1.077MPa
nucle´ation de fissures a` partir du glisse-









>-10◦C 2.9×10−7 s−1 et 8.7×
10−7 s−1
observation des bandes en genou en de´-











-4◦C a` -10◦C comparaison enre les expe´riences et les si-










-1◦C 9× 10−5 s−1 observation des phe´nome`nes de localisa-
tion, recristallisation ; simulation nume´-
rique
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